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前  言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。

本文件由石家庄市建筑协会混凝土分会提出。

本文件由石家庄市建筑协会归口。

本文件起草单位：河北福威建材科技有限公司、石家庄金隅混凝土有限公司、河北建业预拌混凝土有

限公司。

本文件主要起草人： 。
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预拌混凝土技术资料管理标准

1 范围

本文件规定了预拌混凝土技术资料的基本要求、原材料、生产过程、产品质量、仪器设备等技术资料

管理的要求。

本文件适用于石家庄市行政区域内预拌混凝土技术资料的管理工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文

件。

GB/T 14902 预拌混凝土

GB 50164 混凝土质量控制标准

GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB/T 50107 混凝土强度检验评定标准

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 17431.1 轻集料及其试验方法 第1部分：轻集料

GB/T 17431.2 轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法

GB/T 18046 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 20491 用于水泥和混凝土中的钢渣粉

GB/T 25176 混凝土和砂浆用再生细骨料

GB/T 25177 混凝土用再生粗骨料

GB/T 27690 砂浆和混凝土用硅灰

GB 50119 混凝土外加剂应用技术规范

GB 55008 混凝土结构通用规范

GB 55032 建筑与市政工程施工质量控制通用规范

GB 50496 大体积混凝土施工规范

JGJ 55 普通混凝土配合比设计规程

JGJ/T 185 建筑工程资料管理规程

JGJ 52 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

JGJ 63 混凝土用水标准

JG/T 315 水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料

DB13/T 1543 预拌混凝土企业内设试验室管理规程

DB13/T 1544 预拌混凝土生产管理规程

DB13/T 1545 预拌混凝土质量管理规程
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3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

预拌混凝土 ready-mixed concrete
在搅拌站（楼）生产的、通过运输设备送至使用地点的、交货时为拌合物的混凝土。

3.2

预拌混凝土技术资料 technical document of ready-mixed concrete
预拌混凝土生产、运输、交付过程中的试验记录、检验报告、第三方检验报告等技术资料。

3.3

预拌混凝土技术资料管理 technical document of ready-mixed concrete management
预拌混凝土技术资料的填写、编制、审核、批准、收集、整理、组卷、移交及归档等管理工作的统称。

3.4

检验报告 inspection report
预拌混凝土企业出具检验验结果的书面报告。

3.5

委托第三方检验 Entrust third-party inspection
预拌混凝土企业将原材料或产品委托至具有资质的第三方检验检测机构进行检验检测，简称委外检验。

3.6

档案 files
预拌混凝土企业在生产过程中形成的具有归档保存价值的技术资料。

3.7

归档 archiving
技术资料整理组卷并按规定移交相关档案管理部门的工作。

3.8

长期保管 long-term preservation
技术资料保管期限的一种，指技术资料保存到该资料所涉及的工程被彻底拆除。

3.9

短期保管 short-term preservation
技术资料保管期限的一种，指技术资料保存十年以下。

3.10

电子资料 electronic document
通过手机、电脑等电子设备生成、存储、传输、发布、显示和播放，具备完整法律效力的数据化信息

记录。

3.11

电子档案 electronic archives
预拌混凝土企业在生产经营活动中形成的，具有参考和利用价值并作为档案保存的电子资料及其元数

据。

4 基本要求
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4.1 技术资料包括从原材料进场直至预拌混凝土交货验收的全过程的管理技术资料，主要包括以下四类：

——原材料技术资料；

——生产过程技术资料；

——产品质量技术资料；

——仪器设备技术资料。

4.2 技术资料填写应有经办人、审核人、批准人等进行签字确认。内容填写应真实、正确，字迹清楚，

字迹的耐久性和耐用性应符合现行国家标准《信息与文献 纸张上书写、打印和复印字迹的耐久性和耐用

性 要求与测试方法》GB/T 32004的规定。

4.3 技术资料的收集、整理、组卷、移交及归档应有专人负责，并按月归档整理。

4.4 归档的预拌混凝土技术资料的保存可采用纸介质，纸张耐久性和耐用性应符合现行国家标准《信息

与文献 档案纸 耐久性和耐用性要求》GB/T 24422的规定。

4.5 技术资料也可采用智能化管理平台电子资料进行辅助管理形成电子档案，电子文件应包含元数据，

保证文件的完整性和有效性，元数据应符合现行行业标准《建设电子档案元数据标准》CJJ/T 187的规定。

4.6 技术资料的归档及保存期限应符合附表 1的规定。

5 原材料技术资料

5.1 一般要求

5.1.1 原材料技术资料包括管理资料、检验记录及报告，相关表单见附录 A。
5.1.2 原材料进场前生产厂家应提供以下资料：

1. 产品合格证；

2. 按批次的出厂检验报告；

3. 型式检验报告；

4. 资质证书；

5. 外加剂还要提供产品性能、使用说明书等。

5.1.3 预拌混凝土原材料宜按附表 2的要求进行检验。

5.2 原材料管理资料

5.2.1 原材料进场检验时应填写以下资料，登记入库：

——检验委托单（YBH-A-001）；

——原材料检验委托台账（YBH-A-002）。

5.2.2 在原材料的检验过程中应填写以下资料：

——温、湿度记录表（YBH-A-003）；

——根据检验结果，有不合格原材料应填写不合格原材料处置台账（YBH-A-004）；

——试验完毕，样品进行留样，填写原材料留样单（YBH-A-005）并封存，到保存期限后对样品

进行处置，并填写原材料留样与处置台账（YBH-A-006）。

5.2.3 将原材料或产品送至第三方检验检测机构进行检验检测的，取得报告后，填写委外检验报告台账

（YBH-A-007）。

5.3 原材料检验记录及报告资料

5.3.1 水泥
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5.3.1.1 水泥进场后应依据 GB 175按批进行检验：

——填写以下表单：水泥试验记录表（YBH-A-008）；

——出具以下报告：水泥试验报告（YBH-A-009）。

5.3.1.2 水泥进场应有生产厂家的出厂合格证，按批索取出厂检验报告（生产厂在水泥发出日起 10天内

寄发除 28d强度以外的各项试验结果，28d强度结果应在水泥发出之日起 35天内补报）。

5.3.2 粗、细骨料

5.3.2.1 砂、石进场后应按批依据 JGJ 52进行检验：

——填写以下表单：砂子物理性能试验记录（YBH-A-010）、人工砂试验记录（YBH-A-011）、

石子物理性能试验记录（YBH-A-012）；

——出具以下报告：砂子试验报告（YBH-A-013）、石子试验报告（YBH-A-014）。

5.3.2.2 再生粗细骨料进场时应按 GB/T 25176和 GB/T 5177进行检验：

——填写以下表单：再生细骨料检验记录（YBH-A-015）、再生粗骨料试验记录（YBH-A-016）；

——出具以下报告：再生细骨料试验报告（YBH-A-017）、再生粗骨料试验报告（YBH-A-018。
5.3.2.3 轻集料进场后应按批依据 GB/T 17431.1和 GB/T 17431.2进行检验：

——填写以下表单：轻细集料检验记录（YBH-A-019）、轻粗集料检验记录（YBH-A-020）；

——出具以下报告：轻细集料试验报告（YBH-A-021）、轻粗集料试验报告（YBH-A-022）。

5.3.2.4 预防碱集料反应的工程或结构部位所使用的砂、石应进行碱活性试验，并填写集料碱活性检验

记录（YBH-A-023）。

5.3.3 拌合用水

混凝土拌合用水应按JGJ 63进行检验：

——填写以下表单：水试验记录表（YBH-A-024）；

——出具以下报告：混凝土拌合用水试验报告（YBH-A-025）。

5.3.4 外加剂

5.3.4.1 外加剂主要包括减水剂、早强剂、缓凝剂、泵送剂、防水剂、防冻剂、膨胀剂、引气剂、速凝

剂等。

5.3.4.2 外加剂进场后，依据 GB 50119的要求，按批进行检验：

——填写以下表单：外加剂试验记录表（YBH-A-026）、外加剂平行对比试验记录（YBH-A-027）、
含气量经时变化量检验记录（YBH-A-028）、防冻剂试验记录表（YBH-A-029）、速凝剂检

验记录（YBH-A-030）、膨胀剂检验记录表（YBH-A-031）；

——出具以下报告：外加剂试验报告（YBH-A-032）、膨胀剂试验报告（YBH-A-033）。

5.3.5 矿物掺合料

5.3.5.1 粉煤灰每车应有生产厂家的出厂合格证和出厂检验报告，进场应依据 GB/T 1596按批进行检验：

——填写以下表单：粉煤灰试验记录表（YBH-A-034）；

——出具以下报告：粉煤灰试验报告（YBH-A-035）。

5.3.5.2 粒化高炉矿渣粉进场每车应有生产厂家的出厂合格证，并按批提供出厂检验报告（生产厂在矿

渣粉发出日起 11天内寄发除 28d活性指数以外的各项试验结果，28d活性指数应在矿渣粉发出之日起 32
天内补报）。进场后，依据 GB/T 18046按批检验：

——填写以下表单：矿粉试验记录表（YBH-A-036）；
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——出具以下报告：矿粉试验报告（YBH-A-037）。

5.3.5.3 钢渣粉每车应提供生产厂家的出厂合格证，并按批提供出厂检验报告（生产厂在钢渣粉发出日

起 11天内寄发除 28d活性指数以外的各项试验结果，28d活性指数应在钢渣粉发出之日起 32天内补报）。

进场后，依据 GB/T 20491按批检验：

——填写以下表单：磷渣、钢渣粉试验记录表（YBH-A-038）；

——出具以下报告：磷渣、钢渣粉试验报告（YBH-A-039）。

5.3.5.4 硅灰每车应提供生产厂家的出厂合格证，并按批提供出厂检验报告。进场后，依据 GB/T 27690
按批进行检验：

——填写以下表单：硅灰试验记录表（YBH-A-040）；

——出具以下报告：硅灰试验报告（YBH-A-041）。

5.3.5.5 火山灰质材料进场每车应提供生产厂家的出厂合格证，并按批提供出厂检验报告（28d活性指数

应在火山灰质材料发出之日起 32天内补报）。进场后，应按批依据 JG/T 315进行检验：

——填写以下表单：天然火山灰质材料试验记录表（YBH-A-042）；

——出具以下报告：天然火山灰质材料试验报告（YBH-A-043）。

6 生产过程技术资料

6.1 一般要求

6.1.1 生产过程技术资料包括管理资料、生产过程质量控制记录资料，相关表单见附录 B。
6.1.2 生产过程应保存完整的生产、计量记录。

6.1.3 预拌混凝土取样与试验应符合附表 3的规定。

6.2 管理资料

6.2.1 预拌混凝土生产企业依据使用方订货要求填写混凝土生产任务单（YBH-B-001），明确各项技术

指标要求，如设计、施工有特别要求应予以注明。

6.2.2 每月对生产计量秤进行一次校准，如生产过程中发现异常或计量秤进行维修、更换，使用前要进

行校准，校准过程中填写校秤记录表（YBH-B-002）。

6.2.3 每班次开始生产前要进行生产线计量秤清复零工作，填写搅拌设备计量复零抽查记录

（YBH-B-003）。

6.2.4 每班次对原材料计量偏差进行 1次检查，并填写计量偏差检查表（YBH-B-004）。

6.2.5 生产过程中对每一盘混凝土耗料自动生成生产配料单（YBH-B-005），每班次对搅拌时间进行 2
次抽查并填写混凝土搅拌时间记录表（YBH-B-006）。

6.2.6 每车混凝土根据生产任务单和生产实际方量出具预拌混凝土发货单（YBH-B-007）。

6.2.7 生产过程中根据附表 3留置混凝土试件，填写混凝土试件留置台账（YBH-B-008）。

6.2.8 混凝土生产过程根据生产任务单号按流水顺序号形成生产任务台账（YBH-B-009）。

6.2.9 工地剩、退混凝土，要填写剩、退混凝土调整处理记录表（YBH-B-010）及剩、退混凝土处理台

账（YBH-B-011）。

6.2.10 质检员对生产过程中原材料使用及混凝土质量情况进行记录，填写质检交接班记录（YBH-B-012）。

6.3 生产过程质量控制记录资料

6.3.1 根据生产任务单要求，技术部门出具混凝土配合比通知单（报告）（YBH-B-013）。
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6.3.2 预拌混凝土生产企业按生产任务单内容在进行实际生产时，应依据混凝土配合比通知单进行配料，

每一工作班应测定砂、石含水率至少一次，当遇雨天或含水率有显著变化时，应增加含水率检测次数，填

写骨料含水记录表（YBH-B-014）；如果生产回收水循环利用，则每工作班至少进行一次生产回收水含固

量测定，填写回收水含固量记录（YBH-B-15）。

6.3.3 生产过程中可依据实际情况对配合比进行调整，调整时应在混凝土配合比通知单（报告）

(YBH-B-013）中予以确认，填写混凝土配合比调整记录（YBH-B-016）并签字确认。

6.3.4 生产过程中，应按要求进行出厂抽检，测试混凝土拌合物性能，填写混凝土拌合物性能记录表

（YBH-B-017）和混凝土开盘鉴定（YBH-B-018）。

6.3.5 预拌混凝土生产企业要做好混凝土拌合物中水溶性氯离子含量检测记录台账（YBH-B-019）。

6.3.6 当混凝土性能检验等出现异常，应查明原因，进行相应处置，填写不合格混凝土处置记录

（YBH-B-020）。

6.3.7 在进行大体积混凝土浇筑前，为预防温度裂缝，应进行大体积混凝土热工计算（YBH-B-021）。

6.3.8 冬季施工时，应对实际生产混凝土进行热工计算，填写冬期施工混凝土热工计算书（YBH-B-022）
6.3.9 冬季施工时，应对原材料及混凝土进行测温，填写冬季施工测温记录（YBH-B-023）。

7 产品质量技术资料

7.1 一般要求

7.1.1 产品质量技术资料包括管理资料、产品检验记录资料，相关表单见附录 C。
7.1.2 预拌混凝土出厂时，每车需要向施工单位提供预拌混凝土发货单，首车还应根据合同要求提供混

凝土使用说明书、混凝土配合比通知单（报告）（YBH-B-013）、开盘鉴定（YBH-B-018）、混凝土氯离

子含量报告（YBH-C-013）、混凝土碱含量报告（YBH-C-014）等技术资料。

7.1.3 混凝土相关质量证明资料可通过智能管理平台出具。

7.2 管理资料

7.2.1 产品质量管理过程中应建立技术人员台账（YBH-C-001）。

7.2.2 应制订技术人员年度培训计划，填写人员培训计划表（YBH-C-002），实施后形成人员培训实施

考核记录表（YBH-C-003）。

7.2.3 实时监控出厂检验的混凝土试件养护环境，填写温湿度记录表（YBH-C-004）。

7.2.4 混凝土达到龄期后，应进行相应的检测，检测合格后应向施工单位出具商品混凝土出厂合格证

（YBH-C-005）及相应混凝土性能检验报告，并填写混凝土开盘资料发放记录表（YBH-C-006）。

7.2.5 定期对混凝土使用单位进行质量回访，形成混凝土质量回访记录及统计表（YBH-C-007）。

7.3 产品检验记录资料

7.3.1 要根据不同使用要求、不同工程类别、不同工程部位特点进行配合比设计，确定系列配合比，填

写：

——混凝土试配记录（YBH-C-008）；

——混凝土配合比台账（YBH-C-009）；

并出具以下报告：

——混凝土配合比通知单（报告）（YBH-B-013）。
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7.3.2 在相同条件下，对间隔时间超过三个月以上未继续使用的混凝土配合比应进行配合比验证，根据

试拌情况对配合比进行调整，填写配合比验证记录（YBH-C-010）。

7.3.3 大批量、连续生产的同一配合比混凝土，混凝土生产企业应提供混凝土拌合物性能记录表

（YBH-C-011）。

7.3.4 设计要求控制三氧化硫、氯离子、碱含量时，应提供：

——混凝土三氧化硫含量报告（YBH-C-012）；

——混凝土氯离子含量报告（YBH-C-013）；

——混凝土碱含量报告（YBH-C-014）。

7.3.5 每月对混凝土质量进行评定，以标准养护 28d强度统计结果来衡量，在统计中应体现出每个强度

等级的最大值、最小值、平均值、标准差和最终的评定结果，形成混凝土强度评定表（YBH-C-015）。

7.3.6 预拌混凝土企业对混凝土实体质量追踪，采用回弹法进行实体检测，并形成回弹原始记录表

（YBH-C-016）。

7.3.7 试验人员应根据设计及需方要求进行混凝土检测：

——填写以下表单：混凝土抗压强度试验记录表（YBH-C-017）、混凝土抗渗性能试验记录表

（YBH-C-018）、混凝土抗冻性能试验记录表（YBH-C-019）；

——出具以下报告：混凝土试块抗压强度报告（YBH-C-020）、混凝土试块抗渗强度报告

（YBH-C-021）、混凝土抗冻性能检测报告（YBH-C-022）。

8 测量仪器设备技术资料

8.1 一般要求

8.1.1 仪器设备技术资料包括管理资料、仪器设备自检记录资料，相关表单见附录 D。
8.1.2 测量仪器设备分 A、B两类，可按照附表 4进行管理。

8.1.3 A类测量仪器设备应提供有效的检定/校准机构出具的检定或校准证书，B类测量仪器设备、器具

应认真做好自检工作并做好内部核查记录，自检周期可根据现行规范制定。

8.1.4 应建立设备档案，主要检验仪器设备做到一机一档，内容包括产品合格证、使用说明书、检定证

书/校准证书、确认报告、维修保养记录等。

8.2 管理资料

8.2.1 预拌混凝土生产企业应对试验室仪器设备建立仪器设备台账（YBH-D-001）。

8.2.2 仪器设备应粘贴检定/校准合格证（YBH-D-002），形成仪器、设备检定/校准记录台账（YBH-D-003）。
8.2.3 预拌混凝土试验测量仪器设备操作人员应具有专业资格证书，操作前按说明书及操作规程进行调

试、检验/检测，认真填写“（仪器名称）运转记录”（YBH-D-004）。

8.2.4 预拌混凝土生产企业各类试验测量设备使用过程中均应按期进行检定或校准，达不到原准确度的

测量设备应根据结果进行修理或报废，填写仪器设备停用、降级、报废申请书（YBH-D-005）。

8.3 仪器设备自检记录资料

预拌混凝土生产企业对B类试验仪器设备应制定相应的自检规程并定期进行检验，自检合格后方可使

用，需填写以下记录：

——水泥净浆标准稠度和凝结时间测定仪自检记录表（YBH-D-006）；

——雷式夹自检记录表（YBH-D-007）；
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——水泥胶砂试模自检记录表（YBH-D-008）；

——水泥负压筛自检记录表（YBH-D-009）；

——针片状规准仪自检记录表（YBH-D-010）；

——压碎值试验仪自检记录表（砂）（YBH-D-011）；

——压碎值试验仪自检记录表（石）（YBH-D-012）；

——混凝土试模自检记录表（YBH-D-013）；

——混凝土抗渗试模自检记录表（YBH-D-014）
——坍落度测定仪自检记录表（YBH-D-015）；

——砂子试验筛自检记录表（YBH-D-016）；

——石子试验筛自检记录表（YBH-D-017）；

——砂浆扩展度筒测定仪自检记录表（YBH-D-018）。
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附 表 1
（规范性）

技术资料归档范围和保存期限

1.1 原材料管理技术资料归档范围和保存期限见表 1.1。

表1.1 原材料管理技术资料归档和保存期限

序号 技术文件 表单号

存档部门及期限

地点及位置 期限

管理资料

1 检验委托单 YBH-A-001 3 年

2 原材料检验委托台账 YBH-A-002 3 年

3 温、湿度记录表 YBH-A-003 3 年

4 不合格原材料处置台账 YBH-A-004 3 年

5 留样单 YBH-A-005 3 年

6 原材料留样与处置台账 YBH-A-006 3 年

7 委外检验报告台账 YBH-A-007 3 年

原材料检验记录及报告资料

1 水泥试验记录表 YBH-A-008 长期

2 水泥试验报告 YBH-A-009 长期

3 砂子物理性能试验记录 YBH-A-010 长期

4 人工砂试验记录 YBH-A-011 长期

5 砂子试验报告 YBH-A-013 长期

6 石子物理性能试验记录 YBH-A-012 长期

7 石子试验报告 YBH-A-014 长期

8 再生细骨料试验记录 YBH-A-015 长期

9 再生细骨料试验报告 YBH-A-017 长期

10 再生粗骨料试验记录 YBH-A-016 长期
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11 再生粗骨料试验报告 YBH-A-018 长期

12 轻细集料试验记录 YBH-A-019 长期

13 轻粗集料试验记录 YBH-A-020 长期

14 轻细集料试验报告 YBH-A-021 长期

15 轻粗集料试验报告 YBH-A-022 长期

16 集料碱活性试验记录 YBH-A-023 长期

17 混凝土拌合用水试验记录表 YBH-A-024 长期

18 混凝土拌合用水试验报告 YBH-A-025 长期

19 外加剂试验记录表 YBH-A-026 长期

20 外加剂平行对比试验记录 YBH-A-027 长期

21 含气量经时变化量试验记录 YBH-A-028 长期

22 防冻剂试验记录表 YBH-A-029 长期

23 速凝剂试验记录 YBH-A-030 长期

24 膨胀剂试验记录表 YBH-A-031 长期

25 外加剂试验报告 YBH-A-032 长期

26 膨胀剂试验报告 YBH-A-033 长期

27 粉煤灰试验记录表 YBH-A-034 长期

28 粉煤灰试验报告 YBH-A-035 长期

29 矿粉试验记录表 YBH-A-036 长期

30 矿粉试验报告 YBH-A-037 长期

31 磷渣、钢渣粉试验记录表 YBH-A-038 长期

32 磷渣、钢渣粉试验报告 YBH-A-039 长期

33 硅灰试验记录表 YBH-A-040 长期

34 硅灰试验报告 YBH-A-041 长期

35 天然火山灰质材料试验记录表 YBH-A-042 长期

36 天然火山灰质材料试验报告 YBH-A-043 长期
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1.2 生产过程管理资料归档范围和保存期限见表 1.2。

表1.2 生产过程管理资料归档范围和保存期限

序号 技术文件 表单号

存档部门及期限

地点及位置 期限

管理资料

1 生产任务单 YBH-B-001 3年

2 校秤记录表 YBH-B-002 3年

3 搅拌设备计量复零抽查记录 YBH-B-003 3年

4 计量偏差检查表 YBH-B-004 3年

5 生产配料单 YBH-B-005 3年

6 混凝土搅拌时间记录表 YBH-B-006 3年

7 预拌混凝土发货单 YBH-B-007 3年

8 混凝土试件留置台账 YBH-B-008 3年

9 生产任务台账 YBH-B-009 3年

10 剩、退混凝土调整处理记录表 YBH-B-010 3年

11 剩、退混凝土调整处理台账 YBH-B-011 3年

12 质检交接班记录 YBH-B-012 3年

生产过程质量控制记录

1 混凝土配合比通知单（报告） YBH-B-013 3年

2 骨料含水率记录表 YBH-B-014 3年

3 回收水含固量记录 YBH-B-015 3年

4 混凝土配合比调整记录 YBH-B-016 3年

5 混凝土拌合物性能记录表 YBH-B-017 3年

6 混凝土开盘鉴定 YBH-B-018 3年

7 水溶性氯离子含量检测记录台账 YBH-B-019 3年

8 不合格混凝土处置记录 YBH-B-020 3年
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9 大体积混凝土热工计算 YBH-B-021 3年

10 冬期施工混凝土热工计算书 YBH-B-022 3年

11 冬季施工测温记录 YBH-B-023 3年

1.3 产品质量管理技术资料归档范围和保管期限见表 1.3。

表1.3 产品质量管理技术资料归档范围和保管期限

序号 技术文件 表单号

存档部门及期限

地点及位置 期限

管理资料

1 技术人员台账 YBH-C-001 长期

2 人员培训计划表 YBH-C-002 3年

3 人员培训实施考核记录表 YBH-C-003 长期

4 温湿度记录表 YBH-C-004 3年

5 商品混凝土出厂合格证 YBH-C-005 3年

6 混凝土开盘资料发放记录表 YBH-C-006 3年

7 混凝土质量回访及统计表 YBH-C-007 3年

产品检验记录资料

1 混凝土试配记录 YBH-C-008 长期

2 混凝土配合比台账 YBH-C-009 长期

3 配合比验证记录 YBH-C-010 长期

4 混凝土拌合物性能记录表 YBH-C-011 长期

5 混凝土三氧化硫含量报告 YBH-C-012 长期

6 混凝土氯离子含量报告 YBH-C-013 长期

7 混凝土碱含量报告 YBH-C-014 长期

8 混凝土强度评定表 YBH-C-015 长期

9 回弹原始记录表 YBH-C-016 长期
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国
团
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10 混凝土抗压强度试验记录表 YBH-C-017 长期

11 混凝土试块抗压强度报告 YBH-C-020 长期

14 混凝土抗渗性能试验记录表 YBH-C-018 长期

13 混凝土试块抗渗强度报告 YBH-C-021 长期

15 混凝土抗冻性能试验记录表 YBH-C-019 长期

16 混凝土抗冻性能检测报告 YBH-C-022 长期

1.4 设施设备管理技术资料归档范围和保存期限见 1.4。

表1.4 设施设备管理技术资料归档范围和保存期限

序

号
技术文件 表单号

存档部门及期限

地点及位置 期限

管理资料

1 仪器设备台账 YBH-D-001 长期

2 检定/校准合格证 YBH-D-002
检定有效期内

张贴

3 仪器、设备检定/校准记录台账 YBH-D-003 长期

4 运转记录 YBH-D-004 长期

5 仪器设备停用、降级、报废申请书 YBH-D-005 长期

仪器设备自检记录资料

1
水泥净浆标准稠度和凝结时间测定仪自检记录

表
YBH-D-006 长期

2 雷式夹自检记录表 YBH-D-007 长期

3 水泥胶砂试模自检记录表 YBH-D-008 长期

5 水泥负压筛自检记录表 YBH-D-009 长期

6 针片状规准仪自检记录表 YBH-D-010 长期

7 压碎值试验仪自检记录表（砂） YBH-D-011 长期

8 压碎值试验仪自检记录表（石） YBH-D-012 长期
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国
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体
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9 混凝土试模自检记录表 YBH-D-013 长期

10 混凝土抗渗试模自检记录表 YBH-D-014 长期

11 坍落度测定仪自检记录表 YBH-D-015 长期

12 砂子试验筛自检记录表 YBH-D-016 长期

13 石子试验筛自检记录表 YBH-D-017 长期

14 砂浆扩展度筒测定仪自检记录表 YBH-D-018 长期

全
国
团
体
标
准
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附 表 2
（规范性）

预拌混凝土原材料试验项目与取样规定参考表

表2.1 预拌混凝土原材料试验项目与取样规定参考表

检验项目
型式检验 进场检验

相关标准规范代号

项目 频次 项目 频次

水泥

凝结时间 √

每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

√

1.散装水泥按同一厂家、同一等

级、同一品种进场的散装水泥不

超过 500t 为一个检验批进行检

验。

2.当符合下列条件之一时，可将

检验批量扩大一倍。

1）对经产品认证机构认证符合要

求的产品。

2）来源稳定且连续三次检验合

格。

3）同一厂家的同批出厂材料，用

于同时施工且属于同一工程项目

的多个单位工程。

3.不同批次或非连续供应的不足

一个检验批量的混凝土原材料应

作为一个检验批。

4.其他常规项目按同一厂家、同

一等级、同一品种进场的散装水

泥不超过三个月检验。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

通用硅酸盐水泥 GB

175—2023

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

混凝土结构工程施工

质量验收规范 GB

50204—2015

预拌混凝土质量管理

规程 DB13/T 1544

安定性 √ √

细度 √ √

强度 √ √

烧失量 √

三氧化硫含量 √

氧化镁含量 √ ☆

碱含量 √

氯离子含量 √ ☆

混合材品种及

掺加量
√

石膏品种及掺

加量
√

助磨剂品种及

掺加量

替代混合材料 √

不溶物 √

水溶性Ⅵ价铬 √

放射性核素限

量
√

细骨料

（1）天然

砂（河砂、

山砂）

颗粒级配（细

度模数）
√

每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

√
1.按同一产地、同一规格分批验

收。应以 400m³或 600t 为一验收

批。

2.当符合下列条件之一时，可将

检验批量扩大一倍，也可每周至

少检验一次。

1）对经产品认证机构认证符合要

求的产品。

2）同一厂家、统一品种、同一规

格产品且连续三次检验合格。

3）同一厂家的同批出厂材料，用

于同时施工多个施工单位。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

普通混凝土用砂、石质

量及检验方法标准

JGJ 52—2006

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

预拌混凝土质量管理

规程

DB13/T 1544

含泥量 √ √

泥块含量 √ √

含水率 √

坚固性 √ ☆

有机物含量 √ ☆

云母含量 √ ☆

轻物质含量 √ ☆

硫化物含量 √ ☆

表观密度 √

堆积密度 √

全
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3 不同批次或非连续供应的不足

一个检验批量的混凝土原材料应

作为一个检验批。

碱活性 √

氯离子含量 √

（2）天然

砂（海砂）

颗粒级配（细

度模数）
√

每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

√
1.按同一产地、同一规格分批验

收。应以 400m³或 600t 为一验收

批。

2.当符合下列条件之一时，可将

检验批量扩大一倍，也可每周至

少检验一次。

1）对经产品认证机构认证符合要

求的产品。

2）同一厂家、统一品种、同一规

格产品且连续三次检验合格。

3）同一厂家的同批出厂材料，用

于同时施工多个施工单位。

3不同批次或非连续供应的不足

一个检验批量的混凝土原材料应

作为一个检验批。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

普通混凝土用砂、石质

量及检验方法标准

JGJ 52—2006

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

预拌混凝土质量管理

规程 DB13/T 1544

含泥量 √ √

泥块含量 √ √

含水率 √

坚固性 √ ☆

贝壳含量 √ √

有机物含量 √ ☆

云母含量 √ ☆

轻物质含量 √ ☆

硫化物含量 √ ☆

表观密度 √

堆积密度 √

碱活性 √

氯离子含量 √ ☆

（3）人工

砂、混合砂

颗粒级配（细

度模数）
√

每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

√ 1.按同一产地、同一规格分批验

收。应以 400m³或 600t 为一验收

批。

2.当符合下列条件之一时，可将

检验批量扩大一倍，也可每周至

少检验一次。

1）对经产品认证机构认证符合要

求的产品。

2）同一厂家、统一品种、同一规

格产品且连续三次检验合格。

3）同一厂家的同批出厂材料，用

于同时施工多个施工单位。

3不同批次或非连续供应的不足

一个检验批量的混凝土原材料应

作为一个检验批。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

普通混凝土用砂、石质

量及检验方法标准

JGJ 52—2006

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

预拌混凝土质量管理

规程 DB13/T 1544

含泥量 √ √

泥块含量 √ √

石粉含量 √ √

含水率 √ √

坚固性 √ ☆

压碎指标 √ √

有机物含量 √ ☆

云母含量 √ ☆

轻物质含量 √ ☆

硫化物含量 √ ☆

表观密度 √

堆积密度 √

碱活性 √

氯离子含量 √

（4）再生

细骨料

泥块含量 √
每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

√ 1.应按同一厂家、同一类别、同

一规格、同一批次分批验收。应

以 400m³或 600t 为一验收批，不

足 400m³或 600t 的应按一批统

计。

2.碱集料反应检验按同一规格不

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

混凝土和砂浆用再生

细骨料

GB/T 25176—2010

再生胶砂需水

量比
√

√

表观密度 √ √

含水率 √ √

压碎指标 √ √
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超过两个月进行检验。 再生骨料应用技术规

程

JGJ/T 240—2011

颗粒级配 √ √

细度模数 √ √

微粉含量 √

堆积密度 √

空隙率 √

坚固性 √

再生胶砂强度

比
√

碱集料反应 √

有机物含量 √ ☆

云母含量 √ ☆

轻物质含量 √ ☆

硫化物含量 √ ☆

（5）轻集

料细骨料

颗粒级配 √

每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

√

同一类别、同一规格且同密度等

级轻骨料应每 200m³为一批。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

轻集料及其试验方法

第 1部分：轻集料

GB/T 17431.1—2010

轻骨料混凝土应用技

术标准

JGJ/T 12—2019

细度模数 √ √

堆积密度 √ √

吸水率 √ √

软化系数 √

含泥量 √

泥块含量 √

煮沸质量损失 √

烧失量 √

硫化物及硫酸

盐含量
√ ☆

有机物含量 √ ☆

氯化物 √ ☆

放射性 √ ☆

（6）重晶

石细骨料

颗粒级配 √

每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

√

同一矿床的重晶石破碎加工形成

时应按 300t 为一批，不足 300t

时应作为一批。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

重晶石防辐射混凝土

应用技术规范

GB/T 50557—2010

泥块含量 √ √

硫酸钡含量 √ ☆

放射性 √ ☆

有机物 √ ☆

重晶石粉含量 √ √

硫化物及硫酸

盐含量
√ ☆

粗骨料 （1）碎石

颗粒级配 √ 每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

√ 1.按同一产地、同一规格分批验

收。应以 400m³或 600t 为一验收

批。

2.当符合下列条件之一时，可将

检验批量扩大一倍，也可每周至

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

普通混凝土用砂、石质

量及检验方法标准

含泥量 √ √

泥块含量 √ √

针片状颗粒含

量
√ √

全
国
团
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少检验一次。

1）对经产品认证机构认证符合要

求的产品。

2）同一厂家、统一品种、同一规

格产品且连续三次检验合格。

3）同一厂家的同批出厂材料，用

于同时施工多个施工单位。

3.不同批次或非连续供应的不足

一个检验批量的混凝土原材料应

作为一个检验批。

JGJ 52—2006

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

预拌混凝土质量管理

规程 DB13/T 1544

压碎指标 √ √

坚固性 √ ☆

有害物质含量 √

含水率 √

吸水率 √

表观密度 √

堆积密度 √

岩石抗压强度 √

碱活性 √

（2）卵石

颗粒级配 √

每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

√

1.按同一产地、同一规格分批验

收。应以 400m³或 600t 为一验收

批。

2.当符合下列条件之一时，可将

检验批量扩大一倍，也可每周至

少检验一次。

1）对经产品认证机构认证符合要

求的产品。

2）同一厂家、统一品种、同一规

格产品且连续三次检验合格。

3）同一厂家的同批出厂材料，用

于同时施工多个施工单位。

3不同批次或非连续供应的不足

一个检验批量的混凝土原材料应

作为一个检验批。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

普通混凝土用砂、石质

量及检验方法标准

JGJ 52—2006

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

预拌混凝土质量管理

规程 DB13/T 1544

含泥量 √ √

泥块含量 √ √

针片状颗粒含

量
√ √

压碎指标 √ √

坚固性 √ ☆

有害物质含量 √

含水率 √

吸水率 √

表观密度 √

堆积密度 √

岩石抗压强度 √

碱活性 √

有机物含量 √

（3）再生

粗骨料

泥块含量 √

每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

√

应按同一厂家、同一类别、同一

规格、同一批次分批验收。应以

400m³或 600t 为一验收批，不足

400m³或 600t 的应按一批统计。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

混凝土用再生粗骨料

GB/T 25177—2010

再生骨料应用技术规

程

JGJ/T 240—2011

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

预拌混凝土质量管理

规程 DB13/T 1544

表观密度 √

吸水率 √ √

含水率 √ √

坚固性 √ ☆

颗粒级配 √ √

压碎指标 √ √

针片状颗粒含

量
√ √

微粉含量 √ √

空隙率 √

杂物含量 √

碱集料反应 √
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有害物质含量 √

（5）轻集

料粗骨料

颗粒级配 √

每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

√

同一类别、同一规格且同密度等

级轻骨料应每 200m³为一批。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

轻集料及其试验方法

第 1部分：轻集料

GB/T 17431.1—2010

轻骨料混凝土应用技

术标准

JGJ/T 12—2019

堆积密度 √ √

吸水率 √ √

筒压强度 √ √

粒型系数 √

烧失量 √

三氧化硫含量 √

软化系数 √

含泥量 √

泥块含量 √

煮沸质量损失 √

硫化物及硫酸

盐含量
√

氯化物 √

放射性 √

（6）重晶

石粗骨料

颗粒级配 √

每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

√

当所用重晶石粗细骨料由同一矿

床的重晶石破碎加工形成时，粗

细骨料均应按 300t 为一批，不足

300t 时应作为一批。当所用重晶

石粗细骨料不是由同一矿床的重

晶石破碎加工形成时，应分批进

行检验。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

重晶石防辐射混凝土

应用技术规范

GB/T 50557—2010

重晶石粉含量 √ √

泥块含量 √ √

针片状颗粒含

量
√ √

压碎指标 √ √

表观密度 √ √

硫酸钡含量 √ ☆

放射性 √ ☆

有机物含量 √ ☆

硫化物及其他

硫酸盐含量
√ ☆

水

pH 值 √

每年检

验一次

√

地表水每 6个月检验一次

地下水每年检验一次

再生水每 3个月检验一次，在质

量稳定一年后可每 6个月检验一

次。

符合现行国家标准《生活饮用水

卫生标准》GB5749 要求的饮用水，

可不经检验作为混凝土用水。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

混凝土用水标准

JGJ 63—2006

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

不溶物 √ √

可溶物 √ √

水泥凝结时间

差
√ √

水泥胶砂强度

比
√ √

氯离子 √ ☆

硫酸根 √ ☆

碱含量 √

放射性 √

外加剂 （1）高效 pH 值 √ 每年检 √ 1.按 50t 为一个检验批，不足 50t 混凝土结构通用规范
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标准型减

水剂、普通

标准型减

水剂

验一次，

检查厂

家出厂

报告

也按一个检验批。每批检验不得

少于两次。

2.当满足下列条件之一时，其检

验批容量可扩大一倍：

⑴获得认证的产品；

⑵同一厂家、统一品种、同一规

格的产品，连续三次进场检验均

一次检验合格。

3.其他常规项目按同一厂家、同

一品种进场不超过三个月检验一

次。

GB 55008—2021

混凝土外加剂应用技

术规范

GB 50119—2013

混凝土外加剂

GB 8076—2008

混凝土外加剂匀质性

试验方法

GB/T 8077—2023

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

混凝土结构工程施工

质量验收规范 GB

50204—2015

密度（或细度） √ √

含固量（含水

率）
√ √

减水率 √ √

泌水率比 √

含气量 √

抗压强度比

（3d、7d、28d)
√ √

相容性 √ √

初始或经时坍

落度或扩展

度）平行比对

√ √

氯离子含量 √ ☆

碱含量 √ ☆

凝结时间差 √

氨的释放量 √

甲醛残留 √

硫酸钠含量 √

收缩率比 √

（2）高性

能早强型

减水剂、普

通早强型

减水剂

pH 值 √

每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

√

1.按 50t 为一个检验批，不足 50t

也按一个检验批。 每批检验不得

少于两次。

2.当满足下列条件之一时，其检

验批容量可扩大一倍：

⑴获得认证的产品；

⑵同一厂家、统一品种、同一规

格的产品，连续三次进场检验均

一次检验合格。

3.其他常规项目按同一厂家、同

一品种进场不超过三个月检验一

次。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

混凝土外加剂应用技

术规范

GB 50119—2013

混凝土外加剂

GB 8076—2008

混凝土外加剂匀质性

试验方法

GB/T 8077—2023

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

混凝土结构工程施工

质量验收规范 GB

50204—2015

密度（或细度） √ √

含固量（含水

率）
√ √

氯离子含量 √ ☆

碱含量 √ ☆

硫酸钠含量 √

减水率 √ √

泌水率比 √

含气量 √

抗压强度比

（1d、3d、7d、

28d)

√ √

相容性 √ √

初始或经时

坍落度（或 扩

展度）平行比

对

√ √

凝结时间差 √ √

氨的释放量 √

甲醛残留 √

收缩率比 √
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（3）高效

缓凝型减

水剂、普通

缓凝型减

水剂

pH 值 √

每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

√

1.按 50t 为一个检验批，不足 50t

也按一个检验批。每批检验不得

少于两次。

2.当满足下列条件之一时，其检

验批容量可扩大一倍：

⑴获得认证的产品；

⑵同一厂家、统一品种、同一规

格的产品，连续三次进场检验均

一次检验合格。

3.其他常规项目按同一厂家、同

一品种进场不超过三个月检验一

次。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

混凝土外加剂应用技

术规范

GB 50119—2013

混凝土外加剂

GB 8076—2008

混凝土外加剂匀质性

试验方法

GB/T 8077—2023

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

混凝土结构工程施工

质量验收规范

GB 50204—2015

密度（或细度） √ √

含固量（含水

率）
√ √

氯离子含量 √ ☆

碱含量 √ ☆

硫酸钠含量 √

减水率 √ √

泌水率比 √

含气量 √

抗压强度比

（7d、28d)
√ √

相容性 √ √

初始或经时

坍落度（或 扩

展度）平行比

对

√ √

凝结时间差 √ √

氨的释放量 √

甲醛残留 √

收缩率比 √

（4）高性

能标准型

减水剂

pH 值 √

每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

√

1.按 50t 为一个检验批，不足 50t

也按一个检验批。 每批检验不得

少于两次。

2.当满足下列条件之一时，其检

验批容量可扩大一倍：

⑴获得认证的产品；

⑵同一厂家、统一品种、同一规

格的产品，连续三次进场检验均

一次检验合格。

3.其他常规项目按同一厂家、同

一品种进场不超过三个月检验一

次。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

混凝土外加剂应用技

术规范

GB 50119—2013

混凝土外加剂

GB 8076—2008

混凝土外加剂匀质性

试验方法

GB/T 8077—2023

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

混凝土结构工程施工

质量验收规范

GB 50204—2015

密度（或细度） √ √

含固量（含水

率）
√ √

氯离子含量 √ ☆

碱含量 √ ☆

硫酸钠含量 √

减水率 √ √

泌水率比 √

含气量 √

抗压强度比

（1d、3d、7d、

28d)

√ √

相容性 √ √

初始或经时坍

落度（或 扩展

度）平行比对

√ √

1h 经时变化

（坍落度、含

气量）

√
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凝结时间差 √ √

氨的释放量 √

甲醛残留 √

收缩率比 √

（5）高性

能缓凝型

减水剂

pH 值 √

每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

√

1.按 50t 为一个检验批，不足 50t

也按一个检验批。每批检验不得

少于两次。

2.当满足下列条件之一时，其检

验批容量可扩大一倍：

⑴获得认证的产品；

⑵同一厂家、统一品种、同一规

格的产品，连续三次进场检验均

一次检验合格。

3.其他常规项目按同一厂家、同

一品种进场不超过三个月检验一

次。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

混凝土外加剂应用技

术规范

GB 50119—2013

混凝土外加剂

GB 8076—2008

混凝土外加剂匀质性

试验方法

GB/T 8077—2023

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

混凝土结构工程施工

质量验收规范

GB 50204—2015

密度（或细度） √ √

含固量（含水

率）
√ √

氯离子含量 √ ☆

碱含量 √ ☆

硫酸钠含量 √

减水率 √ √

泌水率比 √

含气量 √

抗压强度比

（7d、28d)
√ √

相容性 √ √

初始或经时坍

落度（或 扩展

度）平行比对

√ √

1h 经时变化

（坍落度、含

气量）

√

凝结时间差 √ √

氨的释放量 √

甲醛残留 √

收缩率比 √

外加剂

（6）引气

剂、引气型

减水剂

pH 值 √

每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

√

1.引气剂按 10t 为一个检验批，

不足 10t 也按一个检验批。引气

型减水剂按 50t 为一个检验批，

不足 50t 也按一个检验批。 每批

检验不得少于两次。

2.其他常规项目按同一厂家、同

一品种进场不超过三个月检验一

次。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

混凝土外加剂应用技

术规范

GB 50119—2013

混凝土外加剂

GB 8076—2008

混凝土外加剂匀质性

试验方法

GB/T 8077—2023

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

混凝土结构工程施工

质量验收规范

密度（或细度） √ √

含固量（含水

率）
√ √

含气量 √ √

含气量经时损

失
√ √

含气量经时损

失平行比对
√ √

相容性 √ √

氯离子含量 √ ☆

碱含量 √ ☆

硫酸钠含量 √

减水率 √ √
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GB 50204—2015泌水率比 √

抗压强度比

（3d、7d、28d)
√ √

凝结时间差 √

氨的释放量 √

甲醛残留 √

收缩率比 √

相对耐久性 √

（7）早强

剂

pH 值 √

每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

√

1.早强剂按 50t 为一个检验批，

不足 50t 也按一个检验批。每批

检验不得少于两次。

2.其他常规项目按同一厂家、同

一品种进场不超过三个月检验一

次。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

混凝土外加剂应用技

术规范

GB 50119—2013

混凝土外加剂

GB 8076—2008

混凝土外加剂匀质性

试验方法

GB/T 8077—2023

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

混凝土结构工程施工

质量验收规范

GB 50204—2015

密度（或细度） √ √

含固量（含水

率）
√ √

氯离子含量 √ ☆

碱含量 √ ☆

硫酸钠含量 √

泌水率比 √

抗压强度比

（1d、3d、7d、

28d)

√ √

凝结时间差 √

氨的释放量 √

甲醛残留 √

（8）缓凝

剂

pH 值 √

每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

1。缓凝剂按 20t 为一个检验批，

不足 20t 也按一个检验批。 每

批检验不得少于两次

2.其他常规项目按同一厂家、同

一品种进场不超过三个月检验一

次。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

混凝土外加剂应用技

术规范

GB 50119—2013

混凝土外加剂

GB 8076—2008

混凝土外加剂匀质性

试验方法

GB/T 8077—2023

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

混凝土结构工程施工

质量验收规范

GB 50204—2015

密度（或细度） √ √

含固量（含水

率）
√ √

氯离子含量 √ ☆

碱含量 √ ☆

硫酸钠含量 √

泌水率比 √

抗压强度比

（7d、28d)
√

凝结时间差 √ √

凝结时间差平

行比对
√

氨的释放量 √

甲醛残留 √

（9）泵送

剂

pH 值 √ 每年检

验一次，

检查厂

√ 1.按 50t 为一个检验批，不足 50t

也按一个检验批。每批检验不得

少于两次。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

混凝土外加剂应用技

密度（或细度） √ √

含固量（含水 √ √
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家出厂

报告

2.当满足下列条件之一时，其检

验批容量可扩大一倍：

⑴获得认证的产品；

⑵同一厂家、统一品种、同一规

格的产品，连续三次进场检验均

一次检验合格。

3.其他常规项目按同一厂家、同

一品种进场不超过三个月检验一

次。

术规范

GB 50119—2013

混凝土外加剂

GB 8076—2008

混凝土外加剂匀质性

试验方法

GB/T 8077—2023

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

混凝土结构工程施工

质量验收规范 GB

50204—2015

率）

氯离子含量 √ ☆

碱含量 √ ☆

硫酸钠含量 √

减水率 √

泌水率比 √

含气量 √

1h 经时变化

（坍落度、含

气量）

√ √

抗压强度比

（7d、28d)
√ √

收缩率比 √

氨的释放量 √

甲醛残留 √

（10）防冻

剂

密度 √

每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

√

1.按 100t 为一个检验批，不足

100t 也按一个检验批。每批检验

不得少于两次。

2.其他常规项目按同一厂家、同

一品种进场不超过三个月检验。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

混凝土外加剂应用技

术规范

GB 50119—2013

混凝土外加剂

GB 8076—2008

混凝土外加剂匀质性

试验方法

GB/T 8077—2023

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

混凝土结构工程施工

质量验收规范 GB

50204—2015

混凝土防冻剂 JC 475

—2004

细度 √ √

含固量（含水

率）
√ √

氯离子含量 √ ☆

碱含量 √ ☆

硫酸钠含量 √

水泥净浆流动

度
√

相容性 √

减水率 √

泌水率比 √

含气量 √ √

凝结时间差 √

抗压强度比

（-7d、28d、

-7d+28d、

-7d+56d)

√ √

收缩率比 √

渗透高度比 √

50 次冻融强度

损失率比
√ ☆

氨的释放量 √

甲醛残留 √

（11）复合

型防冻剂

密度 √ 每年检

验一次，

√ 1.按 100t 为一个检验批，不足

100t 也按一个检验批。每批检验

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021细度 √ √

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台



T/ SJZSJX 004-2024

25

检查厂

家出厂

报告

不得少于两次。

2.其他常规项目按同一厂家、同

一品种进场不超过三个月检验。

混凝土外加剂应用技

术规范

GB 50119—2013

混凝土外加剂

GB 8076—2008

混凝土外加剂匀质性

试验方法

GB/T 8077—2023

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

混凝土结构工程施工

质量验收规范

GB 50204—2015

混凝土防冻剂

JC 475—2004

含固量（含水

率）
√ √

氯离子含量 √ ☆

碱含量 √ ☆

硫酸钠含量 √

水泥净浆流动

度
√

相容性 √ √

减水率 √ √

泌水率比 √

含气量 √ √

凝结时间差 √

抗压强度比

（-7d、28d、

-7d+28d、

-7d+56d)

√ √

收缩率比 √

渗透高度比 √

50 次冻融强度

损失率比
√ ☆

氨的释放量 √

甲醛残留 √

（12）速凝

剂

密度 √

每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

√

1.按 50t 为一个检验批，不足 50t

也按一个检验批，每批检验不得

少于两次。

2.其他常规项目按同一厂家、同

一品种进场不超过三个月检验。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

混凝土外加剂应用技

术规范

GB 50119—2013

混凝土外加剂

GB 8076—2008

混凝土外加剂匀质性

试验方法

GB/T 8077—2023

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

混凝土结构工程施工

质量验收规范 GB

50204—2015

喷射混凝土用速凝剂

GB/T 35159—2017

细度 √ √

含水率/含固

量

稳定性

水泥净浆初

凝、终凝时间
√ √

水泥净浆初

凝、终凝时间

平行比对

√

氯离子含量 √ ☆

碱含量 √ ☆

氨的释放量 √

甲醛残留 √

抗压强度 √

PH 值 √

外加剂
（13）膨胀

剂

限制膨胀率

（水中 7d）
√

每年检

验一次，
√

1.按 200t 为一个检验批，不足

200t 也按一个检验批，每批检验

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021
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检查厂

家出厂

报告

不得少于两次。

2.其他常规项目按同一厂家、同

一品种进场不超过三个月检验。

混凝土外加剂应用技

术规范

GB 50119—2013

混凝土外加剂

GB 8076—2008

混凝土外加剂匀质性

试验方法

GB/T 8077—2023

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

混凝土结构工程施工

质量验收规范

GB 50204—2015

混凝土膨胀剂

GB/T 23439—2017

限制膨胀率

（空气中 21d）

细度 √ √

终凝时间 √

抗压强度 √

氯离子含量 √ ☆

碱含量 √ ☆

氨的释放量 √

甲醛残留 √

氧化镁含量

抗压强度 √

外加剂
（14）防水

剂

细度 √

每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

√

1.按 50t 为一个检验批，不足 50t

也按一个检验批， 每批检验不得

少于两次。

2.其他常规项目按同一厂家、同

一品种进场不超过三个月检验。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

混凝土外加剂应用技

术规范

GB 50119—2013

混凝土外加剂

GB 8076—2008

混凝土外加剂匀质性

试验方法

GB/T 8077—2023

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

混凝土结构工程施工

质量验收规范

GB 50204—2015

砂浆、混凝土防水剂

JC 474—2008

密度 √ √

氯离子含量 √ ☆

碱含量 √ ☆

含水率/含固

量
√ √

安定性 √

氨的释放量 √

甲醛残留 √

凝结时间 √

抗压强度 √

泌水率比 √

渗透高度比 √

吸水量比

(48h)
√

收缩率比

（28d)
√

外加剂
（15）阻锈

剂

细度 √

每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

√

1.按 50t 为一个检验批，不足 50t

也按一个检验批， 每批检验不得

少于两次。

2.其他常规项目按同一厂家、同

一品种进场不超过三个月检验。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

混凝土外加剂应用技

术规范

GB 50119—2013

混凝土外加剂

GB 8076—2008

混凝土外加剂匀质性

密度 √ √

PH 值 √ √

氯离子含量 √ ☆

碱含量 √ ☆

含水率/含固

量
√ √

氨的释放量 √
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试验方法

GB/T 8077—2023

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

混凝土结构工程施工

质量验收规范

GB 50204—2015

钢筋阻锈剂应用技术

规程

JGJ/T 192—2009

甲醛残留 √

凝结时间差 √

抗压强度比 √

矿物掺

合料

（1）粉煤

灰

细度 √

每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

√
1.同厂家、同编号、同品种的产

品每 200t 检验一次，不足 200t

也需检验一次。

2.当符合下列条件之一时，可将

检验批量扩大一倍。

1）对经产品认证机构认证符合要

求的产品。

2）来源稳定且连续三次检验合

格。

3）同一厂家的同批出厂材料，用

于同时施工且属于同一工程项目

的多个单位工程。

3.不同批次或非连续供应的不足

一个检验批量的混凝土原材料应

作为一个检验批。

4.放射性同一厂家、同一等级、

同一品种进场的每年至少一次。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

用于水泥和混凝土中

的粉煤灰

GB/T 1596—2017

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

混凝土结构工程施工

质量验收规范

GB 50204—2015

混凝土结构工程施工

规范 GB 50666—2011

需水量比 √ √

烧失量 √ √

含水量 √

三氧化硫 √ ☆

游离氧化钙 √

二氧化硅、三

氧化二铝、三

氧化二铝总质

量分数

√

密度 √

安定性（c 类） √ √

强度活性指数 √ √

放射性 √

氯离子含量 ☆

碱含量 √ ☆

半水亚硫酸钙

含量
√

（2）粒化

高炉矿渣

粉

密度 √

每年检

验一次，

检查厂

家出厂

报告

1.同厂家、同编号、同品种的产

品每 500t 检验一次，不足 500t

也需检验一次。

2.当符合下列条件之一时，可将

检验批量扩大一倍。

1）对经产品认证机构认证符合要

求的产品。

2）来源稳定且连续三次检验合

格。

3）同一厂家的同批出厂材料，用

于同时施工且属于同一工程项目

的多个单位工程。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

用于水泥和混凝土中

的粒化高炉矿渣粉

GB/T 18046—2017

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

混凝土结构工程施工

质量验收规范 GB

50204—2015

混凝土结构工程施工

规范 GB 50666—2011

比表面积 √ √

流动度比 √ √

烧失量 √ √

含水量 √

三氧化硫 √

初凝时间比 √ √

不溶物 √

玻璃体含量 √

活性指数 √ √

放射性 √ ☆

氯离子含量 √ ☆
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3.不同批次或非连续供应的不足

一个检验批量的混凝土原材料应

作为一个检验批。

4.放射性同一厂家、同一等级、

同一品种进场的每年至少一次。

碱含量 √ ☆

（3）硅灰

固含量（液料） √ 1.同厂家、同编号、同品种的产

品每 30t 检验一次，不足 30t 也

需检验一次。

2.放射性同一厂家、同一等级、

同一品种进场的每年至少一次。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

砂浆和混凝土用硅灰

GB/T 27690—2011

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

混凝土结构工程施工

质量验收规范

GB 50204—2015

混凝土结构工程施工

规范 GB 50666—2011

比表面积 √ √

需水量比 √ √

烧失量 √ √

含水率（粉料） √

二氧化硅含量 √ ☆

活性指数 √ √

放射性 √ ☆

氯离子含量 √ ☆

总碱量 √ ☆

抑制碱谷料反

应性
√

抗氯离子渗透

性
√

（4）磷渣

粉

细度 √ √ 1.同厂家、同编号、同品种的产

品每 200t 检验一次，不足 200t

也需检验一次。

2.其他常规项目按同一厂家、同

一等级、同一品种进场的不超过

三个月检验。

3.放射性同一厂家、同一等级、

同一品种进场的每年至少一次。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

混凝土用粒化高炉磷

渣粉

JG/T 317—2011

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

混凝土结构工程施工

质量验收规范

GB 50204—2015

混凝土结构工程施工

规范 GB 50666—2011

安定性 √ √

流动度比 √ √

烧失量 √

含水率 √

三氧化硫含量 √

活性指数 √ √

放射性 √ ☆

氯离子含量 √ ☆

总碱量 √ ☆

五氧化二磷含

量
√ ☆

氟含量 √

（5）钢渣

粉

比表面积 √ √ 1.同厂家、同编号、同品种的产

品每 200t 检验一次，不足 200t

也需检验一次。

2.其他常规项目按同一厂家、同

一等级、同一品种进场的不超过

三个月检验。

3.放射性同一厂家、同一等级、

同一品种进场的每年至少一次。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

混凝土用粒化高炉磷

渣粉

JG/T 317—2011

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

混凝土结构工程施工

质量验收规范

密度 √

安定性 √ √

烧失量 √ √

流动度比 √ √

含水率 √

三氧化硫含量 √ ☆

活性指数 √ √

氯离子含量 √ ☆
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GB 50204—2015

混凝土结构工程施工

规范 GB 50666—2011

总碱量 √ ☆

氧化镁含量 √ ☆

游离氧化钙含

量
√ ☆

（6）天然

火山灰质

材料

细度 √ √ 1.同厂家、同编号、同品种的产

品每 200t 检验一次，不足 200t

也需检验一次。

2.其他常规项目按同一厂家、同

一等级、同一品种进场的不超过

三个月检验。

3.放射性同一厂家、同一等级、

同一品种进场的每年至少一次。

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

水泥砂浆和混凝土天

然火山灰质材料

JG/T 315—2011

混凝土质量控制标准

GB 50164—2011

混凝土结构工程施工

质量验收规范

GB 50204—2015

混凝土结构工程施工

规范 GB 50666—2011

烧失量 √ √

流动度比 √ √

含水率 √ √

三氧化硫含量 √ ☆

活性指数 √ √

氯离子含量 √ ☆

总碱量 √ ☆

放射性 √ ☆

火山灰性 √

注：1.进场检测项目中标记“√”部分为混凝土生产企业内部试验室必须具备的检试验能力，标记“☆”部分可委托具有相应

资质的第三方检测机构出具检测报告。

2.对于重要工程或特殊工程，应根据工程要求增加检测项目，如不具备自检条件的检测项目可进行委外检测，检验频次根

据工程要求确定。
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附 表 3
（规范性）

预拌混凝土试验项目与取样规定参考表

表3.1 预拌混凝土试验项目与取样规定参考表

序号
材料

名称
相关标准、规范代号 试验项目 组批原则及取样规定

1
普通混

凝土

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

预拌混凝土

GB/T 14902—2012

普通混凝土拌合物性能

试验方法标准

GB/T 50080—2016

混凝土物理力学性能试

验方法标准

GB/T 50081—2019

普通混凝土长期性能和

耐久性能试验方法标准

GB/T 50082—2009

混凝土结构工程施工质

量验收规范

GB 50204—2015

混凝土强度检验评定标

准

GB/T 50107—2010

常规：

抗压强度、

拌合物坍落度、

水溶性氯离子含量、

碱总量

必要时：

凝结时间、

扩展度、

含气量、

表观密度、

坍落度经时损失、

泌水、

劈裂抗拉强度、

混凝土收缩试验、

混凝土补偿收缩试验、

抗折强度

混凝土强度检验及拌合物坍落度检验：

1.出厂检验时每 100 盘相同配合比混凝土

取样不得少于一次，每一工作班相同配合比

混凝土达不到 100 盘时应按 100 盘计，每次

取样应至少进行一组试验。

2.同一配合比混凝土拌合物中的水溶性氯

离子含量检验应至少取样检验 1 次；采用同

一批海砂的同一配合比的混凝土的氯离子含

量应至少检验一次。

3.混凝土中碱总量同一配合比的混凝土检

查不应少于一次。

4.混凝土耐久性检验

（1）同一检验批混凝土的强度等级、龄期、

生产工艺和配合比应相同。

（2）对于同一工程、同一配合比的混凝土，

检验批不应少于一个。

（3）对于同一检验批，设计要求的各个检

验项目应至少完成一组试验。

5.混凝土的含气量、扩展度及其他项目检

验的取样频率应符合国家现行有关标准和合

同的规定。

6.每次取样应至少留置一组标准养护试

件，同条件养护试件的留置组数应根据实际

需要确定。

7.取样方法及数量：

(1)用于出厂检验的混凝土试样应在搅

拌地点采取

(2)每个混凝土试样量应满足混凝土质

量检验项目所需用量的 1.5 倍，且不宜少于

0.02m
3
。

2

抗渗混

凝土

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

预拌混凝土

GB/T 14902—2012

常规：

抗压强度、

抗渗等级、

拌合物坍落度、

用于出厂及交货检验的取样频率均应为同

一工程、同一配合比的混凝土不得少于一次。

留置组数可根据实际需要确定。
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普通混凝土拌合物性能

试验方法标准

GB/T 50080—2016

混凝土物理力学性能试

验方法标准

GB/T 50081—2019

普通混凝土长期性能和

耐久性能试验方法标准

GB/T 50082—2009

混凝土结构工程施工质

量验收规范

GB 50204—2015

混凝土强度检验评定标

准

GB/T 50107—2010

混凝土耐久性检验评定

标准

JGJ/T 93—2009

水溶性氯离子含量、

碱总量

必要时：

凝结时间、

扩展度、

含气量、

表观密度、

坍落度经时损失、

泌水

3

抗冻混

凝土

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

预拌混凝土

GB/T 14902—2012

普通混凝土拌合物性能

试验方法标准

GB/T 50080—2016

混凝土物理力学性能试

验方法标准

GB/T 50081—2019

普通混凝土长期性能和

耐久性能试验方法标准

GB/T 50082—2009

混凝土结构工程施工质

量验收规范

GB 50204—2015

混凝土强度检验评定标

准

GB/T 50107—2010

混凝土耐久性检验评定

标准

JGJ/T 93—2009

常规：

抗压强度、

拌合物坍落度、

水溶性氯离子含量、

含气量、

碱总量、

抗冻等级

必要时：

凝结时间、

扩展度、

含气量、

表观密度、

坍落度经时损失、

泌水

试块的留置：

用于出厂及交货检验的取样频率均应为

同一工程、同一配合比的混凝土不得少于一

次。留置组数可根据实际需要确定。
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4

透水混

凝土

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

透水混凝土

JC/T 2558—2020

混凝土物理力学性能试

验方法标准

GB/T 50081—2019

普通混凝土长期性能和

耐久性能试验方法标准

GB/T 50082—2009

无机地面材料耐磨性性

能试验方法

GB/T 12988—2009

常规：

抗压强度、

抗折强度、

透水系数

必要时：

耐磨性、

耐流水侵蚀性、

抗冻性

1.批量

以 100m³为一检验批，不足 100m³的以 100m³

计。每一工作班达不到 100 m³时应按 100 m³

时应按 100 m³计。在一检验批中随机抽样。

2.取样

同一透水混凝土拌合物的取样，应在同一盘

或同一车中取样。取样量应多于试验所需量

的 1.5 倍，且不小于 20L。

5

路面混

凝土

混凝土结构通用规范

GB 55008—2021

公路水泥混凝土路面施

工技术细则

JTG/T F30—2014

常规：

坍落度及经时损失、

抗压强度、

弯拉强度、

振动黏度系数

必要时：

含气量、

耐磨性、

劈裂强度、

最大气泡间距系数、

碾压混凝土改进 VC

值

1.批量

以 100m³为一检验批，不足 100m³的以 100m³

计。每一工作班达不到 100 m³时应按 100 m³

时应按 100 m³计。在一检验批中随机抽样。

2.取样

同一混凝土拌合物的取样，应在同一盘或同

一车中取样。取样量应多于试验所需量的 1.5

倍，且

不小于 20L。

注：

（1）常规检测项目与必要时检测项目总和为相关产品标准检测的全部项目。

（2）常规检测项目中的黑体字部分为混凝土生产企业内部试验室必须具备的检试验能力，非黑体字部分可委托具有相应资

质的第三方检测机构出具检测报告。

（3）必要时中的检测项目是指根据采购方要求或企业自控要求等原因选择性检测。
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表4.1 A类测量设备

序号 设备名称 技术要求 分类

1 搅拌用计量秤 符合 JJG 1171 混凝土配料秤 A

2 水泥压力试验机 符合 JC/T 960 的规定，精确度为±1％ A

3 水泥抗折试验机 符合 JC/T 724 的规定 A

4 电热恒温干燥箱 温度控制范围为室温～300℃，温控精度为±2℃ A

5 比表面积仪 符合 JC/T 956 的规定 A

6 水泥负压筛析仪 符合 GB/T 1345 的规定,负压可调范围为 4000 Pa～ 6000 Pa A

7 水泥净浆搅拌机 符合 JC/T 729 的规定 A

8 水泥胶砂搅拌机 符合 JC/T 681 的规定 A

9 水泥胶砂成型振实台 符合 JC/T 682 的规定 A

10 水泥胶砂流动度测定仪 符合 GB/T 2419 的规定 A

11 水泥恒温恒湿标准养护箱 符合 JC/T 959 的规定 A

12 水泥恒温水养护箱 符合 GB/T 17671 的规定 A

13 水泥抗压夹具 符合 JC/T 683 的规定，受压面积 40 mm×40 mm A

14 万分之一分析天平 量程不小于 200g，最小分度值为 0.1 mg A

15 天平
称量应为 50 kg，感量不大于 5 g；量程为 10 kg，感量不大于

1 g；量程为 1 kg，感量不大于 0.1 g
A

16 电子秤 100 kg 以上，感量不大于 5 kg A

17 高温炉 符合 GB/T 176 的规定 A

18 游离氧化钙测定仪器 符合 GB/T 176 的规定 A

19 氯离子测定仪 符合JGJ/T 322 的规定 A

20 游标卡尺 精确度为 0.02 mm A

21 波美比重计、精密密度计 符合 GB/T 8077 的规定 A

22 压力泌水仪 符合 GB/T 50080 的规定 A

23 贯入阻力仪 符合 GB/T 50080 的规定 A

24 混凝土拌合物含气量测定仪 符合 JG/T 246 的规定 A

25 混凝土压力试验机 精确度为±1％ A

26 混凝土抗折试验机或抗折夹具 精确度为±1％ A

27 混凝土振动台 符合 JG/T 245 的规定 A
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28 标准养护室温湿度控制系统 符合GB/T 50081 的规定 A

29 混凝土抗渗仪 符合 JG/T 249 的规定 A

30 混凝土快速养护箱 符合JG/T 3027 的规定 A

31 沸煮箱 符合 JC/T 955 的规定 A

32 钢直尺 精确度为 1 mm A

33 秒表 A

34 量筒 符合 JGJ 52 的规定，100 mL，分度值 1 mL A

35 砂、石振筛机 符合 JGJ 52 的规定 A

36 混凝土搅拌机 符合 JG/T 244 的规定 A

37 混凝土冻融试验箱 符合 GB/T 50082的规定 A

38 限制膨胀率测定仪 符合GB 23439的规定 A

39 pH 测定仪 A

表4.2 B类测量设备

序号 设备名称 技术要求 分类

1 水泥标准稠度、凝结时间维卡仪 符合 JC/T 727 的规定 B

2 雷氏夹 符合 GB/T 1346 的规定 B

3 水泥标准试模 符合 JC/T 726 的规定 B

4 水泥负压筛（含 80 μm 和 45 μm 筛） 符合 GB/T 1345 的规定 B

5 碎石针、片状规准仪 符合 JGJ 52 的规定 B

6 压碎值试验仪（含砂石） 符合 GB/T14684、GB/T 14685 的规定 B

7 混凝土抗压、抗渗标准试模 符合 JG/T 237 的规定 B

8 坍落度测定仪 符合 JG/T 248 的规定 B

9 砂、石标准筛
符合 JGJ 52 的规定,砂标准筛 1 套、石标准筛

1 套
B

10 砂浆扩展度筒 符合 GB 50119 的规定 B

11 容积升全套 符合 GB/T 14684、GB/T 14685 的规定 B
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附 录 A
（资料性）

原材料技术资料表单样式

检验委托单（YBH-A-001）

委托单位 委托日期 统一编号

施工单位 建设单位

工程名称 使用部位

样品名称 规格型号

样品数量 生产厂家

代表批量 检验类别 □委托 □抽检

样品历史

及概况

检验项目

依据标准

样品状态

描 述

备注
1.取样人和见证人应对样品的真实性、代表性负责。

2.检验委托单由委托方技术人员或送样人员填写，要求内容齐全，字迹清楚

见证人 取（送）样人 收样人
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原材料检验委托台账 （YBH-A-002）

试验编号 委托日期 原材料名称 厂家 出厂编号 规格型号 检测结果 试验员 备注
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温、湿度记录表（YBH-A-003）
年 月

日期
第一次

记录人
第二次

记录人
温度(℃) 湿度(%) 温度(℃) 湿度(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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不合格原材料处置台账（YBH-A-004）

日期
材料

名称
厂家 处理原因 数量 车号 处理人 备注

留 样 单（YBH-A-005）

名 称 试验编号

入 仓 号 品种规格(等级)

厂 家 留 样 人

进场日期 检验状态
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原材料留样与处置台账（YBH-A-006）

样品名称
品种规格

(等级)
厂家 试验编号 留样日期 样品状态 留样人 处理日期 处理方式 处理人 备注
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委外检验报告台账（YBH-A-007）

委托

日期

样品

名称

进场

日期

生产

厂家
规格型号 报告日期

报告

编号

检测

结果
检定单位 备注
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水泥试验记录表（YBH-A-008）

第 页/共 页

委托单位 试验日期 生产厂家 统一编号

水泥品种 检验类别 代表批量 报告日期

细度

(0.045mm 方

孔负压筛)

称样数量(g)
筛余量

(g)

修正

系数

细度

(%)

平均值

(%)
安

定

性

方法：

1 现象：

2 结果：

凝结时间

加水时间： 凝结时间（min）

标稠

用水量

加水时间：

初凝时间： 初凝： 用水量(mL)：

终凝时间： 终凝： 下沉深度(mm)： p=

胶砂强度

3d破型日期 28d 破型日期

抗折强度(MPa)

抗压强度

抗折强度(MPa)

抗压强度

荷载（kN）
强度

(MPa)
荷载（kN） 强度(MPa)

单块值

平均值

检验结果：

依据标准：

试验条件：室温 ℃、相对湿度 %，养护箱温度 ℃、相对湿度 %

备注：

审核 试验
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水泥试验记录表（YBH-A-008）

第 页/共 页

委托单位 试验日期 生产厂家 统一编号

水泥品种 检验类别 代表批量 报告日期

氯离子

含量

试样编

号

试样质量

m（g）

空白消耗硫氰酸铵

标准溶液体积

V0( mL )

试样消耗硫氰酸

铵标准溶液体积

V（mL）

计算结果（%） 平均值（%）

计算公

式

1.773×5.0(V0-V)

氯离子质量分数(%)＝----------------------------×100

m ×V0×1000

氧化镁

含量

EDTA标准溶液浓

度 c(mol/L）

氧化镁滴定度

TMgO(mg/mL)

滴定度计算公式 TMgO=c×40.31

计算结果

依据标准：

试验条件：室温 ℃、相对湿度 %

备注：

审核 试验
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水泥试验报告（YBH-A-009）

委托单位 统一编号：

工程名称 委托日期

浇筑部位 品种强度等级 报告日期

生产厂家 代表数量(t) 检验类别

试 验 结 果

检验项目 标准要求 实测结果 检验项目 标准要求
实测

结果

细度（%） 初 凝（min）

标稠用水量（%） 终 凝（min）

安定性 MgO 含量（%）

Cl
-
含量（%）

强 度 （MPa）

抗折强度 抗压强度

3d 28d 3d 28d

标准要求

测定值

实测结果

依据标准：

检验结论：

备注：

技术负责人 审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台



T/ SJZSJX 004-2024

44

砂子物理性能试验记录（YBH-A-010）

第 页/共 页

施工单位 砂产地 送样日期 统一编号

取样单位 砂种类 报告日期 检验类别

A 样砂筛分记录 B样砂筛分记录

筛孔尺寸（mm) 5.00 2.50 1.25 0.630 0.315 0.160 <0.160 筛孔尺寸（mm) 5.00 2.50 1.25 0.630 0.315 0.160 <0.160

代号 β1 β2 β3 β4 β5 β6 代号 β1

， β2

， β3

， β4

， β5

， β6

，

分计筛余质量（g） 分计筛余质量（g）

分计筛余百分率（%） 分计筛余百分率（%）

累计筛余百分率（%） 累计筛余百分率（%）

累计筛余平均值（%）

2

'
11

1
 


2

'
22

2
 


2

'
33

3
 



2

'
44

4
 


2

'
55

5
 


2

'
66

6
 


 160.0

计算细度

模数

（μf）

A

样







1

165432

100
5)(


 f

B

样





 ,

1

,
1

,
6

,
5

,
4

,
3

,
2

100
5)(


 f

注：1.每样称取烘至恒重 500g；

2.两样细度模数差≤0.20；

3.筛分后质量损失≤1%，超出误差应重做；

4.筛分百分率计算精度 0.1%；

5.累计百分率精确至 1.0%；

6.两样细度模数平均值精确至 0.1；

7.评定指标：

粗砂 3.7～3.1，中砂 3.0～2.3

细砂 2.2～1.6，特细砂 1.5～0.7

检验依据：

根据筛分结果评定：

A、B 样细度模数平均值：

审核 试验
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砂子物理性能试验记录（YBH-A-010）

第 页/共 页

施工单位 取样名称 试验日期 统一编号

计算式：
1000)( 1

120

0 


 a
mmm

m 1000)( 12
1 




V
mm

c (%)100)1( 1
1 


V (%)100

0

10 



m
mm

c (%)100
1

21
1, 




m
mm

c

一、 表观密度

ρ

编号

试验

水温

（℃）

称样

m0

(g)

水和瓶重

m2 (g)

样、水瓶

重 m1

(g)

修正

系数

at

计算

值

平均

值

二、堆积密度

ρ

编

号

筒容

积 V

（L）

筒重

m1(kg)

筒

样 m2

(kg

)

计算值

平

均

值 三、

空隙

率 V1

精确至 1%

ρ(kg/m
3
) ρ1(kg/m

3
)

四、含泥量 ω

c

编号 称干样

重 m0

(g)

洗后

干样

m2

(g)

计算值 平均值
五、

泥块

含量

ωc1

编号
称样

质量

m1

(g)

洗后干样 m2

(g)

计

算

值

平均

值
六、含

水率

ωwc（%）

编

号 湿样重 m1

(g)

干

样

重m2

(g)

计算

值
平均值

ωc（%） ωc，1（%） ωwc（%）

其他试验项目 1.试验条件：

2.依据标准：

3.结论：

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台



T/ SJZSJX 004-2024

46

人工砂试验记录（YBH-A-011）

委托单位 试验日期 生产厂家 统一编号
种 类 检验类别 代表批量 报告日期

筛分析 亚甲蓝试验

筛孔尺寸(mm) 5.00 2.50 1.25 0.630 0.315 0.160 筛底 细度模数

次数
试样质量

（g）

所加入亚

甲蓝量

（mL）

MB 值

(g/kg)

平均值

(g/kg)
第一

次筛

分

分计筛余质量(g)

分计筛余百分率

累计筛余百分率

1 200第二

次筛

分

分计筛余质量(g)

分计筛余百分率

累计筛余百分率

2 200平均 累计筛余百分率

压碎指标

筛孔尺寸(mm) 第一次 第二次 第三次
压碎指标

平均值(%)

分计筛余

(%)
筛孔尺寸（mm) 第一次 第二次 第三次

压碎指标

平均值(%)

分计筛余

(%)

2.50

试样质量(g)

0.63

试样质量(g)

压碎后的筛余试

样质量(g)
压碎后的筛余试样质量(g)

压碎指标(%) 压碎指标(%)

1.25

试样质量(g)

0.315

试样质量(g)

压碎后的筛余试

样质量(g)
压碎后的筛余试样质量(g)

压碎指标(%) 压碎指标(%)

总压碎指标值（%）

泥块含量 石粉含量

次数 试样质量(g) 洗净烘干重(g) 泥块含量(%) 平均值(%) 次数 试样质量(g) 筛余质量(g) 石粉含量(%) 平均值%)

1 1

2 2

依据标准： 检验结果： 备注：

审核 试验
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砂子试验报告（YBH-A-013）

委托单位 统一编号

工程名称 强度等级 委托日期

浇筑部位 品种规格 报告日期

产地 代表数量(t) 检验类别

试 验 结 果

检验项目 标准要求 实测结果 检验项目 标准要求 实测结果

含 泥 量(%) 空隙率（%）

泥块含量(%) 含水率（%）

表观密度

(kg/m
3
)

MB 值(g/kg)

堆积密度

(kg/m
3
)

压碎指标（%）

石粉含量（%）

公称粒径 10.0mm 5.00mm 2.50mm 1.25mm 630mm 315mm 160mm

筛
分
结
果

细度模数

标准上限(%) 0 10 25 50 70 92 100

标准下限(%) 0 0 0 10 41 70 90 级配区属

实测结果(%)

依据标准：

检验结论：

备注：

技术负责人 审核 试验
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国
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石子物理性能试验记录（YBH-A-012）

第 页/共 页

施工单位 石子规格 送样日期 统一编号

取样单位 产地 报告日期 检验类别

石子筛

分记录

级

配

公称

粒级

称样

（kg）
公称直径（mm）

2.50

以下
2.50 5.00 10.0 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 80.0

筛余质量（g）

分计筛余（%）

累计筛余（%）

质量标准（%）

压

碎

指

标

m0

1
= g m0

2
= g m0

3
= g 风干试样过筛（>100mm<200mm）称取 3kg 三份、在 160s～300s 加压

m1

1
= g m1

2
= g m1

3
= g 至 200kN、稳定 5s，过 2.5mm 筛。取值精确至 0.1%

δa

1
= % δa

2
= % δa

3
= % 




3

321
a

a
aa  %

针片状

颗粒含

量

称样数量：m0= g

挑出针、片状颗粒： m1= g

针、片状颗粒含量： %

检验依据：

检验条件：试样拌混均匀，风干状态，按要求过筛。

检验结论：

试样在室内风干至表面干燥、混合均匀、按标准要求

的数量称样，然后过筛分别挑出针、片状颗粒含量。

精确至 1%

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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石子物理性能试验记录（YBH-A-012）

第 页/共 页

施工单位 取样名称 试验日期 统一编号

计算式：
1000)( 1

120

0 


 a
mmm

m 1000)( 12
1 




V
mm

c (%)100)1( 1
1 


V (%)100

0

10 



m
mm

c (%)100
1

21
1, 




m
mm

c

表观密

度ρ

编号

试验

水温

（℃）

称样

m0

(g)

水和瓶重m2

(g)

样、水瓶

重 m1

(g)

修正

系数

at

计

算

值

平均值

堆积

密度

ρ

编

号

筒容

积 V
（L）

筒重

m1

（kg)

筒样重 m2

（kg)

计算值
平均

值

三、空隙

率 V1

精确

至 1%

ρ（kg/m
3
) ρ1（kg/m

3
)

含泥量

ωc

编号

称干

样重 m0)

(g)

洗后

干样

m2 (g)

计算值 平均值

泥块

含量

ωc1

编

号 称样

质量 m1

(g)

洗后干样 m2

(g)

计

算

值

平均

值

含水率

ωwc（%）

编号
湿样重

m1(g)

干样

重 m2

(g)

计算值
平均

值

ωc（%） ωc，1（%） ωwc（%）

其他试验项目 1.试验条件：

2.依据标准：

3.结论：

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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石子试验报告（YBH-A-014）

委托单位 统一编号

工程名称 强度等级 委托日期

浇筑部位 品种规格 报告日期

产 地 代表数量(t) 检验类别

试 验 结 果

检验项目 标准要求 实测结果 检验项目 标准要求 实测结果

压碎指标(%) 表观密度（kg/m
3
)

针片状含量(%) 堆积密度（kg/m
3
)

含泥量(%) 空隙率（%)

泥块含量(%)

公称粒径（mm） 80.0 63.0 50.0 40.0 31.5 25.0 20.0 16.0 10.0 5.00 2.50

标准上限(%) — — — — — 0 10 — 80 100 100

标准下限(%) — — — — — 0 0 — 40 90 95

实测结果(%) — — — — —

依据标准：

检验结论：

备注：

技术负责人 审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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再生细骨料试验记录（YBH-A-015）

第 页/共 页
委托单位 试验日期 生产厂家 统一编号
种 类 检验类别 代表批量 报告日期

筛分析 亚甲蓝试验

筛孔尺寸(mm) 5.00 2.50 1.25 0.63 0.32 0.16 筛底 细度模数
次

数

试样质

量（g）

亚甲蓝量

（mL）

MB 值

(g/kg)

平均值

(g/kg)

第一次

筛分

分计筛余质

量(g)

分计筛余百

分率

1
累计筛余百

分率

第二次

筛分

分计筛余质

量(g)

分计筛余百

分率

2
累计筛余百

分率

平均
累计筛余百

分率

需水量比βw

（%）

对比样品

水泥（540g） 标准砂（1350g）

流动度（mm）

用水量（mL）

试验样品

水泥（540g） 再生细骨料（1350g）

流动度（mm）

用水量 L1（mL）

再生胶砂需水量比βw=WR/W0

泥块含量

编号 试验前烘干质量 G1(g) 试验后烘干质量 G2(g) 泥块含量(%)Qbi=( G1- G2)/ G1×100 平均值 Qb=( Qb1+ Qb2)/2

1

2

依据标准： 检验结论： 备注：

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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再生细骨料试验记录（YBH-A-015）
第 页/共 页

委托单位 试验日期 生产厂家 统一编号

种 类 检验类别 代表批量 报告日期

压碎指标

筛孔尺寸(mm) 第一次 第二次 第三次
压碎指标

平均值(%)

分计筛余

(%)
筛孔尺寸（mm) 第一次 第二次 第三次

压碎指标

平均值(%)

分计筛

余(%)

2.50

试样质量(g)

0.63

试样质量(g)

压碎后的筛余试

样质量(g)

压碎后的筛余试样

质量(g)

压碎指标(%) 压碎指标(%)

1.25

试样质量(g)

0.315

试样质量(g)

压碎后的筛余试

样质量(g)

压碎后的筛余试样

质量(g)

压碎指标(%) 压碎指标(%)

总压碎指标值（%）

表观密度 含水率

次数
试验水温（℃）/

修正系数

称样 m0

(g)

水和瓶重

m2(g)

样、水瓶

重 m1(g)
计算值

平均值

（%）
次数 湿样质量(g) 干样质量(g) 计算值(%)

平均值

(%)

1 1

2 2

依据标准：

检验结果：

备注：

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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再生细骨料试验报告（YBH-A-017）

委托单位 统一编号

工程名称 强度等级 委托日期

浇筑部位 品种规格 报告日期

产地 代表数量(t) 检验类别

试 验 结 果

检验项目 标准要求 实测结果 检验项目 标准要求 实测结果

需水量比(%)

泥块含量(%)

MB值(g/kg)

压碎指标值（%）

公称粒径 10.0mm 5.00mm 2.50mm 1.25mm 630m 315m 160m

筛
分
结
果

细度模数

标准上限(%) 0 10 25 50 70 92 100

标准下限(%) 0 0 0 10 41 70 90 级配区属

实测结果(%)

依据标准：

检验结论：

备注：

技术负责人 审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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再生粗骨料试验记录（YBH-A-016）
委托单位 试验日期 生产厂家 统一编号

种 类 检验类别 代表批量 报告日期

压碎

指标

编号
试样质

量 mg1（g）

压碎试验后筛余试样质量

mg2（g）

压碎指标值（%）

Qg=( mg1- mg2)/ mg1×100
平均值（%）

针、片状

颗粒含

量

称样数量：m0= g

挑出针、片状颗粒： m1= g

针、片状颗粒含量： %

1

2

3

吸水

率

编号 烘干试样质量 m1（g） 浸水时间（h）
浸水试样质

量 m0（g）

吸水率
平均值（%）

泥块

含量

编号

称样

质量

m1(g)

洗后

干样 m2

(g)

计算值 平均值

1 ωc，1（%）

2 1

3 2

筛分

记录

级配
公称

粒级

称样

（kg）
公称直径（mm）

2.50

以下
2.50 5.00 10.0 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0

筛余质量（g）

分计筛余（%）

累计筛余（%）

质量标准（%）

依据标准： 检验结论：

备注：

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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再生粗骨料试验报告（YBH-A-018）

委托单位 统一编号

工程名称 强度等级 委托日期

浇筑部位 品种规格 报告日期

产 地 代表数量(t) 检验类别

试 验 结 果

检验项目 标准要求 实测结果 检验项目 标准要求 实测结果

压碎指标(%)

针片状含量(%)

含泥量(%)

吸水率(%)

公称粒径（mm） 80.0 63.0 50.0 40.0 31.5 25.0 20.0 16.0 10.0 5.00 2.50

标准上限(%) — — — — —— 0 10 —— 80 100 100

标准下限(%) — — — — —— 0 0 —— 40 90 95

实测结果(%) — — — — ——

依据标准：

检验结论：

备注：

技术负责人 审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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轻细集料试验记录（YBH-A-019）
委托单位 试验日期 生产厂家 统一编号

种 类 检验类别 代表批量 报告日期

堆积

密度

编号 容重筒质量 mv（kg） 试样+容量筒总质量 mt（kg） 容量筒容积 V（L） 堆积密度（kg/m
3
） 平均值（kg/m

3
）

1

2

吸水率

编号 烘干试样质量（g） 浸水时间（h） 浸水试样质量（g） 吸水率（%） 平均值（%）

1

2

3

第一次

筛分

公称直径（mm） 10.00 5.00 2.50 1.25 0.63 0.33 25.00 0.16 筛底 细度模数

筛余质量（g）

分计筛余（%）

累计筛余（%）

第一次

筛分

公称直径（mm） 10.00 5.00 2.50 1.25 0.63 0.33 25.00 0.16 筛底 细度模数

筛余质量（g）

分计筛余（%）

累计筛余（%）

平均 累计筛余（%）

依据标准： 检验结论：

备注：

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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轻粗集料试验记录（YBH-A-020）

委托单位 试验日期 生产厂家 统一编号

种 类 检验类别 代表批量 报告日期

堆

积

密

度

编号 容重筒质量 mv（kg） 试样+容量筒总质量 mt（kg） 容量筒容积 V（L） 堆积密度（kg/m
3
） 平均值（kg/m

3
）

1

2

筒

压

强

度

编号 承压面积 F（mm²） 压入深度为 20mm 时的压力值（N） 冲压模质量（N） 筒压强度（MPa） 平均值（MPa）

1

2

3

吸

水

率

编号 烘干试样质量（g） 浸水时间（h） 浸水试样质量（g） 吸水率（%） 平均值（%）

1

2

3

筛

分

记

录

公称直径（mm） 2.50 以下 2.50 5.00 10.0 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0

筛余质量（g）

分计筛余（%）

累计筛余（%）

质量标准（%）

依据标准：

检验结论：

备注：

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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轻细集料试验报告（YBH-A-021）

委托单位 统一编号

工程名称 强度等级 委托日期

浇筑部位 品种规格 报告日期

产地 代表数量(t) 检验类别

试 验 结 果

检验项目 标准要求 实测结果 检验项目 标准要求 实测结果

堆积密度

(kg/m3)

吸水率(%)

公称粒径 10.0mm 5.00mm 2.50mm 1.25mm 630m 315m 160m

筛
分
结
果

细度模数

标准上限

(%)
0 10 25 50 70 92 100

标准下限

(%)
0 0 0 10 41 70 90 级配区属

实测结果

(%)

依据标准：

检验结论：

备注：

技术负责人 审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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轻粗集料试验报告（YBH-A-022）

委托单位 统一编号

工程名称 强度等级 委托日期

浇筑部位 品种规格 报告日期

产 地 代表数量(t) 检验类别

试 验 结 果

检验项目 标准要求 实测结果 检验项目 标准要求 实测结果

堆积密度

(kg/m
3
)

筒压强度(MPa)

吸水率（%）

公称粒径（mm） 80.0 63.0 50.0
40.

0
31.5 25.0 20.0 16.0 10.0 5.00 2.50

标准上限(%) — — —
—

—
— 0 10 —— 80 100 100

标准下限(%) — — —
—

—
— 0 0 —— 40 90 95

实测结果(%) — — —
—

—
—

依据标准：

检验结论：

备注：

技术负责人 审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台



T/ SJZSJX 004-2024

60

集料碱活性试验记录（YBH-A-023）

委托单位 试验日期 生产厂家 统一编号

种 类 检验类别 代表批量 报告日期

水泥规格 基准水泥 水泥称量（g） 440 水灰比 0.47 水量（g） 207 集料总称量（g） 990

公称粒级 5.00~2.50mm 2.50~1.25mm 2.15mm~630μm 630~315μm 315~160μm

分级质量（%） 10 25 25 25 15

称取质量（g） 99.0 247.5 247.5 247.5 148.5

养护 24h 后脱模时间 80℃水中养护 24h 时间
80℃ 1mol/L NaOH 溶液中养

护 14d 时间

测量时间（h：min）
初始基长测试时间 龄期 3d 龄期 7d 龄期 10d 龄期 14d

试件编号 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

有无胶体物质

测头长度Δ（mm）

试件长度 L（mm）

平均值 Lt（mm）

试件基长 Lo（mm）

膨胀率εt（%）

平均膨胀率ε（%）

备注 膨胀率计算公式：εt=（Lt-Lo）/ （Lo-2Δ）×100%

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土拌合用水试验记录表（YBH-A-024）

第 页/共 页

委托单位 试验日期 生产厂家 统一编号

水泥品种 检验类别 代表批量 报告日期

可溶物

样品编号 水样体积 V(mL) 蒸发皿质量 m(g)
蒸发皿质量

m0(g)

蒸发皿和可溶物

质量 m1(g）

蒸发皿和可溶物

质量 m2(g)
可溶物含量(mg/L) 平均值(mg/L)

1

2

不溶物

试样编号 水样体积 V（mL） 滤纸质量 m1（g）
滤纸及不溶物质

含量 m（g）

滤纸及不溶物质

含量 m2（g）
不溶物含量（mg/L） 平均值（mg/L）

1

2

硫酸根离子含

量

试样编号 试样体积 V(mL)
第一次称坩埚质量

m1(g)

第二次称坩埚质

量 m2(g)

第一次称重后坩

埚和沉淀的质量

m3(g)

第二次称重后坩

埚和沉淀的质量

m4(g)

沉淀的质量
计算

结果m(mg/L)

平均值

m(mg/L)m5(g)

1

2

氯离子

含量

样品编号 水样体积 V（mL）
硝酸银溶液的浓度

M(mol/L)

空白消耗 AgNO3

标准溶液体积

V1(mL)

水样消耗 AgNO3标

准溶液体积

V2(mL)
结果(mg/L) 平均值(mg/L)

1

2

pH 值

试样编号 pH值 平均值

1

2

依据标准：

试验条件：

备注：

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土拌合用水试验记录表（YBH-A-024）

第 页/共 页

委托单位 试验日期 生产厂家 统一编号

水泥品种 检验类别 代表批量 报告日期

胶砂强度对比

对比胶砂 试验胶砂

3d破型日期 28d 破型日期 3d 破型日期 28d 破型日期

抗压 抗压 抗压 抗压

荷载

（kN）

强度

(MPa)

平均值

(MPa)

荷载

（kN）

强度

(MPa)

平均值

(MPa)

荷载

（kN）

强度

(MPa)

平均值

(MPa)

荷载

（kN）

强度

(MPa)

平均值

(MPa)

3d 强度对比： 28d 强度对比：

凝结时间差

对比胶砂 试验胶砂

加水时间： 凝结时间（min） 加水时间： 凝结时间（min）

初凝时间： 初凝 初凝时间： 初凝

终凝时间： 终凝 终凝时间： 终凝

初凝时间差： 终凝时间差：

依据标准：

试验条件：

备注：

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土拌合用水试验报告（YBH-A-025）

委托单位 统一编号

工程名称 强度等级 委托日期

浇筑部位 品种规格 报告日期

产 地 代表数量(t) 检验类别

试 验 结 果

检验项目 标准要求 实测结果 检验项目 标准要求 实测结果

pH值

不溶物（mg/L)

可溶物（mg/L)

Cl-(mg/L)

SO42-(mg/L)

水泥凝结时间差

（min)

水泥胶砂强度比

（%）

依据标准：

检验结论：

备注：

技术负责人 审核 试验全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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外加剂试验记录表（YBH-A-026）

第 页/共 页

委托单位 试验日期 生产厂家 统一编号

品种型号 检验类别 代表批量 报告日期

含固

量检

测

称量瓶
质量
m0(g)

干燥前瓶和样品
质量 m1(g)

干燥后瓶和样品质量恒重
m2(g)

含固量
ωs(%)

平均值
坍落度
1h经时
变化检

测

次数 初始(mm) 1h后
(mm)

1h经时变化量
(mm) 平均值 (mm)

1
2
3

配合比 水灰比 砂率% 水 1W0 水 2W0 水 3W0 水泥 砂
5～10mm

石子
10～20mm

石子
— 减水率WR（%）

WR=(W0-W1)·100/W0

基准
kg/m3 —

kg/盘 — WR1=

配合比 水灰比 砂率% 水 1W1 水 2W1 水 3W1 水泥 砂
5～10mm

石子
10～20mm

石子
外加剂 WR2=

外加剂
kg/m3 WR3=

kg/盘 WR=

编号
d抗压强度 d抗压强度 d抗压强度 d抗压强度

荷载(kN) 强度
(MPa) 荷载(kN) 强度

(MPa) 荷载(kN) 强度
(MPa) 荷载(kN) 强度

(MPa)

计算抗压强度比(%)：
依据标准： 备注：减水率试验中水 1、水 2、水 3分别是三次重复试验所用水量。

试验条件：

检验结果：

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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外加剂试验记录表（YBH-A-026）

第 页/共 页

委托单位 试验日期 生产厂家 统一编号

品种型号 检验类别 代表批量 报告日期

密度
(g/cm3)

精密密度计法

细度（%）
序号

称样质量
W(g)

筛余量
Rt(g)

修正系

数 C
筛余 F(%)

F=（(Rt/W)×100）×C
平均值

（%）厂家值 序号
被检测外加剂

密度
平均值 结论

1 1
2 2

pH值
厂家值 序号 酸度计读数 平均值 结论

1
2

凝 结

时 间

差

（min）

基准混凝土加水时间： 受检混凝土加水时间：
凝结时间差

基准混凝土凝结时间 受检混凝土凝结时间

初凝时间
平均值
Tc1

终凝时间
平均值
Tc2

初凝时间 平均值 Tc1 终凝时间 平均值 Tc2
初凝 Tt1-Tc1

终凝 Tt2-Tc2

依据标准：

试验条件：

检验结果：

备注：

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台



T/ SJZSJX 004-2024

66

外加剂试验记录表（YBH-A-026）

第 页/共 页

委托单位 试验日期 生产厂家 统一编号

品种型号 检验类别 代表批量 报告日期

砂浆配合比
原材料

水胶比

砂浆

体积

（L）

外加剂

掺量

（%）

相容性试验记录水泥 矿粉 粉煤灰 砂 水 外加剂 /

厂家、产地

品种、规格

加水

时间

时:分

砂浆扩展度（mm）
检验编号

1m3

混凝土

（kg）

原配合比 —

初始 10min 30min 60min

水胶比-0.02 —

相容性试验用量（g）

依据标准：

试验条件：环境温度 ℃； 湿度 %

检验结果：

备注：

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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外加剂平行对比试验记录（YBH-A-027）

委托单位 检验日期 生产厂家

原材料 水泥 矿粉 粉煤灰 砂 石 水 外加剂

厂家、产地

品种、规格

检验编号

基准配合比（kg/m3）

砂、石检测结果
— — — 含石 % — — — — —

— — — 含水 % 含水 % — — — —

生产配合比（kg/m3）

拌和 L 称量（kg）

检验结果

混凝土拌合物性能
初始 30min 60min

坍落（mm） 扩展度（mm） 坍落度（mm） 扩展度（mm） 坍落度（mm） 扩展度（mm）

上批外加剂，批号： — —

本批外加剂，批号： — —

相对偏差

允许偏差 ±30 ±30 ±30 ±30 ±30 ±30
结果判定

依据标准：

试验条件：

检验结果： 备注：

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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含气量经时变化量试验记录（YBH-A-028）

委托单位 试验日期 生产厂家 统一编号

水泥品种 检验类别 代表批量 报告日期

配合比

（kg/
盘）

水泥 砂 石 外加剂 水

含气量
A

批 次

含气量测

量值

A0（%）

含气量平

均值

（%）

骨料含气量

Ag（%）

拌合物含气量

A（%）

平均值

（%）

1
①

②

2
①

②

3
①

②

含气量

经时

变化量
ΔA

ΔA=A0-
A1h

批 次

骨 料

含气量

Ag（%）

出机含气量 A0 1h后含气量 A1h
含气

量

经 时

变化

量
ΔA

（%）

含气量

测定值

（%）

含气量

平均值

（%）

拌合物

含气量

（%）

含气量

测定值

（%）

含气量

平均值

（%）

拌合物

含气量

（%）

1
①

②

2
①

②

3
①

②

平均值 — — — — — —

依据标准：

试验条件：

备注：

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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防冻剂试验记录表（YBH-A-029）

第 页/共 页

委托单位 试验日期 生产厂家 统一编号

品种型号 检验类别 代表批量 报告日期

配合比 水灰比 砂率 水 1W0 水 2W0 水 3W0 水泥 砂 石 5～10mm 石 10～20mm — 减水率 WR（%）

WR=(W0-W1)×100/W0

基准
kg/m³ —

kg/盘 — WR1=

配合比 水灰比 砂率 水 1W1 水 2W1 水 3W1 水泥 砂 石 5～10mm 石 10～20mm 外加剂 WR2=

受检
kg/m³ WR3=

kg/盘 WR=

编号

抗压强度 抗压强度 抗压强度 抗压强度

荷载（kN） 强度

（MPa） 荷载（kN） 强度（MPa） 荷载（kN） 强度

（MPa） 荷载（kN） 强度（MPa）

抗压强度比（%）： R-7： ； R28： ； R-7+28： ； R-7+56：

依据标准： 备注： 减水率试验中水 1、水 2、水 3分别是三次重复试验所用水量。

试验条件：

检验结果：

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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防冻剂试验记录表（YBH-A-029）
第 页/共 页

委托单位 试验日期 生产厂家 统一编号

品种型号 检验类别 代表批量 报告日期

密度
(g/cm3)

精密密度计法

细度（%）

序号
称样质

量W(g)
筛余量
Rt(g)

修正系

数 C
筛余 F(%)

F=（(Rt/W)×100）×C
平均值

（%）
厂家值 序号

被检测外加剂

密度
平均值 结论

1 1

2 2

凝 结

时 间

差

（min）

基准混凝土加水时间： 受检混凝土加水时间：

凝结时间差

基准混凝土凝结时间 受检混凝土凝结时间

初凝时间
平均值
Tc1

终凝时间
平均值
Tc2

初凝时间
平均值
Tc1

终凝时间 平均值 Tc2
初凝 Tt1-Tc1

终凝 Tt2-Tc2

依据标准：

试验条件：环境温度 ℃； 湿度 %

检验结果：

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台



T/ SJZSJX 004-2024

71

速凝剂试验记录（YBH-A-030）

委托单位 试验日期 生产厂家 统一编号

品种型号 检验类别 代表批量 报告日期

细度

（80μm方孔筛

筛余）

负压筛析法

粉末质量

W（g）

筛余物质量

Rt (g)

筛余百分数

F= Rt/W×100（%）
修正系数 C 筛余百分数 Fc=C·F(%)

平均值

Fc（%）

密度（%）

厂家值 序号 被检测外加剂密度 平均值 结论

1

2

净浆凝结时间

检验材料使用量

水泥(g) 速凝剂(口 g 口 mL) 水（g）

速凝剂开始与水接触时间 A（min：s） 初凝状态时间 A1（min：s） 终凝状态时间 A2（min：s）

平均时间

备注 用水量包括液体速凝剂所含的水量[液体速凝剂用水量=140-液体速凝剂用量×（1-含固量）]。

依据标准：

试验条件：环境温度 ℃； 湿度 %

检验结果：

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台

十八子
请核单位是否准确。
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膨胀剂试验记录表（YBH-A-031）

委托单位 试验日期 生产厂家 统一编号

品种型号 检验类别 代表批量 报告日期

强度

检验材料用量（g）
水泥 膨胀剂 标准砂 水

607.5±2.0 67.5±0.2 1350.0±5.0 270±1.0
607.5±2.0 67.5±0.2 1350.0±5.0 270±1.0

破 型 时 间 7 d( ) 28 d( )
破坏荷载 Fc（N）×10-3

强度 Rc= Fc/A（MPa）
平均强度（MPa） /

比表面积

序号 称样数量（g） 比表面积（m2/kg） 平均值（m2/kg）
细度

序号 称样数量（g）
筛余量

Rt(g)
修正系

数 C
筛余 F(%)

平均值

（%）

1 1
2 2

凝结时间
加水时间 初凝时间 终凝时间 初凝时间（min）

终凝时间（min）

限制膨胀率

限制膨胀率初始值 L（mm） 测量时间

水中 7d试体长度 L1（mm） 测量时间

水中 7d限制膨胀率ε 最终值

空气中 21d试体长度 L1（mm） 测量时间

空气中 21d限制膨胀率ε 最终值

依据标准：

试验条件：环境温度 ℃； 湿度 %

检验结果： 备注：

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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外加剂试验报告（YBH-A-032）

委托单位 统一编号

工程名称 委托日期

浇筑部位 品种规格 报告日期

生产厂家 代表数量(t) 检验类别

试 验 结 果

序号 检验项目 标准要求 实测结果 单项结论

1
1h 坍落度经时变化

（mm）

2 抗压强度比（%）

3 减水率（%）

4 含固量（%）

5 细度（%）

6 密度（g/cm³）

7 含气量（%）

8 pH 值

依据标准：

检验结论：

备注：

技术负责人 审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台



T/ SJZSJX 004-2024

74

膨胀剂试验报告（YBH-A-033）

委托单位 统一编号

工程名称 委托日期

浇筑部位 品种规格 报告日期

生产厂家 代表数量(t) 检验类别

试 验 结 果

序号 检验项目 标准要求 实测结果 单项结论

1 比表面积（m2/kg）

2 初凝时间（min）

3 终凝时间（min）

4 水中 7d限制膨胀率

（%）

5 7d抗压强度（MPa）

6 空气中 21d限制膨胀率

（%）

7 28d抗压强度（MPa）

依据标准：

检验结论：

技术负责人 审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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粉煤灰试验记录表（YBH-A-034）

委托单位 试验日期 生产厂家 统一编号

粉煤灰等级 检验类别 代表批量 报告日期

1.烧失量(%)

试验

次数
试样质量 m(g) 坩埚质量 m1(g) 灼烧后坩埚和试样质量 m2(g)

灼烧后试

样质量 m3

(g)

烧失量 X（%）

X=［（m－m3）/m］
×100

平均

值

（%）

1

2

2.细度(%)(0.045mm方孔负压筛）

试验

次数
称样质量 W(g) 筛余量 Rt(g) 修正系数

C 筛余 F(%),F=（(Rt/W)×100）×C
平均

值

（%）

1

2

3.安定性

方法 现象 结论

4.需水量比(%)

胶砂

种类
水泥(g) 粉煤灰(g) 标准砂(g) 加水量 L1(mL)

需水量

比（%）

平均

值

（%）对比

胶砂
250 — 750

试验

胶砂
175 75 750

依据标准：

试验条件：

检验结果：

备注：

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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粉煤灰试验报告（YBH-A-035）

委托单位 统一编号

工程名称 委托日期

浇筑部位 规格型号 报告日期

生产厂家 代表数量(t) 检验类别

试 验 结 果

序号 检验项目 标准要求 实测结果
单项结

论

1 烧失量(%)

2 细度（0.045mm方孔筛余）(%)

3 需水量比(%)

4 安定性

依据标准：

检验结论：

备注：

技术负责人 审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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矿粉试验记录表（YBH-A-036）

委托单位 试验日期 生产厂家 统一编号

矿粉等级 检验类别 代表批量 报告日期

流动

度比

（%）

胶砂种类
水泥

（g）
矿粉（g）

标准砂

（g）

加水量

（g）
流动度（mm） 流动度比（%）

对比胶砂 450 — 1350 225

试验胶砂 225 225 1350 225

活性

指数

（%）

对比胶砂 试验胶砂

7d 破型日期 28d 破型日期 7d 破型日期 28d 破型日期

抗压 抗压 抗压 抗压

荷载

（kN）

强度

(MPa)

平均值

(MPa)

荷载

（kN）

强度

(MPa)

平均值

(MPa)

荷载

（kN）

强度

(MPa)

平均值

(MPa)

荷载

（kN）

强度

(MPa)

平均

值

(MPa)

计算活性指数：

矿粉密度试验

试验

次数

装入李氏比重瓶的

矿粉质量（g）

李氏比重瓶液面读数

矿粉体积（mL）

密度（g/cm
3
）

试验温度（℃）
装入矿粉前（mL） 装入矿粉后（mL） 单值 平均值

1

2

比表面积试验

试验

次数
矿粉密度（g/cm

3
） 试料层体积（cm

3
） 试样空隙率 试样量（g）

比表面积（m
2
/kg）

单值 平均值

1

2

初凝

时间

比

水泥净浆种类 对比水泥（g） 矿渣粉（g） 水（mL） 初凝时间（min） 初凝时间比(%)

对比净浆 500 —

试验净浆 250 250

依据标准：

试验条件：环境温度： ℃ 湿度： %

检验结果：

备注

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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矿粉试验报告（YBH-A-037）

委托单位 统一编号

工程名称 委托日期

浇筑部位 品种规格 报告日期

生产厂家 代表数量(t) 检验类别

试 验 结 果

序号 检验项目 标准要求 实测结果 单项结论

1 密度(g/cm3)

2 比表面积(m2/kg)

3 活性指数(%)

7d

28d

4 流动度比(%)

5 初凝时间比(%)

依据标准：

检验结论：

技术负责人 审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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磷渣、钢渣粉试验记录表（YBH-A-038）

委托单位 试验日期 生产厂家 统一编号

矿粉等级 检验类别 代表批量 报告日期

流动

度比

（%）

胶砂种类
水泥

（g）

钢渣粉

（g）

标准砂

（g）

加水量

（g）
流动度（mm） 流动度比（%）

对比胶砂 450 — 1350 225

试验胶砂 315 135 1350 225

活性

指数

（%）

对比胶砂 试验胶砂

7d 破型日期 28d 破型日期 7d 破型日期 28d 破型日期

抗压 抗压 抗压 抗压

荷载

（kN）

强度

(MPa)

平均值

(MPa)

荷载

（kN）

强度

(MPa)

平均值

(MPa)

荷载

（kN）

强度

(MPa)

平均值

(MPa)

荷载

（kN）

强度

(MPa)

平均

值

(MPa)

计算活性指数：

比表

面积

序号 称样数量（g） 比表面积（m
2
/kg） 平均值（m

2
/kg）

1

2

细度

序号 称样数量（g） 筛余量 Rt(g) 修正系数 C 筛余 F(%) 平均值（%）

1

2

烧失量

试验

次数
试样质量 m(g) 坩埚质量 m1(g)

灼烧后坩埚和试样质量

m2(g)

灼烧

后试

样质

量 m3

(g)

烧失量 X（%）

X=［（m－m3）/m］×100

平均

值（%）

1

2

依据标准：

试验条件：环境温度： ℃ 湿度： %

检验结果：

备注

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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磷渣、钢渣粉试验报告（YBH-A-039）

委托单位 统一编号

工程名称 委托日期

浇筑部位 品种规格 报告日期

生产厂家 代表数量(t) 检验类别 自检

试 验 结 果

序号 检验项目 标准要求 实测结果 单项结论

1 细度(g/cm
3
)

2 比表面积(m
2
/kg)

3

活性指数(%)

7d

4 28d

5 流动度比(%)

6 烧失量（%）

依据标准：

检验结论：

技术负责人 审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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硅灰试验记录表（YBH-A-040）

委托单位 试验日期 生产厂家 统一编号

等 级 检验类别 代表批量 报告日期

需水

量比

胶砂种类 水泥(g) 硅灰(g) 标准砂(g) 加水量(g) 需水量比(%)

对比胶砂 450 — 1350 225

试验胶砂 405 45 1350

烧失量

试验

次数

试样质量

m(g)
坩埚质量 m1(g) 灼烧后坩埚和试样质量 m2(g)

灼烧后试样

质量 m3 (g)

烧失量 X（%）

X=［（m－m3）/m］×100

平均

值（%）

1

2

比表

面积

序号 称样数量（g） 比表面积（m
2
/kg） 平均值（m

2
/kg）

1

2

活性

指数

(7d

快速

法)

基准胶砂 受检胶砂

荷载(kN) 强度(MPa) 平均值(MPa) 荷载(kN) 强度(MPa) 平均值(MPa)

活性指数(%)：

依据标准：

试验条件：环境温度： ℃ 湿度： %

检验结果：

备注

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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硅灰试验报告（YBH-A-041）

委托单位 统一编号

工程名称 委托日期

浇筑部位 品种规格 报告日期

生产厂家 代表数量(t) 检验类别 自检

试 验 结 果

序号 检验项目 标准要求 实测结果 单项结论

1 需水量比（%）

2 烧失量（%）

3 比表面积（%）

4 活性指数(%) 7d

依据标准：

检验结论：

技术负责人 审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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天然火山灰质材料试验记录表（YBH-A-042）

委托单位 试验日期 生产厂家 统一编号

粉煤灰等级 检验类别 代表批量 报告日期

1.烧失量(%)

试验

次数
试样质量 m(g) 坩埚质量 m1(g) 灼烧后坩埚和试样质量 m2(g)

灼烧后试

样质量 m3

(g)

烧失量 X（%）
平均值

（%）

1

2

2.细度(%)(0.045mm 方孔负压筛）

试验

次数
称样质量 W(g) 筛余量 Rt(g)

修正系

数 C
筛余 F(%),F=（(Rt/W)×100）×C

平均值

（%）

1

2

3.需水量比(%)

胶砂

种类
水泥(g) 粉煤灰(g) 标准砂(g) 加水量 L1(mL)

需水量

比（%）

平均值

（%）对比

胶砂
250 — 750

试验

胶砂
175 75 750

4.流动度比与活性指数（%）

胶砂种类
水泥

（g）

钢渣粉

（g）

标准砂

（g）

加水量

（g）
流动度（mm）

流动度

比（%）

28d 强度

（MPa)

2d 活性指

数（%）

对比胶砂 450 — 1350 225

试验胶砂 315 135 1350 225

依据标准：

试验条件：

检验结果：

备注：

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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天然火山灰质材料试验报告（YBH-A-043）

委托单位 统一编号

工程名称 委托日期

浇筑部位 规格型号 报告日期

生产厂家 代表数量(t) 检验类别

试 验 结 果

序号 检验项目 标准要求 实测结果 单项结论

1 烧失量(%)

2
细度（0.045mm 方孔筛余）

(%)

3 流动度比(%)

4 28d 活性指数(%)

依据标准：

检验结论：

备注：

技术负责人 审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台



T/ SJZSJX 004-2024

85

附 录 B
（资料性）

生产过程技术资料表单样式

生产任务单（YBH-B-001）

年 月 日

搅拌机编号： 计划方量 运 距：

任务单编号： 车 号 浇筑方式:

委托单位： 强度等级：

工程名称： 坍 落 度： mm

浇筑部位： 抗渗等级：

开盘时间： 其他要求：

操 作 员： 备注：

工地电话：

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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校秤记录表（YBH-B-002）

生产线
秤（kg） 秤（kg） 秤（kg） 秤（kg） 秤（kg） 秤（kg）

砝码值 显示值 标定值 砝码值 显示值 标定值 砝码值 显示值 标定值 砝码值 显示值 标定值 砝码值 显示值 标定值 砝码值 显示值 标定值

生产线
秤（kg） 秤（kg） 秤（kg） 秤（kg） 秤（kg） 秤（kg）

砝码值 显示值 标定值 砝码值 显示值 标定值 砝码值 显示值 标定值 砝码值 显示值 标定值 砝码值 显示值 标定值 砝码值 显示值 标定值

参与校秤人员：

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台



T/ SJZSJX 004-2024

87

搅拌设备计量复零抽查记录（YBH-B-003）

日期 时间 生产线 项目
秤 秤 秤 秤 秤 秤 秤 秤

接班人
显示值 显示值 显示值 显示值 显示值 显示值 显示值 显示值

复零前

复零后

复零前

复零后

复零前

复零后

复零前

复零后

复零前

复零后

复零前

复零后

复零前

复零后

复零前

复零后

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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计量偏差检查表（YBH-B-004）

日期 时间 车号 骨料 1 骨料 2 骨料 3 骨料 4 粉料 1 粉料 2 粉料 3 外加剂 外加剂 水 操作员 备注

备注：水泥及掺合料计量误差标准要求±1%；骨料计量误差标准要求±2%；水与外加剂计量误差标准要求±1%。

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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生产配料单（YBH-B-005）

生产日期 任务单号 生产拌台 记录编号

施工单位： 出车时间：

工程名称： 运 距：

工程地址： 运输车号：

施工部位： 驾 驶 员：

混凝土等级： 累计车数：

坍 落 度： 累计数量：

本车数量： 出厂签发：

盘次

原材料

名称

规格

配合比

(1)

方量：

搅拌时间：

设定值

称量值

误差(%)

含水率

(2)

方量：

搅拌时间：

设定值

称量值

误差(%)

含水率

(3)

方量：

搅拌时间：

设定值

称量值

误差(%)

含水率

设定值

(4) 称量值

方量： 误差（%）

搅拌时间： 含水率

累计

设定值

称量值

误差（%）

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土搅拌时间记录表（YBH-B-006）

日期 工程名称 配合比编号 作业班次 搅拌机编号 搅拌时间（s） 开盘时间 结束时间 备注

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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预拌混凝土发货单（YBH-B-007）

年 月 日

搅拌机编号： 第 车 单车方量： 方量合计：

任务单编号： 车号： 司机姓名:

委托单位： 强度等级：

工程名称： 坍落度： mm

浇筑部位： 浇筑方式：

发货人： 质检员： 泵手签字：

出站时间 送达时间 起供时间 结止时间 超时补趟 冬施要求 工地签收人

操作员： 备注：

工地电话：

备注：卸灰前请认真核对发货单，工地签收人签字后即为认可本车混凝土强度等级无误。全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土试件留置台账（YBH-B-008）

成型日期 配合比编号 试件编号 工程名称 工程部位 试块尺寸 强度等级 抗渗等级 留置人 备注

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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生产任务台账（YBH-B-009）

生产日期 任务单号 工程名称 工程部位 生产方量（m
3
) 强度等级 抗渗等级 备注

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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剩、退混凝土调整处理记录表（YBH-B-010）

剩退

情况

强度等级
工程名称及部位

（任务单号）
方量

出站

时间

回站

时间
混凝土状态

处理

原因
车号

调整

方式

□降级处理

□同等级处理

□报废分离处理

处理

过程

材料名称 水 泥 粉煤灰 矿 粉 砂子 石 子 外加剂 水 水胶比

调整前配 比

(kg/m
3
)

调整过程

(kg/m
3
)

——

调整后配 比

(kg/m
3
)

处理

结果

强度等级 工程名称及部位（任务单号） 方量
出站

时间

坍落度

（mm）

备注

质检员 日期

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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剩、退混凝土处理台账（YBH-B-011）

日期
工程名称及

部位

强度

等级
方量

出机时

间

处理时

间
原因 调整方式

处理后

强度等级
质检员 车号

试块龄

期
破坏载荷(kN)

抗压强度

(MPa)

□降级处理 3d

□同等级处理 7d

□报废分离处理 28d

□降级处理 3d

□同等级处理 7d

□报废分离处理 28d

□降级处理 3d

□同等级处理 7d

□报废分离处理 28d

□降级处理 3d

□同等级处理 7d

□报废分离处理 28d

□降级处理 3d

□同等级处理 7d

□报废分离处理 28d

□降级处理 3d

□同等级处理 7d

□报废分离处理 28d

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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质检交接班记录（YBH-B-012）

天气情况 年 月 日

当班人员 接班人员 交接班时间

原材料库存情况

原材料质量检测数据

试块性能及留置情况

生产设备运行状况；故障处置

情况

混凝土出厂质量情况：如有墩

罐、离析、打错灰、送错灰等

质量性能问题，做好登记说明

是否有超计划方量供应工

程？做好登记和说明

工地异常情况说明：如工地堵

管、停电、跑模等特殊情况

当班生产方量 供应剩余方量

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土配合比通知单（报告）（YBH-B-013）

委托单位 配合比编号

工程名称

使用部位 报告日期

混凝土种类 设计等级 要求坍落度

水泥品种

强度等级
生产厂家 报告编号

砂 1规格
报告编号

砂 2规格

石 1规格
报告编号

石 2规格

外加剂 1种
类

报告编号
外加剂 2种

类

外加剂 3种
类

掺合料 1种
类

报告编号
掺合料 2种

类

掺合料 3种
类

配合比

材料名称 水泥 砂 1 砂 2 石 1 石 2 水 1 水 2
外加剂 掺合料

(1) (2) (1) (2) (3)
用量

（kg/m³）

质量配合比

搅拌方法 捣固方法 养护条件

砂率（%） 水胶比 试配坍落度

依据标准

备注
1.本配合比所使用材料，使用时应根据材料含水情况随时调整

2.原材料、外加剂或掺合料发生变化时，本配合比无效

技术负责人 审核 试验
检验

单位

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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骨料含水率记录表（YBH-B-014）

日期 时间

细骨料 粗骨料

试验人 备注湿砂质量

(g)

干砂质量

(g)

含水率

(%)

湿砂质量

(g)

干砂质量

(g)

含水率

(%)

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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回收水含固量记录（YBH-B-015）

日期 时间 称量瓶质量（g） 称样重(g)
称量瓶+烘干样品

质量(g)
含固量（%） 试验人 备注

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土配合比调整记录（YBH-B-016）

开盘时间 任务单编号 工程名称 工程部位
强度

等级
水泥 粉煤灰 矿粉 砂子

5～25

石子
细石 水 外加剂 1 外加剂 2 质检员

理论配比

调整配比

理论配比

调整配比

理论配比

调整配比

理论配比

调整配比

理论配比

调整配比

理论配比

调整配比

理论配比

调整配比

备注：

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土拌合物性能记录表（YBH-B-017）

成型

日期
配合比编号 工程名称 工程部位 试块尺寸

强度

等级

抗渗

等级

表观密度

（kg/m
3
)

和易性
坍落度及扩展

度（mm）

1h 坍落度及扩展

度（mm）

含气量

（%）
备注

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土开盘鉴定（YBH-B-018）

工程名称 施工单位

混凝土施工部位 混凝土配合比编号

混凝土设计强度 水胶比 砂率

材料
水泥

kg

水 1

kg

水 2

kg

砂 1

kg

砂 2

kg
石 1 石 2

外加

剂

（1）

外加剂

（2）

外加剂

（3）

掺合

料

（1）

掺合

料

（2）

掺合

料

（3）

要求

坍落

度

试验

室

配合

比

(kg/m³)

(kg/盘)

施工

配

合比

(kg/盘)

砂子含水率 石子含水率

实测结果

鉴定项目

混凝土拌合物性能 原材料品种丶规格丶型号是否与通知单相符

坍落度

mm
保水性

水

泥
砂1 砂 2 石 1 石 2

外

加

剂

(1)

外

加

剂

(2)

外加

剂

(3)

掺合

料

(1)

掺合

料

(2)

掺合

料(3)

设计

实际

鉴定意见

参加开盘鉴定单位代表签字

监理(建设)单位

代表

施工单位项目

技术负责人

混凝土试配单位

代表

搅拌单位技术

负责人

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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水溶性氯离子含量检测记录台账（YBH-B-019）

日期 配比编号 强度等级 氯离子含量（%） 试验人 备注

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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不合格混凝土处置记录（YBH-B-020）

日期 车号 工程名称 施工部位 强度等级 处置原因 方量 处置方式 处理结果 操作员

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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大体积混凝土热工计算（YBH-B-021）

1.绝热温升计算

T(t)=WQ/Cρ（1-е-mt）
式中：

T(t)—混凝土龄期为 t时的绝热温升（℃）；

W——每立方米混凝土的胶凝材料用量，取 kg/m3；

Q——每千克水泥 28d 水化热，取 kJ/kg；
C——混凝土比热容，可取 0.92～1.00[kJ/（kg·℃）]；
ρ——混凝土的质量密度，取 2400～2500（kg/m3）；

е——为常数，取 2.718；
t——混凝土的龄期（d）；

m——与水泥品种、用量和入模温度等有关的单方胶凝材料对应系数，取

计算结果如下表：

t（d） 3 6 9 12
Th（℃）

2.混凝土内部中心温度计算

T1（t）=Tj+Thξ（t）
式中：T1（t）——t 龄期混凝土中心计算温度，是混凝土温度最高值；

Tj——混凝土浇筑温度，取 ℃（可采取浇筑当日的询平均气温）

ξ（t）——t 龄期降温系数，取值如下表

底板厚度 h(m) 不同龄期时的ξ值
3 6 9 12

计算结果如下表

t（d） 3 6 9 12
T1（t）（℃）

由上表可知，混凝土第 d左右内部温度最高，则验算第 d混凝土温差

3.混凝土养护计算

混凝土表层（表面下 50～100mm 处）温度，底板混凝土表面采用保温材料（阻燃草帘）蓄热保温养护，

并在草袋上下各铺一层不透风的塑料薄膜。地下室外墙 1200 厚混凝土表面，双面也采用保温材料（阻

燃草帘）蓄热保温养护，并在草袋上下各铺一层不透风的塑料薄膜。

①保温材料厚度

δ= 0.5h·λi(T2-Tq)Kb/λ·（Tmax-T2）

式中：δ——保温材料厚度（m）；

λi——各保温材料导热系数[W/（m·K）] ，取 （阻燃草帘）；

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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（YBH-B-09续）

λ——混凝土的导热系数，取 2.33[W/（m·K）] ；

T2——混凝土表面温度： （℃）（Tmax-25）
Tq——施工期大气平均温度： （℃）

T2-Tq—- （℃）

Tmax-T2— （℃）

Kb——传热系数修正值，取 ；

δ= 0.5h·λi(T2-Tq)Kb/λ·（Tmax-T2）·100= cm
故可采用一层阻燃草帘并在其上下各铺一层塑料薄膜进行养护。

②混凝土保温层的传热系数计算

β=1/[Σδi/λi+1/βq]
式中：β——混凝土保温层的传热系数[W/（m2·K）]；

δi——各保温材料厚度；

λi——各保温材料导热系数[W/（m·K）]；
βq——空气层的传热系数，取 23[W/（m2·K）]。

代入数值得：β=1/[Σδi/λi+1/βq]=
③混凝土虚厚度计算：

hˊ=k·λ/β
式中： hˊ——混凝土虚厚度（m）；

k——折减系数，取 2/3；
λ——混凝土的传热系数，取 2.33[W/（m·K）]。

hˊ=k·λ/β=
④混凝土计算厚度：H=h+2hˊ= m
⑤混凝土表面温度

T2（t）= Tq+4·hˊ（H- h）[T1（t）- Tq]/H2

式中：T2（t）——混凝土表面温度（℃）；

Tq—施工期大气平均温度（℃）；

hˊ——混凝土虚厚度（m）；

H——混凝土计算厚度（m）；

T1（t）——t 龄期混凝土中心计算温度（℃）。

不同龄期混凝土的中心计算温度[T1（t）]和表面温度[T2（t）]如下表。

混凝土温度计算结果表

t（d） 3 6 9 12

T1（t）（℃）

T1- Tq（℃）

T2（t）（℃）

T1（t）- T2（t）

由上表可知，混凝土内外温差 25℃，□符合/□符合要求

全
国
团
体
标
准
信
息
平
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冬季施工测温记录（YBH-B-023）

日期/天气

时间

原

材

料

水泥(℃)

砂(℃)

石(℃)

水(℃)

外加剂(℃)

混凝土出机温度(℃)

大气温度(℃)

记 录 人全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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冬期施工混凝土热工计算书（YBH-B-022）

混凝土配合比

材料名称 水泥 粉煤灰 矿粉 中砂 水洗砂 石子 外加剂 水

质量比

每立方用量（kg）

原材料温度（℃）

一、 计算混凝土的拌和温度

To 混凝土拌和温度（℃)

Mw 水用量(kg)

Ma 外加剂用量(kg)

Mce 水泥用量（kg)

Mfs 粉煤灰用量（kg)

Mks 矿粉用量（kg)

Msa 砂子用量（kg）

Msa1 水洗砂子用量（kg）

Mg 石子用量（kg)

Tw 水的温度(℃)

Ta 外加剂的温度(℃)

Tce 水泥的温度（℃）

Tfs 粉煤灰的温度（℃）

Tks 矿粉的温度（℃）

Tsa 砂子的温度(℃)

Tsa1 水洗砂子的温度(℃)

Tg 石子的温度(℃)

Wsa 砂子的含水率（%）

Wsa1 水洗砂子的含水率（%）

Wg 石子的含水率（%)

Cw 水的比热容[kJ/(kg·K)]

Ci 冰的融解热（kJ/kg)

混凝土拌和温度计算：

=0.92[(MceTce+MfsTfs+MksTks+MsaTsa+Msa1Tsa1+MgTg)+4.2Tw·(Mw-MsaWsa-Msa1Wsa1-MgTg)+4.2TaMa+Cw(WsaMsaTsa+Wsa1Msa1Tsa1+WgMg

Tg)-Ci(WsaMsa+Wsa1Msa1+WgMg)]/[(4.2Mw+4.2Ma+0.92(Mce+Mfs+Mks+Msa+Msa1+Mg)]
=

审核 计算

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台

十八子
此表请移到YBH-B-023之前。
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附 录 C
（资料性）

产品质量技术资料表单样式

技术人员台账（YBH-C-001）

序号 姓名 身份证号 毕业院校 学历 入职时间 职称 试验员证编号 联系电话 备注

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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人员培训计划表（YBH-C-002）

培训时间 培训地点 培训人员 岗位 培训内容 主讲人

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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人员培训实施考核记录表（YBH-C-003）

培训时间 主 讲 人

培训地点 培训方式

培训主题

培 训 内 容 摘 要

参训部门/人员
参加培训人员共 人

(详见签到表)

考试方式
□提问考核 □试卷考试

□其他方式
合格率

培训效果评价全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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温湿度记录表（YBH-C-004）
年 月

日

期

第一次
记录人

第二次
记录人

温度（℃） 湿度（%） 温度（℃） 湿度（%）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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商品混凝土出厂合格证（YBH-C-005）

合同编号

委托单位 工程名称

使用部位 供应数量

混凝土强度等级 供应日期

混凝土标记

使用原材料情况：

材料名称 水泥 砂 1 砂2 石 1 石
2

外加剂
1

外加

剂 2

外加

剂
3

掺合

料 1

掺合

料
2

掺合

料
3

备

注

品种与规格

试验编号

混凝土标养试验结果:

制模日期 试件编号 配合比编号
抗压强度

（MPa）
达到设计

等级（%）

抗折强度

（MPa） 抗渗等级

试验室负责人 填表人 生产单位盖章

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土出厂资料发放记录表（YBH-C-006）

发放日期 委托单位 任务单编号 工程名称 资料员 业务主管 签收人

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土质量回访及统计表（YBH-C-007）

序号 回访时间 回访对象 回访内容 存在问题 处理措施 处理结果 回访人员

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土试配记录（YBH-C-008） 第 页/共 页

试配编号：
委托单位： 工程名称及部位（或构件名称）： 委托日期： 试配日期：

配合比设计要求及说明 强度等级： ，试配强度（MPa） ，坍落度（mm） ，其他要求： ，试验目的：

试配条件 试验室温度 ，砂含水率 ，依据标准

原

材

料

情

况

水

泥

试验编号

矿

粉

试验编号

粉

煤

灰

试验编号

厂家名称 厂家名称 厂家名称

品种等级 等级 等级

实际强度 流动度比 需水量比

凝结时间 密度 细度

标准稠度 活性指数 烧失量

砂

试验编号

石

试验编号

外

加

剂

试验编号

产地品种

规格

产地品种

规格
厂家名称

细度模数 含泥量 型号

含泥量（石粉

含量）
针片状含量 含固量

泥块含量 颗粒级配 减水率

其他原材：
胶水比 B/W

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.05

10

15

20

45

40

35

30

25

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土试配记录（YBH-C-008） 第 页/共 页

编号
水胶

比

砂率

(%)

每立方材料用量（kg/m³） 每盘材料用量(kg/盘） 表观

密度

(kg/

m³)

总用

水
水泥

粉煤

灰
矿粉 砂 石

外加

剂

膨胀

剂

其

他

试件

尺寸

(mm)

试配

量 L
水 水泥

粉煤

灰
矿粉 砂 石

外加

剂

膨胀

剂
其他

1 调整

试配

结果

1.初始坍落度(mm)： ，1h坍落度(mm)： ；2.初始扩展度/坍落扩展度(mm)： ，1h 扩展度/坍落扩展度(mm)： ；3.初凝时间： h min，终凝时间： h min；

4.表观密度(kg/m³)： ，|实测值-计算值|/计算值×100%= ；5.水溶性氯离子含量(%)： 6.和易性情况：

2 基准

试配

结果

1.初始坍落度(mm)： ，1h坍落度(mm)： ；2.初始扩展度/坍落扩展度(mm)： ，1h 扩展度/坍落扩展度(mm)： ；3.初凝时间： h min，终凝时间： h min；

4.表观密度(kg/m³)： ，|实测值-计算值|/计算值×100%= ；5.水溶性氯离子含量(%)： 6.和易性情况：

3 调整

试配

结果

1.初始坍落度(mm)： ，1h坍落度(mm)： ；2.初始扩展度/坍落扩展度(mm)： ，1h 扩展度/坍落扩展度(mm)： ；3.初凝时间： h min，终凝时间： h min；

4.表观密度(kg/m³)： ，|实测值-计算值|/计算值×100%= ；5.水溶性氯离子含量(%)： 6.和易性情况：

抗压强度结果：

结论：选用编号为 的配合比，混凝土工作性能及强度满足设计要求。

审核 计算 试验

编

号

龄期(d): 龄期(d): 龄期(d): 龄期(d): 龄期(d):

试压

日期

载荷(kN)
强度

试压

日期

试压日期 载荷

(kN)
强度

载荷(kN)
强度

试压

日期

载荷(kN)
强度

试压

日期

载荷(kN)
强度

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土配合比台账（YBH-C-009）

编制

时间
编号

强度

等级

水泥

用量
kg/m3

掺合料 1用
量 kg/m3

掺合料 2用
量 kg/m3

砂

用量
kg/m3

石 1
用量
kg/m3

石 2
用量
kg/m3

水

用量
kg/m3

外加剂

用量
kg/m3

胶材

总量（kg） 水胶比 砂率
表观密

度
合计

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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配合比验证记录（YBH-C-010）

报告日期

委托单位 水泥品种、强度等级、产地

工程名称及部位 粉煤灰品种、规格、产地

设计强度等级 C 矿粉品种、规格、产地

设计坍落度 ± mm 外加剂品种、规格、产地

试配日期 石子品种规格

其他性能要求 无 砂品种规格

1.确定试配强度 fcu,o （1）fcu,o = fcu,k +1.645σ = MPa （≤C55）

σ 计算：（n ≥ 30） σ =

或：按下表查

混凝土强度等级

≤20

σ
(MPa)

4.0

C25 ～C45 5.0

C50 ～C55 6.0

（2） fcu,o = 1.15·fcu,k= MPa （≥C60）

试配配合比及各材料用量 试验拌和量 L

材料名称 水泥 粉煤灰 矿粉 中砂 石子 1 石子 2 水 外加剂

配合比材料用量（kg/m
3
）

材料拌和用量（kg)

实测坍落度（mm)
1 小时坍落度保持值

（mm)

实测表观密度

（kg/m
3
）

混凝土抗压强度

3d 抗压（kN)
3d 抗压强度

（MPa)
3d 抗压强度值（MPa) 28d 抗压（kN)

28d 抗压强度

（MPa)

28d 抗压强度

值（MPa)

结论：

审核 试验

 
1

1

22
,









n

nmf
n

i
ficu cu



全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土拌合物性能记录表（YBH-C-011）

工程名称

施工部位

强度等级 试验日期 年 月 日

材料类别 品种规格 材料类别 品种规格 材料类别 品种规格

水 泥 中 砂 外加剂

粉煤灰 石子 （mm） 水

矿 粉 石子 （mm）

配合比用量（kg/m
3
）

水 泥 石子 （mm）

粉煤灰 石子 （mm）

矿 粉 外 加 剂

中 砂 水

砂率 水胶比 坍落度

搅拌方法 振实方式 养护方法

加水时间 初凝时间 终凝时间

3d 抗压强度（MPa） 7d抗压强度（MPa） 28d 抗压强度（MPa）

依据标准

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土三氧化硫含量报告（YBH-C-012）

工程名称

及部位

委托单位

混凝土强度

等级
试验编号

水泥品种及强

度等级
三氧化硫含量

外加剂 1 硫酸根含量

外加剂 2 硫酸根含量

掺合料 1 三氧化硫含量

掺和料 2 三氧化硫含量

膨胀剂 三氧化硫含量

水 硫酸根含量

其他材料

用 量

材 料 名 称

水泥 水 砂 1 砂 2 石 1 石 2
外加剂

1
外加剂 2

掺合料

1

掺合料

2
膨胀剂 其他

每 m
3
用量(kg)

三氧化硫含量计算果

水泥 水 砂 1 砂 2 石 1 石 2
外加剂

1

外加剂

2

掺合料

1

掺合料

2
膨胀剂 其他

三氧化硫量

(kg)

每方混凝土三

氧化硫量(kg)
kg

三氧化硫占胶

凝材料总量的

百分比（%）

%

三氧化硫量计

算结论
该配合比三氧化硫含量□满足/□不满足混凝土中三氧化硫含量的要求

技术负责人 审核 试验

生产单位 报告日期

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土氯离子含量报告（YBH-C-013）

工程名称及部位

委托单位

混凝土强度等级 配合比编号

水泥品种及

强度等级
氯含量(%)

外加剂名称 1 氯含量(%)

外加剂名称 2 氯含量(%)

外加剂名称 3 氯含量(%)

掺合料种类 1 氯含量(%)

掺合料种类 2 氯含量(%)

掺合料种类 3 氯含量(%)

用量

材料名称

水泥 水
砂

1

砂

2

石

1

石

2

外加剂

（1）

外加剂

（2）

掺合料

（1）

掺合料

（2）

掺合料

（3）

每立方米

用量（kg）

氯含量计算结果

水泥 砂 石 水
外加剂

(1)

外加剂

(2)

外加

剂

(3)

掺合

料

(1)

掺合料

(2)

掺合料

(3)

每方用量(kg)

含氯离子量(%)

每方含氯离子量

(kg)

每方混凝土总

氯离子量(kg)

结论：

氯离子含量为： %。

技术负责人 审核 试验

生产单位 报告日期

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土碱含量报告（YBH-C-014）

工程名称

及部位

委托单位

混凝土强度等

级
试验编号

水泥品种及强

度等级
碱含量

砂 1 碱含量

砂 2 碱含量

石 1 碱含量

石 2 碱含量

外加剂 1 碱含量

外加剂 2 碱含量

掺合料 1 碱含量

掺和料 2 碱含量

膨胀剂 碱含量

水 碱含量

其他材料

用 量

材 料 名 称

水

泥
水 砂 1 砂 2 石 1 石 2

外加剂

1

外加剂

2

掺合料

1

掺合料

2
膨胀剂 其他

每立方米用量

(kg)

碱 含 量 计 算 结 果

水

泥
水 砂 1 砂 2 石 1 石 2

外加剂

1

外加剂

2

掺合料

1

掺合料

2
膨胀剂 其他

每方含碱量

(kg)

每方混凝土总

碱量(kg)
kg

碱含量计算

结论
该配合比碱含量□满足/□不满足标准要求

技术负责人 审核 试验

生产单位 报告日期

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土强度评定表（YBH-C-015）

填报单位： 成型日期：

工程名称： 强度等级： 养护条件：

试块组 强度标准值 标准值 最小值 合格判定

系数

评定界面

统计方法 非统计方法

n
fcu,k

(N/mm²)

Sfcu

(N/mm²)

fcu,min

(N/mm²) λ1

λ3

fcu,k+λ1·Sfcu

λ2·

fcu,k

λ3·

fcu,k

λ4·

fcu,k

λ2

0.95

0.85

每组强度值：（MPa）N/mm²

计算式 统计方法(二)

结

论

依据《混凝土强度检验评定标

准》GB/T 50107—2010 标准合

格，该批混凝土强度合格。

判

定

式

统计方法 n≥10

① Mfcu≥fcu,k+λ1·Sfcu

②fcu,min ≥λ2 ·fcu,k

非统计方法

① fcu ≥λ3 ·fcu,k

②fcu,min≥λ4 ·fcu,k

负责人 制表 计算 制表日期 年 月 日

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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回弹原始记录表（YBH-C-016）
工程名称 部位 龄期 d

回弹值 Ri 计算值 碳化

深度

d(mm)构件 测区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Rm 换算值 修正值
修正后代

表值

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

侧面

状态
侧面、 底面、 干、 潮湿 回

弹

仪

型号：

回弹仪检定：编号：

测试

角度
水平 、 向上、 向下 率定值：

测试 记录 计算 测试日期 年 月

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土抗压强度试验记录表（YBH-C-017）

施工单位

取样单位 工程名称 报告日期 统一编号

试件尺寸
100×100×100 150×150×150

检验类别
委托 自检

计算公式： A
Ffcc 

F—破坏荷载 （N) A
—试件承压面积(mm

2
)

设备编号

加荷速

度

(MPa/s)

试验室温 式中： 混凝土立方体试件抗压强度

水泥种类：（普通硅酸盐、矿渣、火山灰水泥） 等级：P·O42.5 P·O52.5 厂别：

砂子产地： 砂料等级： 石子产地： 粒径：

拌和方法：（机械、人工） 捣实方法：（机械、人工） 其他：

试件编号 工程部位
配合比

编号

设计

等级

养护

方法

成型

日期

破型

日期
龄期(d)

外观检

查记录
破坏荷载(kN) 强度(MPa)

代表值

(MPa)
达设计强度(%)

依据标准 GB/T

50107—2010

GB/T 50081—2019

破坏特征

自然

标养

蒸养

同条件

自然

标养

蒸养

同条件

审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土试块抗压强度报告（YBH-C-020）

资质证号 统一编号

委托单位 试验编号

工程名称 委托日期

结构部位 报告日期

强度等级
试块边长

（mm）
检验类别

配合比编号 养护方法

试样编号 成型日期 破型日期
龄期

（d）

强度值

（MPa）

强度代表值

（MPa）

达设计强度

（%）

依据标准：

备 注：

技术负责人 审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土抗渗性能试验记录表（YBH-C-018）
第 页 共 页

统一编号 试验日期 抗渗等级 P

试件种类 成型日期 强度等级 C

检验设备

样品状态 养护方法 审核人

试件编号 1 2 3 4 5 6 试件编号 1 2 3 4 5 6

检验人/

水压力
/ MPa

检验人/

水压力
/ MPa

加压时间 月 日 时 分至 月 日 时 分 加压时间 月 日 时 分至 月 日 时 分

渗水情况 渗水情况

检验人/

水压力
/ MPa

检验人/

水压力
/ MPa

加压时间 月 日 时 分至 月 日 时 分 加压时间 月 日 时 分至 月 日 时 分

渗水情况 渗水情况

检验人/

水压力
/ MPa

检验人/

水压力
/ MPa

加压时间 月 日 时 分至 月 日 时 分 加压时间 月 日 时 分至 月 日 时 分

渗水情况 渗水情况

检验人/

水压力
/ MPa

检验人/

水压力
/ MPa

加压时间 月 日 时 分至 月 日 时 分 加压时间 月 日 时 分至 月 日 时 分

渗水情况 渗水情况

试

件

透

水

位

置

1 2 3

4 5 6

依据标准：

抗渗等级确定

1.P=10H

2.P=10H-1

3.P＞10H试验方法：

1.逐级加压法

2.渗水高度法

试验结论：

备 注

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土试块抗渗强度报告（YBH-C-021）

委托单位
报告日期

试验编号

混凝土等级 砂率（%） 工程名称

设计抗

渗等级
水胶比 使用部位

水泥品种

等级（MPa）
成型日期

水泥用量

（kg/m
3
）

养护方法
外加剂

名称用量

试件上表面渗水部位及剖开渗水高度（cm） 实际达到压力（MPa）

结

论
依据 ，以上所检符合 P 抗渗等级要求。

技术负责人 审核 试验

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土抗冻性能试验记录表（YBH-C-019）

统一编号 试验日期

样品名称 样品状态

规格型号 试验环境 ℃， %

依据标准

试验设备

检 验 人 审核人

检测项目 1 2 3 平均

冻融循环试验前试件质量（g）

第 次冻融循环试验后试件质量（g）

第 次冻融循环试验后质量损失率(%)

冻融循环试验前试件横向基频初始值（Hz）

冻融循环试验前试件横向基频初始平均值（Hz）

第 次冻融循环试验后试件横向基频（Hz）

第 次冻融循环试验后试件横向基频平均值（Hz）

第 次冻融循环试验后试件相对动弹性模量（%）

第 次冻融循环试验后试件质量（g）

第 次冻融循环试验后质量损失率(%)

第 次冻融循环试验后试件横向基频（Hz）

第 次冻融循环试验后试件横向基频平均值（Hz）

第 次冻融循环试验后试件相对动弹性模量（%）

第 次冻融循环试验后试件质量（g）

第 次冻融循环试验后质量损失率(%)

第 次冻融循环试验后试件横向基频（Hz）

第 次冻融循环试验后试件横向基频平均值（Hz）

第 次冻融循环试验后试件相对动弹性模量（%）

第 次冻融循环试验后试件质量（g）

第 次冻融循环试验后质量损失率(%)

混凝土抗冻等级 F

结论

备注

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土抗冻性能检测报告（YBH-C-022）

委托编号 试验编号 报告编号

委托单位 委托日期

工程名称 检测日期

工程地点 报告日期

工程部位
委托方

试样编号

施工单位 取样人

见证单位 见证人

生产厂家 代表批量

混凝土设计等级 配合比编号 —

检测方法

及试样尺寸
100 mm×100 mm×400 mm

冻融循环

次数

样品数量、

状态及说明
3块 检验类别

序号 检测项目 标准要求 实测结果 结论

1 质量损失率(%) ≤5

2 强度损失率（%） —

3 相对动弹性模量(%) ≥60

依据标准

检测结论

备注

声明

检测单位 技术负责人 审核 检测

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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附 录 D
（资料性）

仪器设备技术资料表单样式

仪器设备台账（YBH-D-001）

序号 仪器设备名称 型 号 生产厂家 数量 出厂编号 购进日期 备注 编制人 编制时间

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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检定/校准合格证（YBH-D-002）

计量器具名称 规格型号

数 量 校准状态

校准日期 年 月 日 校准周期

校 准 人 批 准 人

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台



T/ SJZSJX 004-2024

134

仪器、设备检定/校准记录台账（YBH-D-003）

序号 设备名称 规格型号
出厂

编号
生产厂家 检定结论 证书编号 检定日期 有效日期 购置日期

检定

周期
检定单位 备注

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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运转记录（YBH-D-004）
设备名称：

日期 运转情况 运转时间 操作人 备注

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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仪器设备停用、降级、报废申请书（YBH-D-005）

仪器名称 型号 编号

停用、降级、报废的理由：

申请人： 日期：

审核人意见：

审核人： 日期：

批准人意见：

批准人： 日期：

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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水泥净浆标准稠度和凝结时间测定仪

自检记录表（YBH-D-006）

设备名称 设备编号

规格型号 出厂编号

生产厂家 校准日期

校准器具名称及编号

校准环境

外观检查

校准项目 技术要求
实测数据

1 2 3 平均

试杆

(mm)

有效长度 50±1

直径 10.00±0.05

初凝针

(mm)

长度

总长度 —

螺杆长 —

针长度 50.0±1.0

直径 1.13±0.05

终凝针

(mm)

长度

总长度 —

螺杆长 —

针长度 30.0±1.0

直径 1.13±0.05

环形附件针头至其底端

的距离
—

环形附件平面至其底端

的距离
—

环形附件平面与针头的

距离
0.5

滑动部

分的总

质量（g）

滑动杆与试杆 300±1

滑动杆与试锥 300±1

滑动杆与试针 300±1

圆模

(mm)

上口内径 65±0.2

下口

外径 —

壁厚 —

内径 75±0.5

高度 40±0.2

校准结果

备 注

校 准 校 核 再次校准日期

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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雷式夹自检记录表（YBH-D-007）

设备名称 设备编号

规格型号 出厂编号

生产厂家 校准日期

校准器具名称

及编号

校准环境

外观检查

校准项目 技术要求

实测数据

1 2 3 平均

雷氏夹尺

寸

（mm）

高度 30±1

内径 30±1

指针长度 150±1

指针直径 2.0±0.2

璧厚 0.5±0.05

开口宽度 ≤1

针尖间距

及针尖距

离增值

（mm）

d1 —

d2 —

增值 17.5±2.5

指针根部焊长垂直

距离值
10±0.5

校准结果

备 注

校 准 校 核 再次校准日期

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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水泥胶砂试模自检记录表（YBH-D-008）

设备名称 设备编号

规格型号 出厂编号

生产厂家 校准日期

校准器具名称及编号

校准环境

校准项目 技术要求
1室 2室 3室

单值 平均 单值 平均 单值 平均

模腔

尺寸

（mm）

长 160±0.8

宽 40±0.2

深 40.1±0.1

缝隙测量

（mm）

纵向 ≤0.05

横向 ≤0.05

垂直公差

（mm）

底座上平

与端板

≤0.2底座上平

面与隔板

隔板与端

板

试模底座

外形尺寸

（mm）

长 245±2

宽 165±1

高 65±2

试模外观

试模表面应光

滑、无气孔、整

洁、无粗糙不平

现象

试模质量（kg） 6.25±0.25

备 注 三联模一个试模填一张表，1室、2室、3室处可改写试模编号。

校 准 校 核 再次校准日期

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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水泥负压筛自检记录表（YBH-D-009）

设备名称 设备编号

规格型号 出厂编号

生产厂家 校准日期

校准器具名称及编号

校准环境

外观检查

校准项目 技术要求 实测数据

筛析仪负压（kPa） 4000～6000

标准粉筛余标准值（%） ——

标准

粉筛

余百

分率

试验次数 —— 1 2 3

标准粉筛前质量 （g） ——

标准粉筛余质量 （g） ——

标准粉筛余值（%） ——

标准粉筛余平均值（%） ——

试验筛修正系数 C 0.80～1.20

校准结果

备注

校 准 校 核 再次校准日期

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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针片状规准仪自检记录表（YBH-D-010）

设备名称 设备编号

规格型号 出厂编号

生产厂家 校准日期

校准器具名称及编号

校准环境

外观检查

校准项目 粒 级 技术要求
实测数据

1 2 3 平均

针状规准仪相

应的立柱间距

（mm）

4.75～9.50 17.1±0.54

9.50～16.0 30.6±0.94

16.0～19.0 42.0±1.2

19.0～26.5 54.6±1.6

26.5～31.5 69.6±2.1

31.7～37.5 82.8±2.5

片状规准仪相

应的孔宽（mm）

4.75～9.50 2.8±0.9

9.50～16.0 5.1±0.15

16.0～19.0 7.0±0.21

19.0～26.5 9.1±0.27

26.5～31.5 11.6±0.35

31.5～37.5 13.8±0.41

片状规准仪相

应的孔长（mm）

4.75～9.50 17.1±0.54

9.50～16.0 30.6±0.94

16.0～19.0 42.0±1.2

19.0～26.5 54.6±1.6

26.5～31.5 69.6±2.1

31.5～37.5 82.8±2.5

校准结果

备 注

校 准 校 核 再次校准日期

全
国
团
体
标
准
信
息
平
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压碎值试验仪自检记录表（砂）（YBH-D-011）

设备名称 设备编号

规格型号 出厂编号

生产厂家 校准日期

校准器具名称

及编号

校准环境

外观检查

校准项目 技术要求

实测数据

1 2 3 平均

试筒

尺寸（mm）

内径 77±0.2

筒厚 20±0.3

压头直径（mm） 76±0.2

底盘

尺寸（mm）

内径 97±0.2

外径 117±0.2

校准结果

备 注

校 准 校 核 再次校准日期

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台



T/ SJZSJX 004-2024

143

压碎值试验仪自检记录表（石）（YBH-D-012）

设备名称 设备编号

规格型号 出厂编号

生产厂家 校准日期

校准器具名称

及编号

校准环境

外观检查

校准项目 技术要求

实测数据

1 2 3 平均

试筒

尺寸（mm）

内径 152±0.2

筒厚 10±0.3

压头直径（mm） 150±0.2

底盘

尺寸（mm）

内径 172±0.2

外径 182±0.2

校准结果

备 注

校 准 校 核 再次校准日期

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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混凝土试模自检记录表（YBH-D-013）

设备名称 设备编号

规格型号 出厂编号

生产厂家 校准日期

校准器具名称及编号

校准环境

校准项目
技术

要求

1 室 2室 3室

单值 平均 单值 平均 单值 平均

长（mm）

不大于

公称尺

寸的±

0.2% 且

≤±1mm

宽（mm）

高（mm）

a面 —— —— ——

b面 —— —— ——

c面 —— —— ——

d面 —— —— ——

相邻面垂

直度（用

垂直公差

表示 mm）

1

90±0.2

—— —— ——

2 —— —— ——

3 —— —— ——

4 —— —— ——

5 —— —— ——

6 —— —— ——

7 —— —— ——

8 —— —— ——

平面度

（mm）
全长 ≤0.04

备 注 三联模一个试模填一张表，1 室、2室、3室处可改写试模编号。

校 准 校 核 再次校准日期

全
国
团
体
标
准
信
息
平
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混凝土抗渗试模自检记录表（YBH-D-014）

仪器名称 设备编号

规格型号 出厂编号

生产厂家 检查日期

试验器具名称及编号

检查环境

试验项目 技术要求

试验数据

结果

1 2 3 4 5 6

外观

表面内表面光滑

平整，无裂纹和

刻痕。

顶面直径（mm）

不大于公称尺寸

的 0.2%，且不大

于 1mm

底面直径（mm）

高度（mm）

校准结果

备注

校 准 校 核 再次校验日期

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台
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坍落度测定仪自检记录表（YBH-D-015）

设备名称 设备编号

规格型号 出厂编号

生产厂家 校准日期

校准器具名称

及编号

校准环境

外观检查

校准项目 技术要求

实测数据

1 2 3 平均

坍落度筒尺

寸（mm）

底部外径 ——

壁 厚 ——

底部内径 200±1

顶部内径 100±1

高度 300±1

筒壁厚（整体铸

造）
≥4

筒壁厚（整体冲

压）
≥1.5

捣棒

尺寸（mm）

直径 16±0.2

长度 600±5

校准结果

备 注

校 准 校 核 再次校准日期

全
国
团
体
标
准
信
息
平
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砂子试验筛自检记录表（YBH-D-016）
第 页/共 页

设备名称 砂子试验筛 校准时间

生产厂家 校准器具名称

校验环境 温度： ℃ ，湿度： % 外观检查

孔 径（mm） 技术要求(mm)
检验

数据

检验

结果
孔 距（mm） 技术要求(mm)

检验

数据

检验

结果

9.5 ±0.21 12.6 ±1

4.75 ±0.14 6.9 ±1

2.36 ±0.11 3.9 ±1

备 注

校 准 校 核 再次校准日期

全
国
团
体
标
准
信
息
平
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砂子试验筛自检记录表（YBH-D-016）
第 页/共 页

设备名称：砂子试验筛 校准时间：

生产厂家： 校准器具名称：

校验环境： 外观检查：

筛孔基本尺寸（mm） 1.18

项 目 技术要求 检验数据 检验结果

最大偏差 X

平均偏差 Y

中间偏差 Z

（W+X）和（W+Z）之间孔总数不

大于

丝径偏差

筛框平整光滑度

筛面表面情况

标识是否齐全

筛孔基本尺寸（mm） 0.60

项 目 技术要求 检验数据 检验结果

最大偏差 X

平均偏差 Y

中间偏差 Z

（W+X）和（W+Z）之间孔总数不

大于

丝径偏差

筛框平整光滑度

筛面表面情况

标识是否齐全

备 注

校 准 校 核 再次校准日期

全
国
团
体
标
准
信
息
平
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砂子试验筛自检记录表（YBH-D-016）

第 页/共 页

设备名称：砂子试验筛 校准时间：

生产厂家： 校准器具名称：

校验环境： 外观检查：

筛孔基本尺寸（mm） 0.30

项 目 技术要求 检验数据 检验结果

最大偏差 X

平均偏差 Y

中间偏差 Z

（W+X）和（W+Z）之间孔总数不

大于

丝径偏差

筛框平整光滑度

筛面表面情况

标识是否齐全

筛孔基本尺寸（mm） 0.15

项 目 技术要求 检验数据 检验结果

最大偏差 X

平均偏差 Y

中间偏差 Z

（W+X）和（W+Z）之间孔总数不

大于

丝径偏差

筛框平整光滑度

筛面表面情况

标识是否齐全

备 注

校 准 校 核 再次校准日期

全
国
团
体
标
准
信
息
平
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石子试验筛自检记录表（YBH-D-017）

设备名称 校准时间

生产厂家 校准器具名称

校验环境 温度： ℃ ，湿度： % 外观检查

孔 径（mm）
方孔尺寸

偏差(mm)
检验数据 检验结果

最佳孔距

（mm）

技术要求

(mm)
检验数据 检验结果

90.0 ±0.85 125 ±1

75.0 ±0.70 100 ±1

63.0 ±0.60 80 ±1

53.0 ±0.55 63 ±1

37.5 ±0.45 50 ±1

31.5 ±0.40 40 ±1

26.5 ±0.35 31.5 ±1

19.0 ±0.30 25 ±1

16.0 ±0.26 18 ±1

9.5 ±0.21 12.6 ±1

4.75 ±0.14 6.9 ±1

2.36 ±0.11 3.9 ±1

备 注

校 准 校 核 再次校准日期

全
国
团
体
标
准
信
息
平
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砂浆扩展度筒测定仪自检记录表（YBH-D-018）

设备名称 设备编号

规格型号 出厂编号

生产厂家 校准日期

校准器具名称及编号

校准环境

外观检查

校准项目 技术要求

实测数据

1 2 3 平均

扩展度筒尺

寸(mm)

底部外径 —

筒壁厚 ≥2

下口内径 100±0.5

上口内径 50±0.5

高度 150±0.5

捣棒

尺寸(mm)

直径 8±0.2

长度 300±3

校准结果

备 注

校 准 校 核 再次校准日期

全
国
团
体
标
准
信
息
平
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