








前    言

本文件按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的有关规定编写。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河南省有色金属行业协会提出并归口。
本文件起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、中铝山西新材料有限公司、济南万瑞炭素有限责任公司、鹤庆溢鑫铝业有限公司。

本文件主要起草人：张树朝、仓向辉、寇帆、马卫丹、崔军峰、郭丽娜、王波、王玉强、邓志锋。

质量分级及“领跑者”评价要求 

铝电解用预焙阳极
1  范围
本文件描述了铝电解用预焙阳极质量分级及“领跑者”评价要求的评价指标体系、评价方法及等级划分、产品质量分级。

本文件适用于铝电解用预焙阳极产品质量和企业标准水平评价。相关机构开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”评价以及相关认证时可参照使用，企业在制定企业标准时也可参照本文件。
2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

YS/T 63.2 铝用碳素材料检测方法 第2部分：室温电阻率的测定

YS/T 63.7 铝用碳素材料检测方法 第7部分：表观密度的测定 尺寸法

YS/T 63.10 铝用炭素材料检测方法 第10部分：空气渗透率的测定

YS/T 63.12 铝用碳素材料检测方法 第12部分：预焙阳极CO2反应性的测定

YS/T 63.15 铝用炭素材料检测方法 第15部分：耐压强度的测定

YS/T 285-2022 铝电解用预焙阳极
3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。
4 评价指标体系

4.1 基本要求
4.1.1 近三年，生产企业无较大及以上环境、安全、质量事故。
4.1.2 企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。
4.1.3  企业应根据GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001建立并运行相应质量、环境和职业健康安全，鼓励企业根据自身运营情况建立更高水平的相关管理体系。
4.1.4  铝电解用预焙阳极质量应满足 YS/T 285-2022规定的要求。

4.2 评价指标分类
4.2.1 铝电解用预焙阳极质量分级及“领跑者”评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新指标。

4.2.2 基础指标为表观密度、耐压强度、室温电阻率等3项指标；核心指标为二氧化碳反应性，分为先进水平、平均水平和基准水平；创新性指标为空气渗透率，分成先进水平和平均水平。

4.3 评价指标体系框架
铝电解用预焙阳极“领跑者”标准的评价指标体系框架见表1。
表 1 评价指标体系框架

	序号
	指标类型
	评估指标
	指标来源
	指标要求
	分析方法

	
	
	
	
	先进水平
	平均水平
	基准水平
	

	1
	基础指标
	表观密度

（g/cm3）
	YS/T 285-2022
	符合 YS/T 285-2022的规定
	YS/T 63.7

	2
	
	耐压强度

（MPa）
	YS/T 285-2022
	符合 YS/T 285-2022的规定
	YS/T 63.15

	3
	
	电阻率

（μΩ·m）
	YS/T 285-2022
	符合 YS/T 285-2022的规定
	YS/T 63.2

	4
	核心指标
	二氧化碳反应性（%）
	YS/T 285-2022
	≥90
	＜90～85
	＜85～80
	YS/T 63.12

	5
	创新指标
	空气渗透率（npm）
	市场需要
	≤2.0
	＜2.0～2.5
	-
	YS/T 63.10


5 评价方法及等级划分

5.1 对铝电解用预焙阳极企业标准的全部指标进行综合评价，评价结果划分为先进水平（5星级）、平均水平（4星级）和基准水平（3星级），划分依据见表1。

5.2 综合评价满足表1中先进水平要求的企业标准为先进水平（5星级），企业标准进入所对应具体产品的企业标准“领跑者”入围名单；满足平均水平要求的企业标准为平均水平（4星级）；满足基准水平要求的企业标准为基准水平（3星级）。

表 2 指标评价要求及等级划分

	标准等级
	满足条件

	先进水平

（5星级）
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标先进水平（5星级）要求
	创新性指标先进水平（5星级）要求

	平均水平

（4星级）
	
	
	核心指标平均水平（4星级）要求
	创新性指标平均水平（4星级）要求

	基准水平

（3星级）
	
	
	核心指标基准水平（3星级）要求
	


6 产品质量分级
6.1 满足表2中先进水平标准等级要求的产品为5星级产品，即“领跑者”产品。
6.2 满足表2中平均水平标准等级要求的产品为4星级产品，即“优质”产品。
6.3 满足表2中基准水平标准等级要求的产品为3星级产品，即“达标”产品。
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