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前 言

本文件按照 GB/T 1.1－2020 《标准化工作导则 第 1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。

本文件在 GB/T 8939 质量标准基础上，应用稀土抗抑菌材料，采用掺混法或热固法生产工艺，把

传统卫生巾产品制备为具有抗菌、抗病毒、防霉菌功能的稀土沸石抗菌吸附卫生巾产品。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由包头市稀都酒店管理有限公司提出。

本文件由包头市白云鄂博矿区稀土产业标准化协会归口。

本文件起草单位：包头市白云鄂博矿区市场监督管理局、包头市白云鄂博矿区工信和科技局、内

蒙古稀都酒店管理有限公司、包头市稀谷科技有限公司、内蒙古圣飞运营科技有限公司、北京炎黄医

养科技有限公司、内蒙古稀都科技发展有限公司、包头市白云鄂博矿区稀土产业标准化技术研究院、

包头市白云鄂博矿区稀土产业标准化协会标准化工作委员会。

本文件主要起草人为：任渊、侯照东、尹志军、王振洲、王强、侯权恒、侯倩文、焦智斌、段羚、那

剑、成志平、石晓丽、王鸿宇、张沛宇、赵艳霞、司春英、白夜明、韩乐、梁婉婷、武小丽、敖日格乐、李

明、张文权、张燕、李明、刘彬、袁玉静、张康丽、赵璐、池慧。

本文件为首次发布。
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稀土沸石抗菌吸附卫生巾

1 范围

本文件规定了稀土沸石抗菌吸附卫生巾的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标

志、运输、贮存。

本文件适用于稀土沸石抗菌吸附卫生巾。其他卫生巾产品可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用

于本文件。

GB/T 462 纸、纸板和纸浆分析试样水分的测定

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8939-2018 卫生巾（护垫）

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

GB/T 15676 稀土术语

GB 15979 一次性使用卫生用品卫生标准

GB/T 17803 稀土产品牌号表示方法

GB/T 21331 绒毛浆

GB/T 22875 卫生巾高吸收性树脂

GB/T 24292 卫生用品用无尘纸

GB/T 27731 卫生用品用离型纸

GB/T 21510 纳米无机材料抗菌性能检测方法

GB/T 30133 卫生巾用面层通用技术规范

GB/T 34448-2017 生活用纸及纸制品含量的测定

QB/T 4508 卫生用品用吸水衬纸

T/BYXT 001 稀土抗抑菌新材料新产品 设计、生产、加工、销售、标识与管理体系要求

T/BYXT 002 稀土抗抑菌标准化良好行为评价规范

T/BYXT 003（所有部分） 稀土抗抑菌基础材料

3 术语和定义

GB/T 15676 界定的与下列术语和定义中的内容适用于本文件。

3.1

稀土沸石抗菌吸附卫生巾 Rare earth zeolite antibacterial adsorption sanitary napkins

制备材料或表面涂层含有稀土抗菌因子，具有抗菌、抑菌、抑制病毒、防霉菌功能的卫生巾。

4 分类

按材质分为卫生巾、卫生护垫等类型。

5 原材料
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5.1 卫生巾产品不应使用有毒有害原料，不应使用回收原料。

5.2 稀土抗菌因子材料应符合 T/BYXT 003 相关部分的要求。

6 技术要求

6.1 基本要求

6.1.1 产品的设计、生产、加工、销售、标识与管理体系，应符合 T/BYXT 001 的要求。

6.1.2 产品牌号、品名、配料组分及工艺方法等基本要求，应符合表 1 的要求。

表 1

产品牌号 品名

配料组分（质量分数/%）

工艺方法卫生巾材料或表面涂层材料
a

稀土抗菌因子材料
b

REA-SN01-2N
c

稀土沸石抗菌吸附卫生

巾
99.5〜96 0.5〜4

掺混法
d

或

热固法
e

REA-SN02-2N
稀土沸石抗菌吸附卫生

护垫

a
卫生巾材料或表面涂层材料按质量计。

b
稀土抗菌因子材料按质量计。

c
产品牌号参考 GB/T 17803 的表示方法，第一层用稀土抗抑菌（Rare earth antibacterial）首字母“REA”表示；

第二层“SN”表示卫生巾产品（“SN”为卫生巾“Sanitary napkins”的英文名称缩写）；第三层“2N”表示

抗抑菌率为 99%（2 为“9”的个数，“N”为数字“9”的英文首字母）。
d
把稀土抗抑菌材料混合配制到卫生巾纤维中的工艺方法。

e
把稀土抗抑菌材料制备成溶剂喷涂到卫生巾表面，经热固制备生产的工艺方法。

6.2 质量要求

6.2.1 技术指标

卫生巾技术指标应符合表 2的规定。

表 2

指标名称 单位 规定

全长偏差 % ±4

条质量偏差 % ±12

吸水倍率 倍 ≥7.0

吸收速度 s ≤60

pH - 4.0~9.0

甲醛含量
a

mg/kg ≤75

可迁移性荧光物质
a

- 合格

交货水分
b

% ≤10.0

背胶剥离强度 mN 100~800

A
甲醛含量和可迁移性荧光物质作为型式检验项目。

B
交货水分仅作为出厂时的检验项目,不作为其他形式的检验项目
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6.2.2 卫生巾(护垫)卫生要求执行 GB 15979 的规定。

6.2.3 卫生巾(护垫)不应使用废弃回用的原材料,产品应洁净,无污物,无破损,产品内不应有异物。卫生

巾(护垫)所使用原料:绒毛浆应符合 GB/T 21331 的规定,高吸收性树脂应符合 GB/T 22875 的规定,离型

纸应符合 GB/T 27731 的规定,吸水衬纸应符合 QB/T 4508 的规定,无尘纸应符合 GB/T 24292 的规定,面

层材料应符合 GB/T 30133 的规定。

6.2.4 卫生巾(护垫)应采用每片独立包装,直接接触产品的包装材料不应使用废弃回用的原材料。

6.2.5 卫生巾(护垫)两端封口应牢固,在使用过程中不应破裂。

6.2.6 卫生中(护垫)产品在常规使用时应不产生位移,与内衣剥离时不应损伤衣物,且不应有明显残留

6.2.7 卫生巾离型纸不应自行脱落,并能自然完整撕下。

6.3 抗菌要求

应符合表 5 的要求。

表 5

项目 抗抑菌
a
率 病毒

b
抑制率 防霉菌

c
等级

指标 ≥90% ≥90% 0 级

试验方法 GB/T 21510 病毒滴度测定噬斑法 GB/T 24346

a
试验菌种及编号为金黄色葡萄球菌 (ATCC 6538)、大肠杆菌（8099)、白念珠菌（ATCC 10231）。

b
试验菌种及编号为 SARS-COV-2 病毒（WIVO4，GenBank：MN996528.1），甲型流感病毒（H1N1）（VR-1469）。

c
试验菌种及编号黑曲霉（AS 3.4463）、 土曲霉（AS 3.3935）、宛氏拟青霉（AS 3.4253）、绳状青霉（AS 3.3875）

出芽短梗霉（AS 3.3984）、球毛壳（AS 3.4255）。*

注：根据产品的使用要求，可以选择符合产品特性的方式及试验菌种或菌株作为试验用菌种，但所有用于检测的菌种

或菌株必须由国家相应菌种保藏管理中心提供并在报告中标明试验用菌品种及分类号，应至少选择一项试验菌种作为

产品的抗抑菌性能进行检验检测。

7 试验方法

7.1 质量要求

按 GB/T 8939-2017 中第 5 章的规定进行。

7.2 抗抑菌性能

按表 5 的规定执行。

8 检验规则

8.1 内在质量应应按 GB/T 8939-2017 中第 6 章的规定进行。

8.2 抗抑菌应作为型式检验项目， 产品合格判定与抗菌等级见表 6。
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表 6

不合格

合格

低能抗抑菌 中能抗抑菌 高能抗抑菌 超能抗抑菌

抗抑菌率
a

＜70% ≥70% ≥80% ≥90% ≥95% ≥99%

抗菌等级判定 无等级
★

一星级

★★

二星级

★★★

三星级

★★★★

四星级

★★★★★

五星级

a
依据抗抑菌率检验检测数值，合格判定标准为从低到高依次按分阶数值取值，如≥70%取值范围为：≥70%抗抑菌

率＜80%，符合阶段范围数值的，则判定为相应阶段数值所对应的抗菌等级。如符合≥70%的，则判定等级为一星级。

9 包装、标志、运输、贮存

9.1 包装

9.1.1 产品应分类包装。

9.1.2 产品包装应能保证产品不受污染。

9.2 标志

9.2.1 按 GB/T 8939-2017 第 7.1 章的规定执行。

9.2.2 符合 T/BYXT 002 评价要求的产品，标志至少应包括：

a）应在产品及包装箱、袋标识“抗菌、抑制病毒、防霉菌”等标识；

b）应在产品及包装箱、袋标识稀土抗菌等级评价标志。评价标识图样应符合图 1 的样式。

图 1 稀土抗菌五星级评价标志

9.3 运输

产品在运输过程中应使用具有防护措施的洁净的工具,防止重压、尖物碰撞及日晒雨淋。

9.4 贮存

产品应保存在干燥通风,不受阳光直接照射的室内,防止雨雪淋袭和地面湿气的影响,不应与有污染
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或有毒化学品共存。
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