	ICS  
	[bookmark: ICS]77.150.99

	CCS  
		 


[bookmark: CSDN]H 65


[bookmark: _Hlk26473981]团体标准
[bookmark: 文字1][bookmark: NSTD_CODE_F][bookmark: NSTD_CODE_B]T/ZSM XXXX—XXXX
[bookmark: OSTD_CODE]     


[bookmark: CSTD_NAME]质量分级及“领跑者”评价要求 烧结钕铁硼永磁材料

[bookmark: ESTD_NAME]Assessment requirements for enterprise forerunner standards-Sintered neodymium iron boron permanent magnets


[bookmark: 下拉1]
[bookmark: CMPLSH_DATE]     
[bookmark: PLSH_DATE_Y][bookmark: PLSH_DATE_M][bookmark: PLSH_DATE_D]XXXX - XX - XX发布
[bookmark: CROT_DATE_Y][bookmark: CROT_DATE_M][bookmark: CROT_DATE_D]XXXX - XX - XX实施
浙江省计量与标准化学会  发布

Q/LB.□XXXXX-XXXX


2
[bookmark: BookMark2]


























[image: ] 版权保护文件
版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可请与发布机构获取。
T/ZSM XXXX—XXXX
T/ZSM XXXX—XXXX

3
前言
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质量分级及“领跑者”评价要求  烧结钕铁硼永磁材料
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc97192964]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884212]本文件规定了烧结钕铁硼永磁材料“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系、评价方法及等级划分。
本文件适用于通过粉末冶金工艺，经压制成型后在惰性气体或真空中烧结生产的烧结钕铁硼永磁材料产品企业标准水平评价。相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参考使用，企业在制定企业标准时可参照使用。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 13560—2017  烧结钕铁硼永磁材料
GB/T 19001  质量管理体系 要求
GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南
GB/T 34491  烧结钕铁硼表面镀层
GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南
SJ/T 11363—2006  电子信息产品中有毒有害物质的限量要求
[bookmark: _Toc97192966]术语和定义
GB/T 13560—2017界定的术语和定义适用于本文件。
基本要求
近三年，生产企业无较大及以上环境、安全、质量事故
企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。
企业可根据 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001 建立并运行相应质量、环境和职业健康安全鼓励企业根据自身运营情况建立更高水平的相关管理体系。
产品应为量产产品，烧结钕铁硼永磁材料领跑标准应满足国家强制性标准GB/T 13560—2017规定的要求。
评价指标体系
评价指标分类
本文件中所包括的指标分为基础指标、核心指标和创新性指标。
基础指标包括尺寸偏差、型位偏差、机械性能、物理性能、方形度、磁性能、表面镀层、外观质量。
核心指标包括抗压强度、抗拉强度、热传导率、热膨胀系数。
核心指标分为先进水平、平均水平和基准水平三个等级，先进水平相当于企业标准排行榜5星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜中3星级水平。
创新性指标为有害物质限量。鼓励根据条件成熟情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。
评价指标体系框架
烧结钕铁硼永磁材料体系框架
	[bookmark: _Hlk164190928]序号
	指标类型
	评价指标
	指标来源
	指标水平分级
	判定依据/方法

	
	
	
	
	先进水平
	平均水平
	基准水平
	

	[bookmark: _Hlk164191502]1
	基础指标
	尺寸偏差
	GB/T 13560—2017
	符合标准要求
	GB/T 13560—2017

	2
	
	型位偏差
	GB/T 13560—2017
	
	GB/T 13560—2017

	3
	
	机械性能
	GB/T 13560—2017
	
	GB/T 13560—2017

	4
	
	物理性能
	GB/T 13560—2017
	
	GB/T 13560—2017

	5
	
	方形度
	GB/T 13560—2017
	
	GB/T 13560—2017

	6
	
	磁性能
	GB/T 13560—2017
	
	GB/T 13560—2017

	7
	
	表面镀层
	GB/T 13560—2017
	有防腐涂层(表面镀层)要求的产品防腐涂层(表面镀层)应满足GB/T 34491要求
	GB/T 34491

	8
	
	外观质量
	GB/T 13560—2017
	产品表面不应有影响使用的裂纹、砂眼、夹杂和边、角脱落等缺陷
	GB/T 13560—2017

	[bookmark: _Hlk164191317]9
	核心指标
	抗压强度
	GB/T 13560—2017
	≥900 MPa
	≥1000 MPa
	≥1100 MPa
	GB/T 13560—2017

	10
	
	抗拉强度
	GB/T 13560—2017
	≥80 MPa
	≥85 MPa
	≥90 MPa
	GB/T 13560—2017

	11
	
	热传导率
	GB/T 13560—2017
	≥10 W/（m·K）
	≥9 W/（m·K）
	≥8 W/（m·K）
	GB/T 13560—2017

	8
	
	热膨胀系数
	GB/T 13560—2017
	≥410-6/K
	≥610-6/K
	≥810-6/K
	GB/T 13560—2017

	12
	创新性指标
	有害物质限量
	铅（Pb）
	SJ/T 11363—2006
	符合SJ/T 11363—2006的规定
	SJ/T 11363—2006

	
	
	
	镉（Cd）
	
	
	

	
	
	
	汞（Hg）
	
	
	

	
	
	
	六价铬（Cr6+）
	
	
	

	
	
	
	多溴联苯（PBB）
	
	
	

	
	
	
	多溴二苯醚（PBDE）
	
	
	



评价方法及等级划分
评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入烧结钕铁硼永磁材料企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入烧结钕铁硼永磁材料企业标准“领跑者”候选名单。
指标评价要求及等级划分
	评价等级
	满足条件

	一级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标
先进水平要求
	创新性指标先进水平要求

	二级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标
平均水平要求
	创新性指标平均水平要求

	三级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标
基准水平要求
	创新性指标基准水平要求
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