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前 言

本文件按照 GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由……提出。

本文件由包头市白云鄂博矿区稀土产业标准化协会归口。

本文件起草单位：……。

本文件主要起草人为：……。

本文件为首次发布。
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高纯度蒙脱石粉

1 范围

本文件规定了高纯度蒙脱石粉的术语定义、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和

贮存、销售与服务要求。

本文件适用于高纯度蒙脱石粉，用于化妆品、医药、兽药及饲料养殖等用途。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 13079 饲料中总砷的测定

GB/T 13080 饲料中铅的测定 原子吸收光谱法

GB/T 13081 饲料中汞的测定

GB/T 13082 饲料中镉的测定

GB/T 14563 高岭土及其试验方法

GB 15346 化学试剂 包装及标志

GB/T 15445.2 粒度分析结果的表述 第 2部分：由粒度分布计算平均粒径/直径和各次矩

GB/T 19077 粒度分布 激光衍射法

GB/T 19540 饲料中玉米赤霉烯酮的测定

GB/T 20973 膨润土

GB/T 21695 饲料级 沸石

GB/T 30956 饲料中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 免疫亲和柱净化－高效液相色

GB/T 31268 限制商品过度包装 通则

JC/T 2578 蒙脱石

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

NY/T 2071 饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和 T-2 毒素的测定液相色谱-串联质谱法

《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》

《定量包装商品计量监督管理办法》

《化妆品安全技术规范》(2015 年版）

《中国药典》（2022 版）

3 术语和定义

下列术语和定义中的内容适用于本文件。
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3.1

高纯度蒙脱石粉 High Purity montmorillonite Powder
一种颗粒极细的含水层状的硅铝酸盐层天然矿物，是膨润土矿的主要成分，从膨润土中提纯而得，

蒙脱石含量大于 90%的粉体材料。

3.2

吸氨值 ammonium chloride adsorption value
单位量的沸石用氯化铵煮沸改型后，经水洗涤，再加氯化钾溶液作用，将交换的铵离子置换出来，

然后加入甲醛，被置换出的铵离子和甲醛作用生成盐酸，用标准氢氧化钠溶液滴定，计算其吸氨的数值。

3.3

吸蓝量 the amount of anhydrous methylene blue adsorbed
单位量的蒙脱石在水中饱和吸附无水亚甲基蓝的量。

3.4

吸毒量 the amount of mycotoxins adsorbed
单位用量的沸石对玉米赤霉烯酮毒素、黄曲霉毒素、呕吐毒素的吸附净化能力。

4 矿料要求

天然斜发沸石矿要求所属矿区大地构造，应优选位于华北地区内蒙古轴北缘白云鄂博边缘凹陷南部

的内蒙古乌拉特前旗小佘太—固阳中生代断陷盆地区域出产的天然斜发沸石矿料。

5 技术要求

5.1 感官要求

应符合表 1 的要求。

表 1

项 目
指标

特级 一级 二级

外观 粉末 粉末 粉末

气味 无味 无味 无味

颜色
因层间分布不同的金属离子则呈现出不同的颜色，有类白色、浅灰白色、浅粉白

色、砖红色、浅绿色、深紫色等相关颜色。

5.2 理化要求

应符合表 2 的要求。

表 2

项 目
指标

特级 一级 二级

蒙脱石含量/（%） ≥ 99.0 95.0 90.0
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吸氨值/（mmol/100g） ≥ 100 90 80

吸蓝量/（g/100g） ≥ 50.0 44.0 37.0

粒度/（目数） ≥ 1000～900 700～500 300～200

粒度分布（D90）/μm ≤ 15 20

干燥失重（质量分数）/ （%） ≤ 6.0 10.0

水溶物/(%) ≤ 0.5 0.7

pH 值 5.0～9.0

主要成分
二氧化硅（siO2）/ （%） ≥ 65.0 55.0

三氧化二铝（Al2O3）/ （%） ≥ 25.0 12.0

重金属

限量

砷（As）（mg/kg） ≤ 2.0 5.0

汞（Hg）（mg/kg） ≤ 1.0 1.0

铅（Pb）（mg/kg） ≤ 3.0 5.0

镉（Cd）（mg/kg） ≤ 3.0 5.0

卫生要求

霉菌和酵母菌总数/（CFU/g） ≤ 100

大肠杆菌 不得检出

金黄色葡萄球菌 不得检出

铜绿假单胞菌 不得检出

5.3 吸毒量要求

应符合表 3的规定。

表 3

项目

要求

特级 一级 二级

pH3.0 条件 pH6.5 条件 pH3.0 条件 pH6.5 条下 pH3.0 条件 pH6.5 条下

黄曲霉毒素 B1 /（%） ≥ 100 90 89 80 79 70

玉米霉烯酮毒素 /（%） ≥ 100 87 80 70 60 47

呕吐毒素 /（%） ≥ 100 85 80 72 60 50

注 1：利用缓冲液体系，以模拟胃部（pH3.0）和肠道（pH6.5） pH 环境条件进行测评。

注 2：本项目在用于饲料添加剂使用时作为检测项目。

5.4 净含量

按《定量包装商品计量监督管理办法》的规定执行。

6 试验方法
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6.1 一般要求

除特殊说明外，本方法中所用试剂均为分析纯，水为蒸馏水，应符合 GB/T 6682 中二级水的规格。

试剂、溶液配制按 GB/T 601、GB/T 603 执行；仪器、设备为一般实验室仪器、设备。

6.2 感官要求的测定

外观、颜色采用目视法测定，气味采用嗅觉辨别法测定。

6.3 理化要求的测定

6.3.1 蒙脱石含量

按 JC/T 2578 的规定执行。

6.3.2 吸氨值

按 GB/T 21695 的规定执行。

6.3.3 吸蓝量

按 GB/T 20973 的规定执行。

6.3.4 粒度

按 GB/T 15445.2 的规定执行。

6.3.5 粒度分布

按 GB/T 19077 的规定执行。

6.3.6 干燥失重

按 JC/T 2578 的规定执行。

6.3.7 水溶物

按 JC/T 2578 的规定执行。

6.3.8 pH值

按 GB/T 14563 的规定执行。

6.4 主要成分的测定

6.4.1 二氧化硅

按《中国药典》（2020 版）蒙脱石的规定执行。

6.4.1 三氧化二铝

按《中国药典》（2020 版）蒙脱石的规定执行。



T/BYXT 077-2024

6

6.5 重金属限量的测定

6.5.1 砷

按 GB/T 13079 的规定执行。

6.5.1 汞

按 GB/T 13081 的规定执行。

6.5.3 铅

按 GB/T 13080 的规定执行。

6.5.4 镉

按 GB/T 13082 的规定执行。

6.6 卫生要求的测定

6.6.1 霉菌和酵母菌总数

按《化妆品安全技术规范》(2015 年版）5.6 的规定执行。

6.6.2 大肠杆菌

按《化妆品安全技术规范》(2015 年版）5.3 的规定执行。

6.6.3 金黄色葡萄球菌

按《化妆品安全技术规范》(2015 年版）5.5 的规定执行。

6.6.4 铜绿假单胞菌

按《化妆品安全技术规范》(2015 年版）5.4 的规定执行。

6.7 吸毒量的测定

6.7.1 黄曲霉毒素 B1

按 NY/T 2071 的规定执行。

6.7.2 玉米赤霉烯酮

按 GB/T 19540 的规定执行。

6.7.3 呕吐毒素

按 GB/T 30956 的规定执行。

6.8 净含量的测定

按 JJF 1160 的规定执行。
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7 检验规则

7.1 取样与组批

7.1.1 取样

按 GB/T 6679 规定的取样要求执行。

7.1.2 组批

产品按批检验，一个生产线连续生产的产品为一个批次，最大批量为 1 500 t。

7.2 检验类别及检验项目

7.2.1检验类别

产品检验分为出厂检验和型式检验。

7.2.2 出厂检验

7.2.1 每批产品均应进行出厂检验。

7.2.2 出厂检验项目为第 5.1 章要求的所有项目。

7.2.3 型式检验

型式检验包括出厂检验第 5.1 章和第 5.2 章、第 5.3 章要求的所有项目。

型式检验每年进行一次，有下列情况之一时亦应进行型式检验：

a) 产品试制、正式投产时；

b) 更换设备或长期停产再恢复生产时；

c) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

d) 原料、工艺较大变化，可能影响产品质量时；

e) 国家质量监督机构提出型式检验要求时。

7.3 结果判定

7.3.1 本文件产品质量合格判定，采用 GB/T 8170 中“修约值比较法”。

7.3.2生产企业进行出厂检验时，如果检验结果有一项或一项以上指标不符合本文件要求，应重新从加

倍采样批中采样进行复验。复验结果有一项或一项以上指标不符合本文件要求，则整批产品不应被验收

合格。

7.3.3 用户有权按本文件规定的检验规则和检验方法对所收到的产品进行核验。

7.3.4 当供需双方对产品质量发生异议需仲裁时，应按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》

规定执行。

8 包装、标识、运输和贮存

8.1 包装

按 GB 15346、GB/T 31268 的规定执行。
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8.2 标识

8.2.1 包装储运图示标志应符合 GB/T 191 的要求，产品标识应符合 GB 15346 的要求。

8.2.2 产品符合附录 A高纯度蒙脱石粉标准化良好行为评价要求的，应标识标准化良好行为评价标志，

见图 1。

图 1 高纯度蒙脱石粉标准化良好行为评价标志

8.3 运输和贮存

产品应贮存于阴凉干燥处，在运输过程中应防雨、防潮、防晒、防破裂。

9 销售与服务

9.1 销售

9.1.1 基本要求

为保证高纯度蒙脱石粉产品的完整性和可追溯性，销售者在销售过程中应该采取但不限于下列措施：

a）应该避免高纯度蒙脱石粉产品与常规产品的混杂；

b）应建立高纯度蒙脱石粉产品的定制生产、运输、贮存、出入库和销售等记录；

c）应建立统一市场管理体制机制，包括不限于统一市场销售管理、统一价格、统一结算等。

9.1.2 销售证明

高纯度蒙脱石粉产品销售时，采购方应该索取高纯度蒙脱石粉产品标准化良好行为评价证书、高纯

度蒙脱石粉产品销售证等证明材料。评价证书应符合附录 B的要求。产品销售证应符合附录 C 的要求。

9.1.3 证书验证

高纯度蒙脱石粉产品加工者和高纯度蒙脱石粉产品经营者在采购时，应该对高纯度蒙脱石粉产品评

价认定证书的真伪进行验证，并留存认定证书复印件。

9.1.4 区分陈列

对于高纯度蒙脱石粉产品，销售方应在销售场所设立高纯度蒙脱石粉产品销售专区或陈列专柜，并

与非高纯度蒙脱石粉产品销售区、柜分开。应该在显著位置摆放高纯度蒙脱石粉产品评价认定证书复印

件。
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9.2 服务

9.2.1 追溯

高纯度蒙脱石粉生产加工、经营销售者应建立完善的可追溯体系，保持可追溯的生产全过程的详细

记录，包括不限于标准执行、生产加工记录、仓储记录、出入库记录、销售记录等，以及可跟踪的生产

批号系统。

9.2.2 召回

高纯度蒙脱石粉生产加工、经营销售者应建立和保持有效的产品召回制度，包括产品召回的条件、

召回产品的处理、采取的纠正措施、产品召回的演练等，并保留产品召回过程中的全部记录，包括召回、

通知、补救、原因、处理等。

9.2.3 投诉

高纯度蒙脱石粉生产加工、经营销售者应建立和保持有效地处理客户投诉的程序，并保留投诉处理

全过程的记录，包括投诉的接受、登记、确认、调查、跟踪、反馈。

9.2.4 持续改进

高纯度蒙脱石粉生产加工、经营销售者应持续改进其管理体系的有效性，促进高纯度蒙脱石粉生产

加工、经营销售的健康发展，以消除不符合或潜在不符合高纯度蒙脱石粉生产加工、经营销售的因素。

高纯度蒙脱石粉生产加工、经营销售者应该：

——确定不符合的原因。

——评价确保不符合不再发生的措施的需求。

——确定和实施所需的措施。

——记录所采取措施的结果。

——评审所采取的纠正或预防措施。
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附 录 A

（规范性附录）

高纯度蒙脱石粉标准化良好行为评价要求

A.1 评价对象

评价对象范围，适用于高纯度蒙脱石粉产品，以及贯标主体高纯度蒙脱石粉产品生产加工机构、经

营销售机构、高纯度蒙脱石粉应用生产机构等。

A.2 评价机构

由标准化组织“稀土沸石产业标准化技术委员会”实施标准化良好行为评价活动。

A.3 评价依据

依据团体标准：T/BYXT 077 高纯度蒙脱石粉。

A.4 评价程序与规则

A.4.1 评价申请

A.4.1.1 评价申请

由贯标主体自愿提出申请，并提供评价申请书。

A.4.1.2 申请公开

评价组织机构受理贯标主体提出的评价申请，应至少公开以下信息：

——评价范围及有效期。

——评价程序和评价要求。

——评价依据。

——评价组织机构和贯标主体委托人的权利与义务。

——评价组织机构处理申诉、投诉和争议的程序。

——批准、注销、变更、暂停、恢复和撤销评价证书的规定与程序。

——对贯标主体正确使用评价标识、防伪码、证书的要求。

——对获证贯标主体正确宣传高纯度蒙脱石粉产品的要求。

A.4.2 受理条件

评价组织机构受理贯标主体评价申请的条件，包括：

——贯标主体及其相关方应取得相关法律法规规定的行政许可，其生产加工或经营销售的产品应符

合相关法律法规、标准及规范的要求，并应拥有产品的所有权。

——申请评价的产品应在本规则评价依据的相关标准范围内。

——贯标主体在三年内未出现产品质量安全重大事故。

——贯标主体未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

——贯标主体应至少提交以下文件和资料：
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a）贯标主体的合法经营资质文件的复印件；

b）贯标主体及其高纯度蒙脱石粉产品的生产加工、经营销售的基本情况；

c）生产加工、经营销售管理手册和操作规程。

d）承诺守法诚信，接受评价组织机构，行政执法部门的监督和检查，保证提供材料真实、执行贯

标标准、技术标准实施规则相关要求的声明。

A.4.3 审查

对符合 A.4.2 要求的贯标主体，评价组织机构应根据评价依据、评价规则要求，在 10 个工作日内

对提交的申请文件和资料进行审查，并作出是否受理的决定，保存审查记录。

A.4.3.1 审查要求

——评价要求规定明确，并形成文件和得到理解。

——评价组织机构和贯标主体之间在理解上的差异得到解决。

——对于申请的评价范围，贯标主体的工作场所和任何特殊要求，评价组织机构均有能力开展评价

服务。

A.4.3.2 初审意见

——申请材料齐全、符合要求的，予以受理评价申请。

——对不予受理的，应书面通知贯标主体，并说明理由。

A.4.3.3 审查培训

评价组织机构可采取必要措施帮助贯标主体及直接进行贯标评价培训，使其正确理解贯标标准和执

行标准的要求。

A.4.4 现场检查

A.4.4.1 现场检查准备

A.4.4.1.1 根据贯标主体所申请评价对象范围，评价组织机构应委派具有相应资质和能力的检查员组成

检查组。

A.4.4.1.3 评价组织在现场检查前应向检查组下达检查任务书，应包含以下内容：

——检查依据，包括评价依据、评价规则和其他规范性文件。

——检查范围，包括检查的对象范围和过程范围等。

A.4.4.1.4 评价组织机构可向贯标主体出具现场检查通知书，将检查内容告知贯标主体。

A.4.4.1.5 检查组应制定书面的检查计划，经评价组织机构审定后交贯标主体并获得确认。为确保评价

全过程的完整性，检查计划应：

——覆盖所有评价对象范围的全部生产加工、经营销售活动。

——覆盖评价对象范围相关的所有生产加工场所和经营销售场所。

——适用时，可覆盖所有评价高纯度蒙脱石粉产品的二次分装或分割的场所、运输贮存产品的仓储、

码头等场所。

A.4.4.2 现场检查实施

检查组应根据评价依据对贯标主体生产加工、经营销售活动进行评审，核实生产加工、经营销售过
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程与贯标主体按照 A.2 条款所提交的文件的一致性，确认生产加工、经营销售过程与评价依据的符合性。

检查过程至少应包括以下内容：

——对生产加工过程、产品和场所的检查。

——对生产加工、经营销售人员进行访谈。

——对评价对象有关的文件与记录进行审核。

——对评价对象的产量与销售量进行衡算。

——对产品追溯体系、评价标识和销售证的使用管理进行验证。

——对贯标主体持续改进进行评估。

——采集必要的样品。

——对上一年度提出的不符合项采取的纠正和纠正措施进行验证。

——检查组在结束检查前，应对检查情况进行总结，向受检查方和贯标主体确认检查发现的不符合

项。

A.4.5 样品检测

——评价组织机构应编制抽样检测的技术文件，对抽样检测的项目、频次、方法、过程等作出要求。

——评价组织机构应委托具备法定资质的检验检测机构进行样品检测。

——高纯度蒙脱石粉生产或加工中允许使用限量物质的残留量应符合相关法律法规或强制性标准

的规定。

A.4.6 检查报告

评价组织应规定检查报告的基本格式，包括：

——检查报告应叙述 A.4.4 至 A.4.5 列明的各项要求的检查情况，就检查证据、检查发现和检查结

论逐一进行描述。

——对识别出的不符合项，应用写实的方法准确、具体、清晰描述，以易于贯标主体及其相关方理

解。不得用概念化的、不确定的、含糊的语言表述不符合项。

——检查报告应随附必要的证据或记录，包括文字或照片或音视频等资料。

——检查组应通过检查报告提供充分信息对贯标主体执行标准的总体情况作评价，对是否通过评价

提出意见建议。

——评价组织机构应将检查报告提交给贯标主体。

A.4.7 评价决定

A.4.7.1 评价组织机构应在现场检查和产品检测结果综合评估的基础上作出评价决定。

A.4.7.2 对符合以下要求的贯标主体，评价组织机构应颁发评价证书。评价证书应符合附录 B 的要求。

——生产加工或经营销售活动及其他检查证据符合本规则和评价标准的要求。

——生产加工或经营销售活动及其他检查证据虽不完全符合本规则和评价依据标准的要求，但贯标

主体已经在规定的期限内完成了不符合项纠正和/或纠正措施，并通过评价组织验证。

A.4.7.3 贯标主体的生产加工或经营销售活动存在以下情况之一，评价组织机构不应批准评价决定。

——提供虚假信息，不诚信的。

——列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

——产品检测发现存在禁用物质的，或者限量重金属超标的。

——申请评价的产品质量不符合国家相关法律法规或技术标准强制要求的。
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——一年内出现重大产品质量安全问题，或因产品质量安全问题被撤销评价证书的。

——未在规定的期限完成不符合项纠正和/或纠正措施，或提交的纠正和/或纠正措施未满足评价要

求的。

——其他不符合本规则评价标准要求，且无法纠正的。

A.4.8 申诉

——贯标主体如对评价决定结果有异议，可在 10 日内向评价组织机构申诉，评价组织机构自收到

申诉之日起，应在 30 日内处理并将处理结果书面通知贯标主体。

——贯标主体如认为评价组织机构的行为严重侵害了自身合法权益，可以直接向监管部门申诉。

A.5 评价管理

A.5.1 评价后管理

A.5.1.1 评价组织机构应每年对获证贯标主体至少安排一次获证后的现场检查。实施不通知检查时应在

现场检查前 48 小时内通知获证贯标主体。

A.5.1.2 评价组织机构应及时了解和掌握获证贯标主体变更信息，对获证贯标主体实施有效跟踪，以保

证其持续符合评价的要求。

A.5.1.3 评价组织机构与贯标主体应明确约定获证贯标主体需建立信息通报制度，及时向评价组织通报

以下信息：

——法律地位、经营状况、组织状态或所有权变更的信息。

——获证贯标主体管理层、联系地址变更的信息。

——评价对象的生产加工、经营销售状况、过程或生产加工、经营销售场所变更的信息。

——获证产品的生产加工、经营销售场所周围发生重大动植物疫情、环境污染的信息。

——生产加工、经营销售中发生的产品质量安全重要信息，如相关部门抽查发现存在严重质量安全

问题或消费者重大投诉等。

——获证贯标主体因违反国家安全管理相关法律法规而受到处罚。

——不合格品撤回及处理的信息。

——销售证的使用情况。

——其他重要信息。

A.5.1.4 销售证和防伪码

A.5.1.4.1 销售证是获证产品所有人贯标主体提供给买方的交易证明。销售证应符合附录 C 的要求。对

于使用了高纯度蒙脱石粉产品防伪码的产品，评价组织机构可不颁发销售证。

A.5.1.4.2 贯标主体与购买方签订的供货协议的获证产品需要销售证时。可向评价组织机构申请，应提

供获证产品范围和数量、发票、发货凭证等进行报备审核。对符合要求的颁发销售证；对不符合要求的

应监督其整改，否则不能颁发销售证。

A.5.1.4.3 销售证由获证贯标主体交给购买方。获证贯标主体应保存已颁发的销售证的复印件，以备评

价组织机构审核。

A.5.1.4.4 评价组织机构应按照评价证书编码规则编号，对获证产品销售证及防伪码进行编号，并采取

有效防伪、追溯技术，确保发放的每个获证产品销售证或防伪码能够溯源到其对应的评价证书和获证产

品及其生产加工、经营销售单位。

A.5.1.4.5 评价组织机构对其颁发的销售证或防伪码的正确使用负有监督管理的责任。
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A.5.2 再评价

A.5.2.1 获证贯标主体应至少在获证产品证书有效期结束前 3 个月向评价组织机构提出再评价申请。

获证贯标主体的获证产品生产加工、经营销售过程未发生变更时，评价组织机构可适当简化申请评审程

序。

A.5.2.2 评价组织机构应在评价证书有效期内进行再评价检查。

A.5.2.3 对超过 3个月仍不能再评价的获证产品及经营销售，应按初次评价实施。

A.5.3 评价证书、标识管理

A.5.3.1 评价证书基本格式

评价组织机构应依据评价依据和评级程序与规则对合格评价对象颁发的评价证书，评价证书基本格

式应符合附录 B 的要求。

A.5.3.2 评价证书的变更

获证产品在评价证书有效期内，有下列情形之一的，贯标主体应当在 15 日内向评价组织机构申请

变更。评价组织机构应当自收到评价证书变更申请之日起 30 日内，对评价证书进行变更：

——贯标主体或者获证产品生产加工、经营销售机构名称或者法人性质发生变更的。

——产品种类和数量减少的。

——其他需要变更评价证书的情形。

A.5.3.3 评价证书的注销

有下列情形之一的，评价组织机构应当在 30 日内注销评价证书，并对外公布：

——评价证书有效期届满，未申请延续使用的。

——获证产品不再生产的。

——获证产品的贯标主体申请注销的。

——其他需要注销评价证书的情形。

A.5.3.4 评价证书的暂停

有下列情形之一的，评价组织机构应当在 15 日内暂停评价证书，评价证书暂停期为 1至 3个月，

并对外公布：

——未按照规定使用评价证书或者评价标识的。

——获证产品的生产加工、经营销售等活动不符合评价要求，且经评价组织机构评估在暂停期限内

能够能采取有效纠正或者纠正措施的。

——其他需要暂停评价证书的情形。

A.5.3.5评价证书的撤销

有下列情形之一的，评价组织机构应当在 7 日内撤销评价证书，并对外公布：

——获证产品质量不符合本文件要求的。

——获证产品质量不符合国家相关法规、标准强制要求或者被检出国家标准禁用物质的。

——获证产品生产加工、经营销售活动中使用了禁用物质或者受到禁用物质污染的。

——获证产品的贯标主体虚报、瞒报获证所需信息的。

——获证产品的贯标主体超范围使用评价标识的。
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——获证产品的生产加工、经营销售等活动不符合评价要求，且在评价证书暂停期间，未采取有效

纠正或者纠正措施的。

——获证产品的贯标主体对相关方重大投诉且确有问题未能采取有效处理措施的。

——获证产品的贯标主体从事贯标评价活动因违反国家安全管理相关法律法规，受到相关行政处罚

的。

——获证产品的贯标主体拒不接受评价监管部门或者评价组织机构对其实施监督的。

——其他需要撤销评价证书的情形。

A.5.3.6评价证书的恢复

A.5.3.6.1 评价证书被注销或撤销后，评价组织机构不能以任何理由恢复评价证书。

A.5.3.6.2 评价证书被暂停的，需在证书暂停期满且完成对不符合项的纠正或纠正措施并确认后，评价

组织机构方可恢复评价证书。

A.5.3.7 评价证书的暂停

评价证书暂停期间，评价组织机构应通知并监督获证贯标主体停止使用评价证书和标识，获证贯标

主体同时应封存带有评价标识的相应批次产品。

A.5.3.8 评价证书撤销后的标识处理

A.5.3.8.1 评价证书被注销或撤销的，获证贯标主体应将注销、撤销的获证产品评价证书和未使用的标

识应交回评价组织机构，或由获证贯标主体在评价组织机构的监督下销毁剩余标识和带有获证产品评价

标识的产品包装，必要时，贯标主体应召回相应批次带有获证产品评价标识的产品。

A.5.3.8.2 评价组织机构有责任和义务采取有效措施避免各类无效的评价证书和标识被继续使用。

A.5.3.8.3 对于无法收回的获证证书和标识，评价组织机构应及时在相关媒体和网站上公布注销或撤销

评价证书的决定，声明获证证书及标识作废。

A.5.3.9 评价标识

A.5.3.9.1 贯标主体自愿贯标并向评价组织机构提交办理评价产品入库，贯标产品评价信息声明公开后，

可向评价组织机构申请评价标识使用授权。评价标识应符合 8.2.2 章规定的图 1 的要求。

A.5.3.9.2 评价标识使用与管理，应符合如下要求：

——贯标主体的获证产品，应该在获证产品或者产品的最小销售包装上加施图 1 给定的标识。

——贯标主体在获证产品加施的标识，可以根据产品的特性，釆取粘贴或印刷等方式直接加施在产

品或产品的最小销售包装上。不直接零售的加工原料，可以不加施。

——印制的获证产品标识中的文字、图形或符号等应该清晰、醒目。图形、符号应该直观、规范。

文字、图形、符号的颜色与背景色或底色应该为对比色。

——印制在获证产品标签、说明书及广告宣传材料上的图 1 标识，可以按比例放大或者缩小，但不

应该变形、变色。

A.5.4 评价信息报告

A.5.4.1 评价组织机构应在 10 日内将暂停、撤销评价证书相关贯标主体及获证产品的名单及暂停、撤

销原因等，通过官方服务平台向社会公布。

A.5.4.2 评价组织机构在获知获证贯标主体发生产品质量安全事故后，应及时将相关信息向评价组织和

所在地的政府监管部门通报。
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附 录 B

（规范性附录）

高纯度蒙脱石粉产品标准化良好行为评价证书

高纯度蒙脱石粉产品标准化良好行为评价证书，格式要求如下：

证书编号：*************

高纯度蒙脱石粉产品标准化良好行为评价证书

贯标主体（证书持有人）名称： ************************

地址： ************************

生产加工/经营销售企业名称： ************************

地址： ************************

评价对象类别：生产加工/经营销售

评价依据：

T/BYXT 077 高纯度蒙脱石粉

评价范围：

商标 产品名称 生产加工/经营销售 质量控制 信息公开

以上产品及其生产加工/经营销售过程符合高纯度蒙脱石粉标准化良好行为评价要求，特发此证。

初次发证日期： 年 月 日

本次发证日期： 年 月 日

证书有效期： 年 月 日 至 年 月 日

负责人（签字）：

（评价机构印章） （标准化良好行为评价标识）

评价机构名称：

评价机构地址：

联系电话：
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附 录 C

（规范性附录）

高纯度蒙脱石粉产品销售证

高纯度蒙脱石粉产品销售证，基本格式要求如下：

证书编号：*************

高纯度蒙脱石粉产品销售证

销售证编号：

评价证书编号：

评价类别：

贯标主体（证书持有人）名称：

产品名称：

产品描述：

购买单位：

数（重）量：

产品批号：

发票号：

合同号：

交易日期：

售出单位：

此证书仅对购买单位和获得高纯度蒙脱石粉标准化良好行为评价获证产品交易有效。

发证日期： 年 月 日

负责人（签字）： （评价机构印章）

评价机构名称：

评价机构地址：

联系电话：
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