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[bookmark: _Toc192694187][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由丽水经济技术开发区建设管理服务中心提出。
本文件由中国中小企业协会归口。
本文件起草单位：丽水经济技术开发区建设管理服务中心。
本文件主要起草人：
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市政道路桥梁低碳混凝土结构维护修复技术要求
[bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc192693673][bookmark: _Toc192693774][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc192694188][bookmark: _Toc192693359][bookmark: _Toc192693816][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc192693691]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334]本文件规定了市政道路桥梁低碳混凝土结构维护修复的术语和定义、原材料、设计、配合比、修复施工、拼接施工、验收相关内容。
本文件适用于市政道路桥梁低碳混凝土结构维护修复。
[bookmark: _Toc192693775][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc192693817][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc192693360][bookmark: _Toc192693692][bookmark: _Toc192694189][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc192693674]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 175 通用硅酸盐水泥
GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰
GB 8076 混凝土外加剂
GB/T 18046 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉
GB/T 20472 硫铝酸盐水泥
GB 50119 混凝土外加剂应用技术规范
GB 50164 混凝土质量控制标准
GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范
GB 50367 混凝土结构加固设计规范
GB/T 50476 混凝土结构耐久性设计标准
GB 50666 混凝土结构工程施工规范
GB/T 51003 矿物掺合料应用技术规范
[bookmark: OLE_LINK3]JC/T 1017 建筑防水材料用聚合物乳液
JGJ 55 普通混凝土配合比设计规程
JGJ 63 混凝土用水标准（附条文说明）
JGJ/T 98 砌筑砂浆配合比设计规程
JGJ/T 178 补偿收缩混凝土应用技术规程
JGJ/T 221 纤维混凝土应用技术规程
JGJ/T 283 自密实混凝土应用技术规程
JTG D40 公路水泥混凝土路面设计规范 
JTG F80/1 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程
JTG H30 公路养护安全作业规程
JTG/T J22 公路桥梁加固设计规范
JTG/T J23 公路桥梁加固施工技术规范
JTG/T L11 高速公路改扩建设计细则
JTG/T 3650 公路桥涵施工技术规范
JTG 5220 公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程
[bookmark: _Toc192693693][bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc192693818][bookmark: _Toc192693675][bookmark: _Toc192693776][bookmark: _Toc192694190][bookmark: _Toc192693361]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

桥梁拼接 bridge splicing
通过拼接缝将两幅混凝土桥梁连接成整体的工程措施。

抗振砂浆 antivibration mortar
在砂浆的常规材料中掺入纤维、聚合物、优质掺合料及外加剂等，在振动荷载作用后力学性能、抗裂性及耐久性优良，用于桥梁混凝土结构修复的砂浆。

抗振混凝土 antivibration concrete
在混凝土的常规材料中掺入纤维、聚合物、优质掺合料及外加剂等，在振动荷载作用后力学性能、抗裂性及耐久性优良，用于桥梁混凝土结构修复加固及桥梁拼接的混凝土。

界面剂 interface adhesive
在混凝土基面上涂刷或喷涂的改善界面粘结性能的有机、无机或有机与无机复合的浆液或砂浆。
[bookmark: _Toc192693694][bookmark: _Toc192693777][bookmark: _Toc192693676][bookmark: _Toc192693362][bookmark: _Toc192694191][bookmark: _Toc192693819]原材料
水泥
水泥宜采用普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或硫铝酸盐水泥。
普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥的游离氧化钙含量不应超过1.5%。
普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥硅酸盐水泥强度等级不应低于42.5级，其性能应符合GB 175的规定。
硫铝酸盐水泥宜采用强度等级不应低于42.5级的低碱度硫铝酸盐水泥，其性能应符合GB/T 20472的规定。
粗集料
粗集料宜采用质地坚硬、洁净、级配合理、粒形良好、吸水率小、空隙率小的碎石。
粗集料性能应符合JTG/T 3650的规定。
必要时应检验其坚固性、有害物质含量、氯离子含量及碱活性等指标。
细集料
细集料宜选用级配良好、质地均匀坚固、吸水率小、空隙率小、细度模数宜为2.4~3.0的洁净天然中砂或机制砂，不应使用山砂。
细集料性能应符合JTG/T 3650的规定。
必要时应检验其坚固性、有害物质含量、氯离子含量及碱活性等指标。
掺合料
混凝土掺合料宜使用粉煤灰、硅粉、矿渣粉等。
[bookmark: _Hlk192605791]粉煤灰性能应符合GB/T 1596的规定。
硅粉性能应符合GB/T 51003的规定。
矿渣粉性能应符合GB/T 18046的规定。
纤维
用于结构修复与拼接加宽工程的混凝土纤维宜采用钢纤维、合成纤维，其性能应符合《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T 221的规定。
掺纤维的混凝土，纤维最短长度宜大于粗集料最大公称粒径的1/3，最大长度不宜大于粗集料最大公称粒径的2倍，长径比宜为30~100。
掺纤维的砂浆和超高性能混凝土，纤维长度宜为6 mm~13 mm，长径比宜为50~70。
钢纤维宜使用防锈蚀处理的钢纤维。
聚合物
聚合物乳液应满足JC/T 1017要求。
聚合物乳液应选用非反应型聚合物乳液，宜选用丙烯酸类、苯丙类、丁苯类、醋酸乙烯类等。
聚合物乳液掺量宜为胶凝材料质量的10%~30%，应根据混凝土的工作性及力学性能等综合确定。
掺入聚合物乳液时，宜加入适量的消泡剂。
外加剂
[bookmark: _Hlk192605984]减水剂、泵送剂、早强剂、缓凝剂、引气剂性能应符合GB 8076、GB 50119的规定，且28 d收缩率比不宜大于110%。
膨胀剂性能应符合GB/T 23439、JGJ/T 178的规定。
不应使用含有氯盐、亚硝酸盐、碳酸盐和硫氰酸盐类成分的外加剂。
水
混凝土用水应符合JGJ 63的规定要求。饮用水可直接作为混凝土用水。
被检验水样应与饮用水水样进行水泥凝结时间对比试验，对比试验的水泥初凝时间差及终凝时间差不应大于30 min；同时，初凝和终凝时间应符合GB 175的规定。
被检验水样应与饮用水水样进行水泥胶砂强度对比试验，被检验水样配制的水泥胶砂3 d和28 d强度不应低于饮用水配制的水泥胶砂3 d和28 d强度的95%。
[bookmark: _Toc192693677][bookmark: _Toc192693778][bookmark: _Toc192693363][bookmark: _Toc192693695][bookmark: _Toc192694192][bookmark: _Toc192693820]设计
一般要求
混凝土修复设计应综合考虑结构承载能力、使用功能、耐久性及结构的损伤状态、成因等。
修复方案设计应结合混凝土工程不同部位受力特点进行，并满足以下要求：
修复加固设计应依据原桥梁竣工图和设计图及检测评估报告进行，并经现场核对；
构件在不同受力阶段，截面变形符合平截面假定；
结构验算时，应根据桥梁建设年代的设计荷载、材料性能等进行相应计算；
结构设计计算，应考虑结构病害影响、材料劣化、新旧材料的结合性能及材性差异。材料、几何等参数的取值，应依据桥梁现状的检测结果；
修复加固后的结构验算应考虑附加荷载（温度变化、混凝土收缩及徐变、预加应力、墩台位移、安装应力等）的影响；
构件修复加固时，应考虑分阶段受力，在新加材料与原结构（构件）未有效结合前，其恒载（含新加材料重量）应由原结构截面承担；有效结合后施加的荷载（恒载、活载、附加载由加固后的组合截面承担；
修复加固设计应进行各施工阶段构件的强度、稳定性及结构变形验算。必要时采取限载、限速等措施；
尽量减少修复加固施工对既有结构的损伤，尽量降低修复加固施工对交通和环境的影响；
注重耐久性设计，采取的措施、材料应与原结构设计年限基本相当；
因特殊环境造成的桥梁结构病害，修复设计应采取针对性的处治措施。
桥梁拼接设计应符合安全可靠、耐久适用、经济合理、统筹协调的原则，并符合以下规定：
拼接加宽利用的桥梁，应进行检测评估并满足原设计荷载标准要求，且其极限承载能力原则上应满足或采取加固措施后满足设计荷载标准高的要求或重新确定的拼接后设计荷载标准；
应根据两幅桥的上下部结构的特点和构造，综合确定拼接缝设计方案，使其满足安全可靠、耐久适用、经济合理、统筹协调的要求；
拼接的两幅桥梁，应考虑拼接后对结构的受力影响；
拼接设计应考虑新结构与既有结构间的相互作用，如基础差异沉降、结构差异变形、混凝土差异龄期等因素，进行整体结构计算；
桥梁拼接应采取措施控制时效作用的不利影响，包括基础沉降变形、混凝土的收缩等。
采用材料需满足施工且施工后材料性能质量满足设计要求。
修复施工方法、流程、工艺的设计，应考虑结构或构件出现倾斜、失稳、坍塌等的可能性，并采取有效措施。
修复与拼接
本文件要求的修复与拼接材料技术性能，需满足对应条件施工及性能质量要求。
采用的修复材料应满足体积稳定性、抗裂性能、变形能力及耐久性的要求。
桥梁修复及加固用砂浆与混凝土设计强度等级不应低于C30，当采用预应力混凝土加固时，其强度不应低于C40，且宜比原结构混凝土强度等级提高一级。
桥梁拼接用混凝土设计强度等级，不应低于原结构混凝土强度等级，对拼接两幅桥混凝土设计强度等级不同的，应按混凝土强度等级高的进行控制。
抗振混凝土的技术性能指标应符合下列规定：
抗振混凝土用于桥梁上部结构现浇层、桥面铺装层及表观较大缺陷修复；
抗振混凝土用于桥梁上部结构拼接缝和后浇带；
增大截面加固所采用混凝土，除满足上述的抗振动性能要求，同时还需满足补偿收缩性能要求。
补偿收缩混凝土技术性能指标应符合下列规定：
补偿收缩混凝土用于桥梁上部结构现浇层、桥面铺装层、表观缺陷修复及增大截面外包；
使用限制膨胀率大于0.060%的混凝土时，应预先进行试验研究；
对于强度等级≥C50的混凝土、气候干燥地区、夏季炎热且养护条件差的构件或结构总长度大于120 m时，限制膨胀率宜提高一个等级；限制膨胀率的取值应以0.005%的间隔为一个等级；
补偿收缩混凝土用于桥梁混凝土结构修复，其强度等级与原结构混凝土强度等级相同或提高一个等级，其混凝土拌合物终凝时间与初凝时间差≤100 min，其他指标满足GB 50164的规定，还应符合设计所要求的强度等级、限制膨胀率、耐久性技术指标。
早强快硬混凝土技术性能指标应符合以下规定：
早强快硬混凝土用于新老桥上部结构拼接缝和后浇带接缝；
早强快硬混凝土用于桥梁混凝土结构修复，其强度等级与原结构混凝土强度等级相同或提高一个等级，其混凝土拌合物终凝时间与初凝时间差≤100 min，其他指标满足GB 50164的规定，还应符合设计所要求的强度等级、耐久性技术指标。
修复设计
增大截面设计应符合以下规定：
适用于钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件、钢筋混凝土受压构件的增大截面加固；
增大截面新加混凝土与原构件混凝土应满足变形协调、共同受力，可按加固后构件整体截面计算；
增大截面加固桥梁构件的作用（或荷载）效应，应按下列两个阶段进行计算：
第一阶段：新浇混凝土达到强度标准值之前，构件按原构件截面计算，荷载应考虑加固时包括原构件自重在内的恒载、新浇混凝土自重、施工荷载及的活载效应；
第二阶段：新浇混凝土达到强度标准值后，构件按加固后整体截面计算，作用（或荷载）应考虑包括加固后构件自重在内的恒载、二期作用的恒载及使用阶段的活载作用。
[bookmark: _Hlk192606640]增大截面其他加固设计应符合JTG/T J22、GB 50367相关规定。
混凝土桥梁上部结构现浇层、桥面铺装层的设计应符合以下规定：
适用于桥梁上部结构现浇层、桥面铺装层的局部或全部更换；
混凝土桥梁上部结构现浇层、桥面铺装层材料宜采用抗振混凝土；
结构现浇层、桥面铺装层等各结构层之间宜喷涂界面剂；
当桥梁上部结构现浇层、桥面铺装层，仅作为功能层使用时，可参照JTG D40执行；
当桥梁上部结构现浇层、桥面铺装层全部或部分作为结构层与上部结构一起受力，现浇层、桥面铺装层与原构件混凝土应变形协调、共同受力，可按加固后构件整体截面计算。
局部缺陷的设计应符合以下规定：
在修复前应对混凝土局部病害进行识别；
修复材料的强度应较原结构强度指标高一等级；
混凝土表层缺陷修复材料可采用抗振混凝土、抗振砂浆，性能满足本文件的规定;
处于侵蚀性环境桥梁的钢筋防锈宜采用渗透型阻锈剂，不应采用以亚硝酸盐类为主成分的阳极型阻锈剂；
受侵蚀性环境影响的混凝土桥梁，其表面防护用涂装材料可采用丙烯酸类、聚氨酯类、硅烷类或环氧类涂料，各层涂料间应具有良好的相容性。
拼接缝设计
两幅桥梁上部结构进行拼接，应进行拼接前后的计算分析，拼接后应按整体计算分析。
桥梁拼接应采取措施控制时效作用的不利影响，包括基础沉降变形、混凝土的收缩徐变、上部结构的刚度差异等。
桥梁拼接应考虑支座竖向、横向承载力及变形，上部结构悬臂拼接后正负弯矩、抗剪及下部结构盖梁、桩基承载力。
拼接缝施工，应合理确定拼接联长及拼接时混凝土收缩徐变龄期差。
拼宽缝连接应符合下列规定：
空（实）心板的拼接宜利用边板翼缘板采用湿接缝连接，翼缘钢筋宜焊接，湿接缝宽度宜为15 cm~50 cm；空（实）心板梁拼接采用铰缝拼宽时，新旧结构的沉降差不宜大于5 mm；
T梁、小箱梁及中小跨径现浇箱梁的拼接宜采用拆除部分既有边梁翼缘板混凝土，采用湿接缝连接；
采用翼缘板湿接缝拼接的上部结构，应根据接缝两侧梁板间距、支座及翼缘板受力确定新旧结构的沉降差；
两幅桥上部结构拼接设置横隔板（梁）的，横隔板（梁）接缝的连接应先于翼板湿接缝的连接，并应达到一定强度；
拼宽桥梁拼接的桥面连续构造和位置宜与既有桥梁桥面一致；
应结合拼接缝构造设计和拼接材料性能特点，合理确定交通组织方案，安排施工工序，应做接缝的施工方案设计；
湿接缝应采用抗振混凝土，在接缝混凝土浇筑到终凝期间，行车导致的既有桥梁接缝处的振幅不应超过3 mm；
拼宽桥梁应考虑对支座横向承载力、下构承载力和伸缩缝装置正常工作的影响等因素，合理确定拼接联长及拼接时的混凝土收缩徐变龄期差。
拼宽桥梁应选择合理的拼接时机，减少沉降差、收缩徐变差的不利影响。
桥梁拼接前，现场应开展新旧桥挠度差的现场监测工作，监测时长宜不小于48 h，统计出现的最大挠度差及出现频次，以频次大于5%的最大挠度差作为材料及施工工艺选用标准。
[bookmark: _Hlk192606907]其它设计要求应按JTG/T L11规定进行。
[bookmark: _Toc192693821][bookmark: _Toc192694193][bookmark: _Toc192693779][bookmark: _Toc192693696][bookmark: _Toc192693364][bookmark: _Toc192693678]配合比
一般要求
混凝土配合比设计应满足混凝土拌合物工作性、力学性能、耐久性和长期性能的要求，且应满足经济性、低碳和可持续发展的生态要求。
[bookmark: _Hlk192606991]混凝土配合比设计应按JGJ 55、JTG/T 3650、JTG/T J22进行，应符合设计文件要求。
应根据原材料的技术性能、结构形式、使用环境以及施工条件，合理地选择原材料，并确定足技术性能和经济指标的原材料用量。
当原材料发生变化时，应重新进行配合比的设计与检验。
抗振砂浆
抗振砂浆的配合比设计应按JGJ/T 98进行，在砂浆中宜掺入短切钢纤维或合成纤维或聚合物乳液等。
抗振混凝土
[bookmark: _Hlk192607135]根据抗振混凝土设计强度等级，借鉴相关工程经验，应按JGJ 55、GB/T 50476，确定其水胶比、胶凝材料用量、单位体积用水量及砂率。
应按最大松堆密度法优化集料级配，级配集料空隙率不应大于42%。
抗振混凝土配合比中各材料用量可采用假定质量法或绝对体积法确定。
纤维种类和体积率宜根据试配抗压强度与抗折强度确定。
应至少设计三个不同的配合比，在单位用水量不变的情况下，将水胶比相应增加和减少0.02~0.05，根据工作性在±2%范围内调整砂率。
施工期间应根据运输天气、距离，原材料具体情况，合理调整抗振混凝土施工配合比。
补偿收缩混凝土
补偿收缩混凝土配合比设计除满足本文件抗振混凝土设计要求外，应满足膨胀性能要求。
膨胀剂掺量应根据设计要求的限制膨胀率，并应采用实际工程使用的材料，经过混凝土配合比试验后确定。
补偿收缩混凝土配合比试验的限制膨胀率值应比设计值高0.005%。
有耐久性要求的补偿收缩混凝土，其配合比设计应符合GB/T 50476的规定。
早强快硬混凝土
早强快硬混凝土配合比设计应按本文件抗振混凝土的配合比设计步骤进行。
超高性能混凝土
用于桥梁结构混凝土修复与拼接缝的超高性能混凝土，混凝土试件尺寸宜采用边长100 mm的立方体试件，其28 d抗压强度应不小于100 MPa。
超高性能混凝土水胶比宜不超过0.22，用水量不宜超过200 kg/m3，纤维体积掺量不宜小于0.7%，硅灰用量不宜小于胶凝材料总量的10%，水泥用量不宜小于胶凝材料总量的50%。
集料各粒级用量遵循最密实堆积理论原则，采用绝对体积法确定。
试拌工作性不满足要求时，应在水胶比不变、胶凝材料和外加剂用量合理的原则下，调整胶凝材料和外加剂用量或不同粒级集料用量，直到获得工作性符合要求的超高性能混凝土基准配合比。
应至少采用三个不同水胶比进行强度试验，一个为基准配合比的水胶比，另外两个在基准配合比的基础上增加和减少0.01，用水量和基准配合比相同，砂用量可适当调整。
[bookmark: _Toc192693697][bookmark: _Toc192694194][bookmark: _Toc192693679][bookmark: _Toc192693365][bookmark: _Toc192693822][bookmark: _Toc192693780]修复施工
一般要求
修复施工前，应根据设计文件、工程修复、加固的施工特点，结合现场实际情况，编制合理的施工方案。
修复施工前，应对桥梁混凝土结构病害的特征、类型和范围，桥面交通行状况，以及工程影响范围内其他建（构）筑物和设施的现状等进行调查、核实。
修复施工时，应采取措施减少施工对相邻桥梁结构物和设施的影响，并对材料和施工作业面采取必要的防护措施。
[bookmark: OLE_LINK1]混凝土构件增大截面的施工，可根据实际情况和条件选用人工浇筑或自密实技术施工，有凝结时间要求的修复工程应严格把控施工时间。施工应按GB 50204、JGJ/T 283的规定执行。
修复施工前应做好各项安全措施，主要内容应包括：
施工前应与公路及交通相关管理部门办理有关手续，按批准的时间、范围进行施工；
严格按JTG H30进行交通管制；
制订因交通事故、车辆故障等引起的交通堵塞应急预案；
在不良天气或夜间施工时，应有相应的施工保障措施；
施工过程中，针对作业人员、机械设备及结构物等，应采取必要的安全防护措施。
增大截面加固施工
旧混凝土表面处理应按以下规定进行：
采用凿毛法、抛丸法或高压水射法等对原构件混凝土表面进行处理，经处理后的混凝土表面应粗糙、洁净、无浮浆，露出新鲜混凝土，凹凸差应不小于8 mm；
对混凝土表面进行处理时不应损伤梁体原有钢筋或预埋构件，严禁使用较大功率设备。
钢筋安装应符合以下规定：
模板搭设、钢筋安装及新混凝土浇筑和养护，应符合GB 50204的要求；
加固板的受力钢筋直径宜用6 mm~8 mm；加固梁的纵向受力钢筋宜用带肋钢筋，钢筋最小直径不宜小于12 mm，最大直径不宜大于25 mm；封闭式箍筋直径不宜小于8 mm，U型箍筋直径与原有箍筋直径相同；
原有钢筋应除锈，需进行钢筋焊接时，施焊前应采取措施避免烧伤混凝土。新增钢筋骨架应与锚筋连成整体。
界面剂喷涂应按以下规定进行：
宜采用聚合物水泥净浆界面剂、聚合物改性水泥石英砂浆界面剂；
界面剂喷涂厚度应均匀一致，宜控制在2 mm~3 mm，不应遗漏；
按设计要求配制界面剂，配制好的界面剂应在30 min内用完。宜采用人工现场搅拌的方式制备界面剂；
雨天不应进行界面剂喷涂施工。喷涂施工时，喷枪宜与作业面垂直，喷射压力宜为0.4 MPa~1.0 MPa，喷枪枪头与混凝土面的距离宜为0.3 m~0.5 m。
增大截面加固施工工艺流程为：现场放样→混凝土表面缺陷及结合面处理→植筋→喷涂界面剂→绑扎钢筋→安装模板→混凝土拌制→浇筑混凝土→洒水养生。
增大截面加固施工工艺流程具体应按以下规定进行：
现场放样应根据设计图纸的要求并结合现场测量定位，在原构件表面放样出截面加大的部位，标记出截面加大的长度、宽度、厚度；
植筋应按JTG/T J23规定进行；
绑扎钢筋应符合以下规定：
钢筋必应按照设计要求进行布置；
胶黏剂固化后，方可焊接和绑扎钢筋网；
与植入的钢筋进行焊接时，应采用可靠的保护和降温措施，避免焊接时产生的热量烧伤和损坏植入孔内的胶黏剂及植筋周边混凝土。
安装模板应符合以下规定：
安装模板前应对混凝土及钢筋表面进行清理；
控制截面尺寸、钢筋保护层厚度；
模板和支架应有足够的刚度、强度和稳定性；
模板表面应平整，接缝处严密，模板表面应涂刷脱模剂。
拌和混凝土应按以下规定进行：
施工前，应对混凝土配合比进行验证；
混凝土宜在搅拌站拌制，如施工条件限制，也可现场拌制；
采用自密实混凝土施工，宜采用强制式搅拌，并进行工艺试验。
浇筑混凝土应符合以下规定：
浇筑混凝土前，应对基面进行湿润处理；
自高处向模板内倾卸混凝土时，应防止混凝土离析，直接倾落时高度不宜超过2 m，超过2 m时，应通过串筒、溜管（槽）等设施下落；
混凝土浇筑时应合理分层、分段浇筑，合理设置浇筑口，保证浇筑的连续性；
应根据混凝土特点合理选择振捣设备。
拆模后宜使用保湿膜、土工布等覆盖物保湿养生，保持混凝土表面始终处于潮湿状态。
增大截面加固施工应符合JTG/T J23相关规定。
混凝土桥面铺装层
旧混凝土铺装层处理应符合以下规定：
按“圆洞方补、斜洞正补”的原则合理确定桥面铺装层维修的范围，对破损范围进行切割施工时，应保留原桥面的抗剪钢筋及横向钢筋；
凿除原桥面铺装层破损混凝土，可采用人工或机械凿除，不应损伤梁体结构、原桥预应力筋及邻近不需更换的铺装层结构；
桥面铺装层若出现裂缝，应按JTG/T J23要求进行处治；
凿除破损桥面铺装层后，对基面进行糙面处理；
应对基面清洁处理，处理后的基面无浮浆、松动混凝土层、无灰尘、无油污、无松散混凝土、无杂物。
桥面铺装采用水泥混凝土面层，施工工艺流程为：桥面铺装凿除→桥梁铰缝凿除→接缝两侧顶板糙面→桥梁铰缝植筋→桥梁铰缝混凝土浇筑→桥面铺装混凝土浇筑。
桥面铺装采用“水泥混凝土下面层+沥青混凝土表面层”结构，施工工艺为：桥面铺装凿除→桥梁铰缝凿除→接缝两侧顶板糙面→桥梁铰缝植筋→桥梁铰缝混凝土浇筑→桥面铺装混凝土浇筑→桥面防水层施工→沥青混凝土面层摊铺。
桥面铺装施工工艺具体应符合以下规定：
桥梁铰缝凿除应符合以下规定：
切除铰缝两侧原有铰缝抗剪钢筋，对铰缝内的混凝土进行破除，并取出破除后的混凝土块；
铰缝下部应悬挂彩条布，防止凿除的混凝土碎渣掉落入桥梁下方；
将铰缝两侧空心板梁混凝土表面凿毛，增强新旧混凝土的粘结力。
接缝两侧顶板抛丸糙面应符合下述规定：沿拼接缝走向抛丸40 cm宽，抛丸不彻底的位置采用人工凿毛处理；抛丸后，混凝土表面应洁净、平整，具有一定的构造深度；
铰缝植筋除按照JTG/T J23相关规定进行外，应满足以下规定：
植筋前应检查有无裂缝，在裂缝处不宜植筋；
按设计要求布孔定位，孔位处如有受力钢筋，应对植筋位置做适当调整；
植筋孔位置和直径应满足设计要求，并将新植入的铰缝钢筋弯折于铺装层钢筋网的上部，铰缝植筋与铺装层横向钢筋焊接；
批量成孔后，用压缩空气清孔，确保植筋孔内干净清洁，并应尽快植筋；
向植筋孔内注入植筋胶，单向旋入植筋钢筋，要求所植钢筋位于植筋孔的中心位置；
清除梁板铺装层上附着物、油污等，保证其表面坚实、平整；
应确保植筋胶量饱满，注胶量约为孔深的2/3。钢筋植入后，在植筋胶固化期前，不应扰动；
植筋施工宜在桥面铺装施工之前进行，避免植入钢筋长期暴露锈蚀，否则要采取防锈、除锈措施；
严禁在大风、雨雪天气露天作业。
桥梁铰缝混凝土浇筑应符合以下规定：
待植筋胶固化后，宜用高压水枪对铰缝处进行冲洗、湿润，宜用泡沫板封堵铰缝底部；
应将剪刀筋与纵向受力钢筋置于铰缝内，宜在铰缝边壁喷涂界面剂；
应采用插入振捣器捣实新浇筑的混凝土，混凝土终凝后应立即覆盖无纺土工布并洒水养护，洒水必应均匀、不漏点。
桥面铺装混凝土浇筑应按下列规定进行：
应对梁板及铰缝混凝土表面糙面处理，宜用高压水枪清理干净；
宜喷涂界面剂，局部喷涂不均的，应采用人工涂刷。界面剂应均匀，厚度宜2 mm左右；
应按照设计要求铺设桥面铺装钢筋网，施工应符合JTG/T 3650的要求；
应在混凝土拌合物初凝前完成混凝土铺装层的浇筑与捣实，宜采用高频低幅平板震动器结合振捣梁振捣，抹平后应立即覆盖无纺土工布并洒水养护；浇筑完后第二天进行切缝、灌缝处理。
桥面防水层施工应满足以下规定：
应对达到设计强度50%以上的混凝土铺装层进行抛丸处理，宜采用真空吸附或高压水枪冲洗净桥面浮尘与碎石；
防水层宜采用纤维增强型聚合物改性沥青防水涂料，喷涂前应先对护栏、泄水孔、接缝等进行局部防水处理；
喷涂时应防止损坏已喷涂的防水层，每层喷涂应均匀。
沥青混凝土面层摊铺应满足以下规定：
桥面沥青混凝土铺装层施工时，应严格控制沥青混合料初压、复压、终压及开放交通时温度；
应将施工缝设置在梁板中心处，并做好防水和接缝处理。 
局部缺陷处理
施工流程为：表面缺陷调查→基层处理→界面处理→修复施工→成品养护→表面处理。
局部缺陷处理应符合以下规定：
对于混凝土表面剥蚀、缺块、坑洞、疏松、露筋、蜂窝等缺陷，应调查确定需修复的区域，剔除区域内混凝土深度不应小于10 mm；
应采用人工或机械法将松散混凝土予以凿毛、清理，应露出新鲜混凝土表面，经处理后的混凝土表面应洁净、坚固；
严禁使用较大功率的设备凿毛；
混凝土基层清理完成后，应对钢筋进行防锈处理。
局部缺陷修复应按下列规定进行：
采用抗振砂浆或抗振混凝土时，其强度等级宜较基材混凝土高一级，浇筑前宜喷涂界面剂；
桥梁混凝土结构表面风化、剥落、露筋及面积小于（25×25）cm2、深度小于5 cm的表面缺陷，宜采用刮涂法修复；
桥梁混凝土结构表面出现面积大于（25×25）cm2、深度大于5 cm的缺陷，宜采用机械喷涂修复法；
桥梁混凝土结构表面坑槽深度较大时，宜采用模筑法修复；
修复施工后，应及时养护；
修复后表面应与原结构表面平齐，表面应光滑、平整、无明显的气泡，不应有鼓包、褶皱等缺陷。
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一般要求
桥梁拼接施工前，应对桥梁的振动频率、振幅进行检测分析，提出合理的交通管制方案，并在施工过程中持续进行监控。
应制定混凝土拼接施工专项方案，明确施工监控方案、交通组织方案、施工缝设置、浇筑顺序、浇筑工具、防裂措施、保护层的控制等。
根据施工监控结果，采用封闭临近拼接缝的车道、限制车速、限制车重等方式减小新旧桥挠度差。
拼接施工前，应对作业面存在的缺陷进行修复。
拼接缝混凝土浇筑前，应混凝土结合面进行糙面处理，凿毛深度不应小于8 mm；拼接部位的混凝土表面应充分湿润，但不应有积水。
拼接缝混凝土宜采用分段分时浇筑，桥梁一联应一次完成连续浇筑。
应根据实际施工环境下混凝土拌合物的凝结时间、工作性的变化，合理确定质量管理措施。
切割和凿除
旧桥翼缘的切割、凿除宽度应按设计要求进行，并根据吊装能力确定分块大小；切割时应预钢筋搭接长度，并对该部位进行凿除。
混凝土切割面应凿毛。
应检查旧桥混凝土现浇层厚度和板梁厚度，厚度不能满足设计最低要求时，应向设计反馈，取处理措施。
施工应采取防护措施，确保安全。
植筋
植筋应符合JTG/T J23的植筋技术要求。
拼接的钢筋施工，应先对旧桥接缝处混凝土表面进行凿除，应露出横向钢筋进行连接，无法除并进行钢筋连接的，应进行侧向植筋；下部构造进行连接的，应进行侧向植筋；凿除后发现原钢数量不满足设计要求时，应增加植筋数量。
应检查被植筋的混凝土面完好程度，宜采用钢筋探测仪测出植筋处混凝土内的钢筋位置，并核对、标记植筋部位，钻孔时应避让钢筋。
钢筋与模板之间应设置垫块。
模板
模板的设计、制作与安装、拆除与维护等应符合GB 50666的规定。
拼接缝模板应具有足够的强度和刚度，与梁体的接触面应密贴并具有一定的搭接长度，各个接缝应严密不漏浆，模板周围宜采用高强止浆橡胶条止浆。
模板拆卸安装时不应变形。
混凝土施工
混凝土施工除应按JTG/T 3650规定进行外，应满足本文件以下规定。
混凝土搅拌应按下列规定进行：
混凝土原材料应精确计量：粗细集料称量的允许误差为±2%，其余材料为±1%；
拌制抗振混凝土时，宜先投入集料和纤维干拌60 s，然后加入粉料和部分拌和水搅拌60 s，最后加入外加剂和剩余拌和用水搅拌60 s~90 s，直至拌匀为止；
补偿收缩混凝土、早强快硬混凝土的拌制宜参照抗振混凝土的规定进行；
拌制超高性能混凝土时，宜将水泥、矿物掺合料、骨料、粉剂外加剂等干料预先干拌1 min~2 min，再加入水和其他液体原材料湿拌不宜低于5 min，至拌合物接近目标流动性，最后缓慢加入纤维后，继续搅拌不少于2 min，直至纤维分散均匀；
混凝土应搅拌均匀，不应出现离析、泌水现象；施工过程中，不应在混凝土拌合物中加水。
现场浇筑混凝土应符合以下规定：
应选择合理的混凝土浇筑时机，宜使混凝土初凝至终凝发生在拼接桥梁上车流量相对较小的时段；
不应在风力大于6级或降雨天气浇筑混凝土；混凝土入模温度宜为5℃～28℃时，外部环境气温与入模温度差不宜超过5℃。
混凝土的振捣应按以下规定进行：
应根据混凝土振捣施工方案进行振捣。振捣过程中，应控制混凝土的均匀性和密实性，不应出现明显欠振及过振现象；
应采用高频振捣器，宜采用二次振捣方式施工；
采用插入式振动器时，宜快插慢拔，移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍，与拼接缝底部吊模应保持50 mm～100 mm距离；应避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件；
振捣过程中，每点振捣时间不宜超过30 s，应防止过度振捣；
混凝土浇筑完成后，应及时对混凝土裸露面进行修整、抹平，在终凝前采用抹面机进行二次抹面；严禁通过洒水辅助抹面；
超高性能混凝土浇筑后不宜进行振捣。
混凝土的养护应符合以下规定：
应根据施工对象、环境、水泥品种、外加剂以及混凝土性能要求，提出具体的养护方案；
混凝土浇筑完成后，应及时覆盖和洒水养护；当气温低于5℃时，应覆盖保温，不应向混凝土表面洒水；对于不同类型拼接用混凝土，除满足GB 50164、GB 50666的规定外，应符合下列规定：
抗振混凝土、早强快硬混凝土、超高性能混凝土湿接缝浇筑完成后，应尽早保湿养护，保湿养护时间不宜少于7 d，补偿收缩混凝土养护期不应少于14 d。确无条件达到要求的养护时间时，应通过试验确定。
当采用保温养护、加热养护、蒸汽养护或其他快速养护等特殊养护时，养护制度应通过试验确定，并采取必要的措施防止收缩裂缝。
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钢筋混凝土结构或构件均应包含钢筋加工及安装养护单元，并应按JTG F80/1的相关规定进行检验。
混凝土结构修复应按JTG 5220的相关规定进行检验。
桥梁拼接施工养护完成后，应对拼接缝混凝土的外观质量、混凝土强度进行检测。
拼接缝浇筑混凝土前，应对下列项目按隐蔽工程要求进行验收：
界面处理及喷涂结构界面胶的质量；
新增钢筋（包括植筋）的品种、规格、数量和位置；
新增钢筋或植筋与原构件钢筋的连接构造及焊接质量；
植筋质抗拔力；
预埋件的规格、质量。
应对工程进行全面检查，不符合设计、技术标准和规范要求的质量缺陷应进行整修和处理，保证工程的交工验收能正常进行。
应按JTG 5220的规定对修复与拼接施工质量进行自检、评定，完工后申请交工验收。
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